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RESUMO

O documento apresentado tem como principal objectivo relatar os trabalhos
desenvolvidos no ambito do estagio curricular do Mestrado em Conservacdo e Restauro,
no Laboratoriade Conservacao e Restauro de Materiais Ceramicos, Instituto Politécnico
de Tomar 2018/2019).

O objeto de estudo é o espdlio azulejar que tera pertencido a antiga Capela dos Terceiros

da Igreja de Sao Francisco de Leiria.

Tratase de trés painéis azwdegs independentes de caracteristicas faadmcas, com
representacdes francisean Os azulejos foram levantadces 193 na tentativa de os
preservar, tendo em conta a possibilidade de demolicdo do edificio. Assim,
permaneceram acomodados em caixas ddeima na Igreja até 2018, quando foram

levados para o LCR.IPT, onde foram alvarttervencéo.

Assumindo que o estado de conservacao dos trés painéis ndo comprometia a sua leitura
estética e iconografica, opt@e por uma intervencdo de caracter consenjatom o

principal objectivo de estabilizar e preservar tanto as partes comquatoo Os trabalhos
praticos foram acompanhados de um estudo histérico, artistico e material, também

apresentado neste documento.

S&do ainda apresentadas estratégias ddgdigdo e preservacdo do objeto de estudo,
assumindo a importancia da relacdo daweidade locaversuspatrimonio artistico, bem

como a intencdo de devolucdo do espdlio a Igreja de Sdo Francisco.

PALAVRAS -CHAVE

Azulejaria; Conservacéao; Preservacao; 8 IIl; Patrimonio integrado.



Estudo, conservacao e restauro do conjunto azulejar da antiga sacristia da Capela dos Terceiros da Igreja de Sao
Francisco de Leiria



Estudo, conservacgao e restauro do conjunto azulejar da antiga sacristia da Capela dos Terceiros da Igreja de Sao
Francisco de Leiria

ABSTRACT

The presented document aims to reporting the work developed over the curricular
i nternship f or int Qoeservators and Rasteratiaheay the €eramic
Materials Laboratoryolytechnic Institute ofomar(LCR.IPT) (2018/2019).

The study objects theremains to the tiles that would habelongedto the antique

Terceiros Chapel, Sman Franciscobs Church, L

Il tds a set of t hr e ewih Fradoseae neplesemtations.anedilgsu e  p ar
were removed from the original walls back in 1953 in an attempt to preservdakam,

into account the possibility of demolition of the building. So theyestan wooden boxes

at the church until 2018 when thevere collected to the LGRPT to be evaluated.

As the overall state of the three panels did not compromise their aesthetic and
iconographic interpretation, a conservative approach was chosen, maibegap to

stabilize and preserve all the parts ameldverall panels.

The practical work was accompanied by a historical, artistic and material study, also

presented in this document.

Strategies for dissemination and preservation of the study obgetesented, assuming
the importance of the relatiomg of the local community versus cultural heritage along

with the importance of returning the study object to Sdo Francisco Church.

KEYWORDS

Historical tiles; conservation; preservation; 18th cgntuntegrated heritage.
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Estudo, conservacgao e restauro do conjunto azulejar da antiga sacristia da Capela dos Terceiros da Igreja de Sao
Francisco de Leiria

1. Introducao

O presente relatorio tem como objetivo descrever o trabefiizadono ambito
do estagio curriculaimestrado em Conservacao e Restawe3envolido no LCR.IPT

T Materiais Ceramicos

Constitui objeto de estudpespdlio azulejar que terd pertencido a antiga sacristia
da Capela dos Terceiros da Igreg@S#io Francisco de Leiriapmpostopor trés painéis
tardobarrocos. Os trés painéis azulejaresaespondates a antigaacristiafazem parte
de umconjunto maior (9ainéis), juntamente com os painéis azulejdeestualsala de
reunides da Ordem Terceira.

Foi no ambito do protocolo celebrado entre o IPT e a Ordem Terceira (2018) que
se deu inicio aprojeb de estudo, @nservacao e restauro de todo o espélio azulejar da
Capela. Os trabalhos desenvolvidiosante aestagio curricular deramicio aoprojetq
guesera posteriormenteconcluidono ambito das atividades d€CR.IPT. Ndo obstante,
as metodologm de interver@o tracadas no inicio do estagio irdo maseempara 0s

restantes painéis azulejares, assumimsloomo parte integrante do mesmo conjunto.

Definiramse comoobjetivos gerais do estagio curriculari.) Aplicacdo e
consolidacédo dos conhecintes e compet&ias adquiridos durante o primeiro ano do
mestrado em Conservacao e Restauro; ii.) Desenvolvimento de metodologias de trabalho
especificas adequadas as necessidades do projeto; iii.) Desenvolvimento de capacidade
de andlise e de decisédo rnecdrrer da irdrvencéo; iv.) Desenvolvimento de capacidade
de trabalho em equipa multidisciplinar na area da Conservacéo e Restauro do patrimonio
integrado; v.) Desenvolvimento de estratégias de comunicagdo com a comunidade
académica e comunidade em queirsgere 0 objw de estudo, com objectivo de

sensibilizar para a importancia da salvaguarda e preservacdo do patrimonio azulejar.
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2. Convento e Igreja de Sao Franciscde Leiria

A fundacdo do conventde Sao Franciscdata do segundo quartel do séculdl Xl
marcando também o estabelecimento dos Franciscanos na cidade déAfenso,
2003) Primeiramente, a dependéncia conventual terd sido estabelecida no Rossio de
Santo Andrémas devido as constantes cheias e inundag¢éeissido transferido para o
Rossio Velho na década de 1380y ordemde D. Jodod € A edificacdo do convento
na area rural talvez possa ser explicado pelo facto dos franciscanos realizarem
predominantemente o seu ideal de caridade junto da populagfe@ npela necessidade
de aproveitarem as varzeas férteis de Lis para praticar a agrié(Margarido, 1988, p.
48). No final doséculo XVregistamse obras de recuperacao levadas a cabo por Frei
Goncalo Gago e Frei Adnio de Elvas, necessarias para colmatar os estragos das cheias
registadas em 14750 ano de 1494, D. Manuel concede uma extenséo de terras ao
convento (pomares e vinha, desde a cercslalate de Sdo Miguel as proximidades do
arrabalde). Durante o sécideguinte séo instituidas a capela funeraria de Alvaro Leitéo,
capela funeraria de Diogo Botelho, fundacdo da capela de Mateus Trigueiros, capela do

Abade Manuel da Costa ou dos Martires\darrocos

Ja no século seguinte continua o investimeadepeméncias, com a instituicao da
capela de&Camila Correia,dasobras numa capel#o claustro, e em 164 capelamor é
mandada erguer pelos Marqueses de Vila Real. Existe aindacis@e<rita naigreja,

gue nos data uma reforma na igreja ao ano de (836@,, 2005)

O ano del719 é uma das datas mais relevantegonjunto de transformacdes da
Igreja, dado quefoi reconstruida toda a fachada, e construida al€ales Terceirds
onde se inseria espdlio azulejar em estudddo foge a tendéncia da época a encomenda
de azulejos de tamanha qualidade, assuminddgueultura do tempo sobressairam os
letrados, misicos e artistas que souberam valorizar o0 patriménio portugués, ndo se
tratando de um periodtecadentea histériad®ortugal( € ) No i n2ci o do s®c
a cidade de Leiria apontada para um desenvolvimento acima da média dos restantes,
contando conuma situacdo demografica favoravel, contando com cerca de 70@ fogos
(Serréo J. V., 1982)

! Apesar de ser 1719 ser a data apontada para construcdo da Capela dos T®ieAir@905)(Costa,
1988) sugerenos Adélia Carreira (1995),que a edificacdo sera anterior, correspondendo adlZm6,de
bem como as dependéncias anexas onde se encontrariam os painéis dg(Afnrisp 2003)
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Em 1834 o convento é encerrado, fruto da extincdo das ordens relibiosago de

posse [pag. 26] i8e:

GAnno do Nascimento de NosSenhor Jesus Christo de mil outocentos trinta e quatro
ao primeiro dia do mez de Julho do dito anno nesta Cidadeida, leeConvento dos
Observantes Menores de Sao Francisco, aonde eu Escrivdao vim em Companhia de
Antonio Carlos da Costa Guerra ProvedorConselho desta Cidade, e o Fisal o Doutor
Jodo Joze de Souto Rodrigue, para efeito e se tomar posse para a Raderadadgiodas
Propriedades, e bens de qual qu®&(@Gonfe®S. ma pert
2015, p. 268)

Em 1855 as dependéncias conventuais sao cedidas a Camara Municipal de Leiria
(CML), por Carta de Lei d2 dejulho. A cronologia dos eventos dos anos setigsi ndo
€ conclusivahavendo uma grande disparidade na informagistante dditeratura
Segundo a DireccadBeral do Patriménio Culturad, cadeia municipdera sido instalada
no ano de 18660 convato (SIPA, 2005) segundo Lucilia Costa, tera sido instalada
ainda em 1855, data de entrega a Qk2bsta, 1988)

No entanto é umime queem1861, parte do convento tera sido arrendado e a igreja
devolvida aos Franciscanos. Ja no século(Kgural), tera sido instalada no antigo
convento a Companhia Leiriense #oagens, implicando as devidas adaptacbes do
espaco a nova funcionalidaddoi acrescer#doum andarprojetodo arquiteto Ernesto
Korrodi (Costa, 1988JSIPA, 2005)

Os anos 90 marcam o inicio dos trabalhos de recuperacéo da igreja (1992), que se
encontrava ja num estado de degradacdo avangaduaeriordo templo, invadido pela
vegetacdo no meio das ruinas, € de uma sé nave, com um coro construido sobre a galilé,
possuindo ainda a original cobertura de madeira e altares laterais quinh@fGissis,
1988, p. 38)Ainda nesta altura foram descobertas as pinturas murais na -capela
datadas do século XV, que até a data tinkatado cobertas e tapadas por um retabulo
setecentista, e por reboco e estuque nas 12 capelas |@ewgente deste processo é
celebrado um ptocolo ente o IPPARe a Fraternidade da Ordem Terceira de Séo
Francisco, sendo as pinturasraisalvode ntervencéo de conservacao e restéi®96)
e de um estudo meticuloso feito por Lu?2s Ur

de Leiriai EstudoMo n o g r @forisa; 2003)No ano 2000 derarse por concluidas
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as obras de cmervacao e restauro, sendo a igreja abepdlalico, como permanece até
aos dias de hoj@=igura?2) (SIPA, 2005)

Figura 1 -Fachada atual da Igreja de S  Figura2i Fachada do Convento e Igreja antes da Fabric
Francisco. Moagem(Costa, 1988)
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3. O Conjunto azulejar da antiga sacristia da Capela dos Terceiros

3.1.ldentificacéo

O objetode estudo € um conjunto azulejar composto por trés painéis individuais,
caracteristicos do periodo barroccedalejaria portuguegainicio do século XVllle que
terdorevestido as paredes Norte, Sul e Este da antiga sacristia da Capela dos Terceiros da

Igreja de S&o Francisco de Leifkgura3).

- [ ——

' LS =

XIII T

SALA DE REUNIOES
h] XIIF-E
G
— -l . ' o XI

= — O S e = | G S

Figura3i Pl anta da 6éCasa da Fraternidadebo. A naledos

painéis.Imagem: Cortesia do proprietario.

Apesar deatravés dabibliografia e documento®xistentesndo se ter conseguido
definir uma datacdo concreta par&xecucdo dos azulejos, nem atribuicdo de autoria, €
presumivel que se trate de obra do mesmo autor ou oficina, e que tenham feito parte de
uma encomenda Unica, em conjunton 0s painéis da divisdo seguintgtaalsala de
reunides. As caracteristica®s painéis azulejares das duas divisbes sdo semelhantes: o
mesmo tipo de decoragdo mesmo tipo dedesenho e pincelagaaracteristicas
semelhantes no que toca aos mategdipo de fabricee em todos o0s painéis o programa
iconografico remete para E@gensla vidados dois santos franciscanos, Sao Francisco

de Assis e Santo Anténio.

Para mel hor entendi ment o s e(Figurad),t i dHaziandeal a
X1 (Figurab) e O P a i rfRegura6)X dedpéitédndo as dgnades atribuidas a cada

um delesno momento do levantamento.
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A tabelaabaixo(Tabelal) resumens dados de identificacdosimnjunts azulejaes
mostrandoque as caracteristicas gerais sdo comuns aos trés, diferindo apsnas

dimensodes.

Tabelali Ficha de identificagdo do revestimento azulejar da antiga sacristia dal&dpe Terceiros.

Categoria Artes decorativas

Tipologia Revestimento azulejar; patrimonio integrado

Localizagdo original | Antiga sacristia da Capela dos Terceiros, Igreja de S&o Fran
Leiria

Localizacaoatual Laboratorio de Conservacgdo e Restaudateriais Ceramicos
IPT, Tomar

Propriedade Privadal Fraternidade d@®rdem Franciscan@ecularde Leiria

Protecao Categoria: IIP- Imoével de Interesse Publico, Decreto n.° 29
DR, 1.2 série, n.° 145 de 25 junho 1984

Datagéo Primeiro quartel do séto XVIII T 1719(?)

Autoria Desconhecida

Técnica Ceramica de revestimentovidro cru sob chacota e pintura s
vidrado

Técnica decorativa Majoélicai pintura manual azulsobrebranco

Dimensodes Painel XIT 182 cm x 150 cm
Painel XIIT 182 cm x 196 cm
Painel X117 182 cm x 448 cm
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Figura41i Painel XI. Figura5T1 Painel XII.

AT ‘gag.i

= 5

Figura 61 Painel XIII.
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3.2. Fortuna critica e histérica

Apesar deexistir bastante informacao referente a histéria do convento e igreja,
bem comao seu patrimonio artistico, sdo escassas as referéncias ao espolio azulejar

da Gapela dos Terceiros e suas dependéncias.

Nosdocumentos relativastentativa de classificac@o antigo convento em 1950,
faz-se a mais antiga referéncia, em que seft@ra os efeitos que entender por
convenientes, tenho a honra de esclarecer V. Exjudfoi sugerida pelos servigos
da Fazenda P¥Wblica a cl| as s iahtigoccanventoded e 0 Mo
S. Francisco, sito de Lei-padrtrasmesnastsés segui |
salasi duas de grandes dimensdesodas revestidasté meia altura de perfeitos
painéis de azulejos a azul e branco, em que sucessivamente sosta dénistoria da
fundag@o da Ordem Francisca®ficio n°® S441, 1950)

A datadesta primeira proposta de classificacdo do édjfi& teria sido encerrada
a igrejaem meados do século XApesar de ter sido entregue a Ordem Tieaae
Séo Francisco, a igreja ndo esteti®a durante varios anos devido a edificacdo do

novo convert leiriense, o Convento da Portél@sus, 2012)

Em 1955,Gustavo Sequeira faz uma descricdo do antigo convento, igreja e
dependéncias, em que refere o ano de construcédo da Capela dos Teérfoeirags
sobre a fachada do tefop do ladodireito do observador, um corpo que se
acrescentou, onde estédo varias dependéncias da Capela dos Terceirese vendo
parede da frente, de cantaria recortada, uma pedra de armas, com as chagas de Sao
Francisco e as quinas. Na parte inferasta a legenda: ANNO DE 1719. Foi obra
feita pelo Bspo D. Frei Miguel de Bulh6é¢Sequeira, 1955, p. 66)

A data de 1719 situa a construcdo da capela, o que nos leva a acreditar que seja a
mesma data de producaoekpdlio azulejar a analise e enquadramento dos painéis
Nno espagco em que Se encontravam sugere que terdo sido encomendados
propositadamente para aquele local. Em segundo lugar, as caracteristicas técnicas e
0S programas decorativos enquachsan perfeitamete na grande producdo de

azulejaria portuguesa do inailo século XVIII.
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Ainda na publicagdo de 195840 descritos 0s azulejos tanto da sacristia como
do antigo refeitériodA sacristia tem um silhar de azulejos da primeira metade do
século XVIII (branos e azuis) alusivos as vidas de S&o Francisco e Satdaié
Desta dependéncia passapara o0 antigo refeitério caiecto de madeira, e azulejos

também com as sequéncias das vidas dos dois santos frandé¢8anasira, 1955)

A 4 demarcode 1963, a DGEMN emite um novo docunteem resposta a uma
segunda proposta de classificagdo do mesmoeamajue € dito que ja se proeedo
arranque dos azulejd®dNEXO 1) e seregistao deploravel estado de conservagdo do
edi f2cio. N«o obstante, volmandosenecino@nas &d
se: OTeve esta Direccdo de Servicos conhecimento de que, por ordem dos padres
Franciscanos e por intermédio do Senhor Luis Remlarocede ao arranque dos painéis
de azulejos existentes nos anevralgigsas) Os az
e encontranse nas paredes de uma das salas independentes da Igreja e pertencentes ao

antigo convento. ( ééobrhsae cardctefdivarso,omgmeadememes si t a
a consolida-«0 em Vv8rios ponégnsstaddoescidopai n®i
de Servi-0os se pronuncia sobre o assunto (€

exidentes, seja proposta a classificaco Interesse Concelhio, em vista das razdes
expostas no oficio anteriormente citado, correndo, porém, &sdabras necessarias a

efetuar por conta da Camara lo@&{A Igreja de S. Francisco, 1963)

A 14 deabril do mesmo ao, é publicado um artigo ridiario Popular (ANEXO 2)
em que se da conta do estado do edificio, e dastegeicclassificacdo do imével. Nesse
mesmo artigo, sao indicados os azulejos como uma das partes do patriménio integrado
das dependéncias da Igre@o que parece, em devido tempo, foi solicitado aos
Monumentos Nacionais a incluséo deste edificio saorsen patrimonio artistico, pois,
além dos referidos azulejos, possui aquelas capelas votivas de pessoas nobres, inscricdes
e timulos  ( é entabl@m os Monumentos Nacionais, ndo lhe encontraram interesse
para a construir parte integrante do seu patriménpor sua vez a Ordem Terceira, sem
condicbes econdmicas, néo teve possibilidade de acudir & sua conservagao e r@stauro
(Diério Popular, 1963, p. 17)

Permitemnos estes documentos tomar conhecimento da cronologia de
acontecimentos que levaram o espolio azulejar ao esquecimento. No entantesenotam

os esforgos por parte da Ordem Terceira em preservarmaggmonio artistico com as
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chamadas de atengdo a DGEMN. Sem possibilidades econdmicas, o levantamento dos
azulgos terd sida@onsiderad@ melhor op¢éo de preservacéma vezue o edificio se

encontrava naninénciade destruicao.

S6 em 1989 ha umafexéncia,feita porLucilia Verdelho da Costque descreve a
Igreja e oseu estado de conservacéoyadido pelavegetacdo no meio das ruinfae )
Comunicando com o coro, a Capela da Ordem Terceira, acrescentada em 1719,
estabelecia a ligacdo com outrapeledéncia$ sacristia, refeitdrio e a cozinhacujas
paredes eram revestidas por azulejos de cenas historeamdse branco, narrando
episddios da vida de S. Francisco, e possuiam tectos apainelados, de pinturas policromas,

da primeira metade do séouXVIll 6(Costa, 1988)

Em 2003, Luis Urbano Afonso publi¢&€onvento de Sdo Francsae Leirial
Estudo Monografico, em que faz essencialmente uma andlise pormenorizada das
pinturas murais descobertas na igreja intervencdo de 1996, onde refor¢caseu
agravado estado de degradaghoé ) de t al f or ma que nHoa d®cad:
XX este templo teve de ser encerrado. A partir dai o edificisefdieteriorando cada vez
mais, chegando a equacioisa, indusivamente, a demolicdo pura e simples da igreja
(Afonso, 2003, p. 46)

Em suma, é possivebnsiderar uma cronologia de acontecimentos que trouxeram
o0 espolio azulejar aos dias de hoje, baseamwdona bibliografia existente sobre as
préprias dependéncias da capela dos terceiros, e as poucas referéncias aos azulejos. Estes
sdo apenas identifidas em algumas das publica¢cdes acima referidasexiabndo,
porém, um estudodireto sobre eles Os azulejos terdo sidgrovavelmenteuma
encomendaaquando daonstrucdada capela, 1719, I& deverdo tepermanecido até
1963, quando foram levantados.dde o levantamento até ao inicio desta intervengéo,
terdoficadoacondicionados em caixas de madeiealgreja, segundaformacao obtida

junto do proprietario
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3.3. Enquadramento artistico

Apesar @ a azulejariaocuparja uma posicao importante nas artesodativas em
Portugal, considerae a producéo do inicio do século XVIII a mais elaborada em termos
técnicos e decorativos. Encontramos num periodo em que se ultrapassa
qualitativamente o legado deixado por Gebdel Barco (1649 €1701), o pintor de
azulejo que mais se destacou no final do século anterior, em que proliferava ja o gosto
barroco(Meco, 2009) Ainda noultimo quartel do século XVII, assistimosacensade
pintores de azulejo bem reconhecidos, sediaddsigmma, que ddo nome a esse mesmo

periodo da azulejaria portuguedaCiclo dos Mestre€Simdes, 1979)

A oficina do mestréAntonio de Oliveira Bernardes (1647 32) foi a gie mais se
destacou pela inovacao e qualidade técnasmsuas composi¢cdes. Em contraste com a
anteriorinfluéncia da pintura holandesa e a obra de Gabriel del Barco, a obra de Bernardes
apresenta uma pintura bastante cuidada e sensivel, tanto nas descoediarras e
silhares, como nos painéis figuratives) que se nota@uidado no doseamento dos tons
de azul de cobalto que permitem efeitos escultoricos, transparéncias e esfumados de
expressao quase magi¢ileco, 2009)0 crescimento da oficina leva a quaatenham
saim discipulos e aprendizes, que colaboraram em varias obras atribuiveis a Anténio de
Oliveira Bernardes. Demtamse, entre outras, obras atribuidas na Igreja de Sé&o

Domingos de Benfica em Lisboa (c. 2Jllgreja dos Léios emvéra (1711)Conveno

da Espeanca em Ponta Delgada/12) Convento de S«oFiduaul o da
7) (Simdes, 1979)

Figura 7 - Aldeia da Serra, Coranto de S&o Paulo
Serra d'Ossa, antiga Capela do BispdPormenor
(Salema M. d., 2012)
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A colaboracéo de Oliveira Bernardes com pintores contemporaneos e discipulos
foi de extrema imprtancia pois fez com que sobressaissem as qualidades desses novos
artistas que se vém a destacar na producao-temoca, denominadrande Producgéo
Joanin@ Apesar de dificjla definicdo cronoldgica do fim do Ciclo dos Mestres do
inicio da Prodc¢éao Joanina, estirse que esta Ultimse situesensivelmentao segundo
quartel do século XVII(Salema M. d., 2012)
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3.3.1. A Grande Producéao Joanina

A Grande Producdo Joaningue por um ladg assenta forteente na
aprendizagendo periodo anterior, ndo apresenta composi¢des tdo elaboradas como as
dos mestres, fazend® valer da extroversdo dos ornatos com grande impaci visu
(Meco, 2002) A situacdo econdmica favoravel emedPortugal se encontrava devido ao
ouro vindo do Brasi(Santos R. d., 1957)ez com que aumentassem as encomendas de
painéis azulejares Para o gosto imperante, era suficiente a extroversao e teatralidade
dos elementos ebandancia de ornatos dpainéis,aproximandese daconcecaanais
dindmica das tapecarias e «boiseries»@uwolviam os saldes galantes europ@vsco,

1989, p. 55)

A producédo seriada caracteriza este periodo ernragmnto com a producao
individualizada daCiclo dos Mestre&® em que as pinceladas cuidadas de azubblalto
puro sdo muitas vezes substituidas por sobreposicédo de pinceladas em zonas de mancha
carregadadeceita bem adaptada ao descritivismo lirios gintores joanin@gMeco,
1989)

Os pintores de azulejo que maisdestacaram neste periodo foram Valentim de
Almeida (16921779), Nicolau de Freitas (174365) (Meco, 2009) e Teotdniodos
Santog16881762)(Salema & Mangucci, 2018)\penas do primeiro na® conhecida a
formacdo, sendo que os dois ultimos terdo sido discipulos de Oliveira Bernardes. A
heranca técnica e artistica permitiu a estes artigssnvolver conjuntos azulejares de
extrema qualidade, com cenariossamenteornamentais no tratamento de elementos
arquiteténicos em silhares e barras, e uma pincelada mais livre e assertiva no tratamento
de cenas figurativas maioritariamente baseadasstampas e gravuras vindas do resto
da EuropdSimoes, 1979)

Tendo como base de estudo a observagéo e comparacao;sppata que o
espolio azulejar da Capela dos Terceiros corresponda a producéo do periodo joanino. Em
termos cronoldgicos, a data de 171® que corresponde a construcdo da capela,
corresponde também ao periodo ativo dos pintores joaninos. Em termos formais, o
programa decorativo e ornamendals painéis em muito se paremmn a producdo da
época. Observae uma expressao tardmrroca, na complexidade daarras e silhares

formadosvitalmente de elementos arquitetdnicos num perfeimpel 6 ¢ b&m tomo
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no tratamento dos painéis figurativ@§tando Santos Simdes, responsavel pelos maiores
avancos no estio da azulejaria portuguesa no século, XXa preocupacéo iconica e
narrativa 0 que determina a escolha da azulejaria setecentista. Figuras humanas véao
demonstrar a vida frenética e exuberante, jA& em representacdes cénicas, ja apenas
simbdlicas ou emblenigas (Simodes, 1979, p. 45As representacdes simbdlicas eram
muitas vezes representacfes de passagens biblicas ou de episodios dasaittas)

como aqui encontram@sde S&o Francisco de Assis e Santo Antonio.

3.3.1.1. Posgvel associacdo do espdlio azulejar da Capela dos
Terceiros a Teotdio dos Santos

Dos trés pintores de azulejo que mais se destacam na producédo joanina, Teoténio dos
Santos tera sido o que mais cedo marcou a sua posi¢ao na producdo da época. Tendo
traballado como aprendiz de Anténio de Oliveira Bernardes entre 1707 Ge el
Lisboa, apreendeu varios conhecimentos que lhe valeram uma producdo eximia até a
década de 173®ortela, 2016)Em confronto com as obras de Nicolau dstks(Figura
9), Valentim de Almeida Kigura8) e Bartolomeu Antunesarcadas ja pelo gosto
rococo, Teotonio apresentana obra de requinte ainda préxima da linguagem barroca
acentuada do tempo dos Mestr

SIPA'FOT0!00898320 8

Figura 97 Palacio da Mitra, Lisboa(SIPA, Palacio d Figura 8 1 Quinta de Nossa Senhora
Mitra, 2010) Piedade, LisbodSIPA, 2007)
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José Meco descreve a obra de Teotonio $ly#os como neeladora dedum
excelente pintor e decorador sensi{(®leco, 2009, p. 1335480 varias as atribuicbes que
lhe fazem, a partidasobras assina como o0s painéis do SantuarioEigeranca em

Abrunhosa do Ladario, Sat@ileigural0), e Convento de Séo Bento de Viana do Castelo
(Serrdo V., 2003)

Figura 107 Santuario da Abrunhosa do Ladério, Se
(SIPA, 2013)

Também em Figueir6 dos Vinhdsigural?2) ha um conjunto notavel, que se sabe
ter-lhe valido160000 reisem 1717(Portela, 2016)

Outro exemplar interessante da obra de Teot6nio dos Séantoda capela da
Ordem Terceira da Igreja de S&o Fiano de Evoré@Meco, 2009)Figurall), queretrata
episodios da vida de S&o Francisco de Assis num tratamento de desenho figurativo e

programa decorativo semelhante ao que encontramos na Capékrcsisos da Igreja
de S&o Francisco de Leiria

Figura12i Igreja de S&o Jodo Batis Figura 117 Capela da Ordem Terceira da Igreja

de F)igueir() dos Vinhos(Portda, Sao Francisco de Evor@IPA, 2001)
2016
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A gramatica ainda muito presa ao barroco puro da obra de Teotdnio dos Santos,
bem como a técnica de pintura, levans a fazer uma possivel associacdo entre este
pintor e os azulejos em estudmtiise a coeréncia técnica de desenho entre o conjunto
azulepr da igreja da Nossa Senhora da Conceigcdo em Peniche, atribuida ao artista, e

conjunto da antigaacrista da capela dos TerceifBgura 12e Figural4).

Figura 13 - Igreja de Nossa Senhora da Conceir Figura 14 - Painel Xl (pormenor). Fotografa: Gonge
Peniche (Salema M. d., 2012) Figueiredo.

Também nos painéis do Santuéario da EsperancAt@omhosa do Ladario, Satéao
(uma das duas unicas obras assinadas pelo pintor), é possivel reconhecer semelhancas no
tratamento de paisageras arvores caracterizadas por pinceladas assertivas e ingensas,
folhagem com manchas aguadas nas arvoess sgundo plano, com largas aglas e
representacdes de elementos arquitetonicos menos desenvolvidos em termos de desenho
(Figura15 e Figura 16). Nas representacédumanas, parece similar o tratamento de
alguns rostos, nomeadamente o trago e os-elsroros nas zonas dos olhos, sobrancelhas
e nariz(Figural7 e Figural8). As maos, aparecenos tanto em Satdo comos painéis
em estudo com representacdes de dedos em formato triangular e agucados, e estrutura

delgada da prépria mgbigura20 e Figural9).

o : " 2 1

Figura 15 - Santuario da Esperaa, Satdo (pormeno Figura 16- Painel XIll (pormenor). Fotografia: Gonge
Teoténio dos Santos S.d.. Fotografia: Hugo Caessa. Figueiredo.

33



Estudo, conservacao e restauro do conjunto azulejar da antiga sacristia da Capela dos Terceiros da Igreja de Sao
Francisco de Leiria

1,.\3
S Al/

| /e ,
Figura 17 - Santuario da Esgranca, Satd Figura 18_'|' P_ainel X1l (pormenor). Fotografit
(pormenor). Teoténio dos Santos. S Gongalo Figueiredo.

Fotografia: Hugo Caessa.

/AL PO
Figura 19 - Painel XIIl (pormenor), Fotografii Figura 20 - Santuario da Esperanca, Sa

Gongalo Figueiredo. (pormenor). Teoténio dos Santos. S.d., Fotogr
Hugo Caessa.

Notamse tambémem barras figrativas caracteristicasomuns nos programas
decorativostal como a repeticdo de querubins, grinaldas de flores, folhagens, frutos, que
envolven as cartelas centraiBigura2l e Figura22).
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A proposta de associacdo a Teotonio dos Santos é produt@tdsho de
comparacao entre os azulejos em estudo, e azulejos assinados e/ou atribuidos a outros
pintores ativos na época. Foi feita a comparacdo com obras de Valentim de Almeida,
Nicolau de [eitas, Bartolomeu Antunes, Mestre P.M.P. e a Oficina de @ivei
Bernardes. Como ja referido, Valentim de Almeibiécolau de Freitag Bartolomeu
Antunes apresentam obras com programas decorativos ja mais proximos do gosto
joanino, com decoragdo de barm silhares que se estendem ja para dentro dos panos
figurativos, e muitas vezes ja ao gosto rococO, em que essas mesmas decoracdes
ultrapassam os limites dos painéis, com elementos decorativos recortados. Quanto ao
Mestre P.M.P., apesar de ainda se irgtego periodo do Ciclo dos Mestres, pareces
relevante o esrcicio de comparacdo, uma vez que ainda se encontrava ativo a data que
julgamos ser a data de producéo destes azulejos. No entanto, apesar da sua obra apresentar
programas decorativos semeltem) notase um tratamento do desenho que pouco se
assemelha @oazulejos em estudo. Em termos qualitativos, ndo nos parece que o espolio
apresente a qualidade técnica caracteristica da producéo da Oficina de Oliveira Bernardes
I mesmo assim, as semelhamean termos decorativos levars a crer que poskaver
influéncia desta oficina, na pintura dos azulejos. Pameseassim quéaca sentido a
associacdo a Teoténio dos Santos, assumindo que este foi discipulo de Anténio de
Oliveira Bernardes, tendo dakerdado influéncias em termos dos programas decorativos,

apesade tecnicamente poder ndo apresentar a mesma qualidade técnica de execucao.

35



Estudo, conservacao e restauro do conjunto azulejar da antiga sacristia da Capela dos Terceiros da Igreja de Sao
Francisco de Leiria

O trabalho de associacédo bassewapenas na comparacawmeonfrontoentreas
caracteristicas dos pintores delajguda épocae os dados cronoldgicos disponiveis na
literatura publicada até ao moment.facto de estespdlio ter estado fora do alcance
dos historiadores desde a década de 1960, tornou impossivel o estudo técnico e artistico

de que acredito ser digno

3.3.2.Identificacao iconografica

A gramatica decorativa e formal do inicio do século XVIII & essencialmente marcada
pela narrativa das composi¢cdes, decoradas com elementos de notavel complexidade no
debuscamento das curvas, ha movimentacdo de volumesdiramismo dos jogos de
| u(Bimobes, 1979, p. SNeste periodo os painéis figurativos de caracter religioso tinham
essencialmente um objectivo educacional, num panorama de uma populagdo menos
instruida. Desta forma era sl que a mensagem fosse pdasatravés da imagem, e
nao de texto.

O espdlio azulejar da Capela dos Terceiros € um excelente exemplo de uma narrativa
religiosa, em que se representam ao longondes painéis passagens da vida dos dois
santos francisecas mais aclamados, Santo Antwei S&o Francisco de Assis. A rematar

as cenas figurativas apresentaenbarras e silhares de decoracdo complexa, refletindo o

gosto teatral do periodo barroco.

Identificasg no Painel XI, que tera revestido a parede suhmtéga sacristiaSao
Francisco de Assis ajoelhado recebendo os estignias confronto com outras
representacdes da mesma passagem da vida dqessencialmente estampas de época,
que eram utilizadas pelos pintores como referémesi@amplo ddigura23), notase que
na maioria dos casos Deus € representado como uma figura com ar pregaitio na
cruz, contrariamente a representacdo com que nos depatambhigalmente Deus é
representado com barbas, cabelo comprido agpab mais velhqFigura24). E possivel
justificar esta divergéncia através ddiversidade de tipo iconograficos e grande
guanti dade de regi stos I mag®ti cos produzi
transformacdes e permanéncias odasi na sua longa trajetéria de producao
iconografic®(Diniz, 2013, p. 4)S&o Franciscé reconhecivel pelo habito franciscano,
e cinto a cintura com trés noalusdes aos trés principios francisnpobreza,
obediéncia castidad€Quintas, 2011)
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Figura 237 60 S. Franci & égjoelhadc
Painel XI. Fotografia: Gongalo Figueiredo. perante uma viséo cercada de resplendor, recet
0s estigimaSs 6Fr alnkSd scot
Buril. Repositério de estampas da Bibliot
Nacional de Portugal.

No painel Xl observaseuma representacdo de Santo Anténio. Franciscano tal
como o fundador da Ordem, S&o Francisco, Santo Antérwariadissimas vezes
representado namarrativas fanciscanas. Os dois santos aparedanprimeira tradicao
iconografica franciscana (iniciada ainda no século Xlll) como eximios representantes de
santidade ativa, dindmica, associada aos diversos rdlawiagens, pregacoes, curas e
outrosmilagre® (Diniz, 2013, p. 7)E dentro das tradicdes iconogréficas franciscanas
que situamos esta representagdo, de Santo Anténio dando pdo aogkighras?5)
Observamos o santo pegando com uma mao uma cegéode erguendo @utra para
dar um pedaco dedp a uma criancarepresentacdo de uma das devocdes do santo,
referente a atos piedws(Azevedo C. A., 2016)

§ Figura 25 7 Santo Atonio dando pao a
= pobres i Painel XII. Fotografia: Gongal
| Figueiredo.
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A narrativa dgpainel Xl encontrase dividida em duas re@entacoes distinsa
Assumindo que o painel foi concebido especialmente para o local onde permaneceu até
1963, parede norte da antiga sacristia, entsedgle esta divisdo se justifique devido ao

elementaarquitetonicaque se encontrava gkatamenta meo da parede.

Do lado esquerdouma representacdo em que nos parece identificd8éb
Franciscale Assis e Santa Clara. Conheseea estreita relac@&mtreambosuma vezjue
Santa Clara terad fundado a Ordem das Clarissas inspirada, e intimamenteadigada
principios fraaciscanos. Tera sido Francisco a incemttViara a fundar uma nova ordem
femininai Inicialmente Clara tera aceitado de S&o Francisco a regra de S&o Bento e 0
titulo de abadessMarcal, 2010) &Em 1247, a Rgra escrita por locéncio IV viria a
considerar Clara como fazendo parte da Familia e espiritualidade Frant{Sasyzar,
2004, p. 331)Assim, presumse estarmos perante uma repréesgio deSdo Francisco
entregando os estatutos da erd a Santa Clara(Figura 27). Atras Santa, estdo
representadas outras trés figuras femininas,guelinente suas seguidordgpesardas
normais variacoes representativas, v&auma representac@la mesma passagem nha
Figura26.

) e
i = e "“ A
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Figura 271 S. Francisco entregando os estatuto
ordem a Santa Clara. Painel Xl{lado esquerdo
Fotografia: Goncalo Figueiredo.

Figura 261 S. Francisco entregando os estat!
da ordem a Santa Clara. Fotograf
http://diretodasacristia.com/home/sem

cateqgoria/claraluminosafigura-bentoxvi-2/
consultado a 10 de Agosto de 2019.
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Na segunda cena figurativa do Painel XIlI, voltamos a identificar Santo Antoénio.
Conhecido pelas suas pregacoes, aparece representado com um dos seus mais importantes
atributos, oivro, na méo esquerdaO livro era sado habitualmente nas representacoes
dos Apodstolos, dos Doutores e dos Bispos, como depositarios da doutrina evangélica.
Assim se queria sublinhar, em Santo Antonio, a qualidade de apdstolo da Boa Nova e de
AAr cas damé@zewedo C. M., 2013Como Doutor da Igreja que era, aparece

nos Santo Antonio em pregacao a classe nélige@a28).

Figura 287 Santo Anténio em pregacéo. Painel XlIl. Fotografia: Gongalo Figueiredo.
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3.3.3.Descricao formal | Programa decorativo

Os trés painéis azulejares sdo emoldurados awad e silhares tipicamente tardo
barrocos, em que todos os elementos decorativos constroem um cendario magnifico de
trompel 6 o & bakra decorativa superior integra 0 mesmo espaco cénico do silhar,
interligado atraves de representacdes de serafingegeieghem toda a altura dos painéis
figurativos. Os serafins assentam em plintos de misula frontal, decorados pelas tao
caracteristicas grinaldas de flores. Ao centro das barras inferiores, anjinhos ladeiam a
composta cartela com mascara. Todos estes elesn&iio envolvidos e interligados pelo
chamaddorutesco compactoAo distinguir cinco diferentes tipos de brutesco nacional,
Vitor Serrdo descreveép brutesco compacto com aberturas @uadraturisms
ilusionistico, a cenografia e a tridimensionalidaderbarc a s , (é) na model
azul ejaria de Bernardes e da sua O6escol ab,
«putti», «termini», balaustres, volutas enroscadas e outros nif@sao, 2012, p.
197).

As barras superioretambém elas de cartela condsoara centragstddadeadas por
decora-»es tridimensionais de enrol amentos
agarradas por delicados anf@sexcecao do Painel XI, em que as grinaldas aparecem
apenagpresas as cornijas laterai€)s silhares sdo dena complexidade de representacdo
arquitetonica notavel, com cartelas lisas dimensionadas a area dos préprios painéis,
ladeadas de elementos de brutesco compacto em jogokrdescurg simulando
luz/somba - assumindo uma leitura decorativa do centtapas extremidadeslodos
estes elementos sédo decorados por folhagens e concheados, até chegar novamente as
representacdes ilusérias de plintos perspetivadmsn decoracdes simulando a

exuberancia da talha

Os trés painéis apresentam o mesmo prograncarate/o, notandee apenas
adaptac0Oes relacionadas com as dimensdes de cada um. Tal como no Painel XI assistimos
a omissao dos anjinhos na barra superior, no Painel Xlll assistimos a um prolongamento
dos elenentos de brutesco e acrescento de cestasrde finto na barra superior como
no silhar, que se podera justificar pela grande dimensdo do painel relativamente aos

painéis Xl e XII.
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4. Caracterizacao técnica e material

Reconheceseo azulejo portugués como um material compdasaastituidopor uma
placa quadrada de barro cozido com um revestimento vitreo, geralmente decorado numa
das faces. Sakee que as técnicas de fabrico foram quase sempre baseadas no
conhecimento empirico, exiisdo algumas variantes consoante o local de producéo e a
prépria oficna(Brito, 2016) A caracterizacdo dos materiais e técnicas utilizadas foi feita
com base na observacdoetadas pecas azulejares, em confrooton a informagao
disponivel sobre os processos de fabrico de azulejaria da época.

4.1. Nota prévia
Os métodos analiticos de caracterizacdo quimica e mineraldgica podem foosecer

informacdo Utilpara oestudo das pecas, nomeadamente no que diz respeito assnatéria
primas utilizadas, métodos de producédo e identificacdo de causawlbgips. No que
concerneaos trés painéis azulejares em estudo, foram retiradas anastrasdo a obter
uma caracterizacamineraldgicaatravés de difracdo de raios X (DRX), espmuigtria

de fluorescéncia de raios X em comprimento de onda (FRX) paiatemcdo da
composicao elementar, e espectrometria de energia dispersiva acoplada a microscopia
eletrénica de varrimento (SEHEDS), para obtencao de informacdo quimica relacionada
e identificacdo de processos de fabrico, bem como a anddismestruturados azulejos
(Esteves, Trides, Coroado, & Rocha, 20R)ran retiradas amostras de duasgsec¢
azulejares do Painel Xlll, uma da zona decorativa do silhdra @la zona figurativa
(Tabela2).
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Tabela2i Amostrag Painel XIII.

FRAGMENTOS
ZONA DO
AMOSTRA SELECCIONADOS
PAINEL
PARA AMOSTRAGEM
B67 P13S _
Silhar
(SFL)

H47 P13 (SFL)| ZonaFigurativa

Apesar de nédo ter sido possivel submeter as amostras a analise endtiepgra
apresentacao de resultados neste relatério, justifieasantencadodadoque: i.) O facto
de nédo existir uma atribuicdo de autoria ao espélio azulejaraeteazacdo quimica e
mineraldgica permitiria uma identificacdo das matépiamas uilizadas, e possivel
associagdo a um centro de producéo (sabendo que, a época, na maioria desseasos
mesmas matérigerimas variavantonsoante a sua abundanei cada regido do pais);

ii.) A identificacdo de caracteristicas tecnoldgicas em conjooto a obtencdo de
microfotografia obtida através de SHRDS, permitiria tirar algumas conclies quato

a processos de fabrico causadores de alguns defeitos observaveis au,olo
identificacdo de processos de degradacao latentes, agmesenca de sasoluveis
(Coroado & Gomes, 2005)

A falta de ancoragem entre o vidragla chacota e o fendilhamento de vidrado foram
patologias largamente identificadas nos restantes painéis do espdlio, apesar @gamao ser
evidents nos tréspainéis em estudo. P@e a hipétese de algumas das causas dessas
patologias (processos de fabriagdoda agua e formacgao de sais sollveis) terem atingido
também os painéis Xl, Xll e XIIl, apesar de ndo se observarem awtfamos evidentes.
Desta foma, parecaios importante o confronto dos resultadosiinas dogpainéis em

estudo, com os pairgéda atual sala de reunides da Ordem Terceira de Leiria.

42



Estudo, conservacgao e restauro do conjunto azulejar da antiga sacristia da Capela dos Terceiros da Igreja de Sao
Francisco de Leiria

4.2. Processos de fabrico
As pecasceramicaseran obtidasatravés da modelagédo da pasta cerafaiggila),

em que era passado um rolo sobre a mesma, entre duas bitolas com a altura desejada para
a espessura da lastiasteves, Trides, Coroado, & Rocha, 20I¥pois de estendida a
lastrg eram feitos os devidos cortes, de formabter quadrados iguais. E de salientar
que, estes cortes eram feitos com base num molde com a larguraligeetfgsra o
guadradoA medida da aresta do quadrado guia, incluia ja, em principio, a percentagem
de retacdo da pasta utilizada. A primeira cozedacorria atemperaturas na ordemsio
1000° C(Coroado & Gomes, 20053endo ques controlos destas temperaturas eram
dificeis de controla. Estas variacbes de temperatura, bem camarrefecimento
demasiado acelerado das gegepois da cozedumu da heterogeneidade da pasta
levavam a defeitos de fabrico como os empenamefradsyas e fissuras estruturais
(Mimoso & Pereira, 2011(Brito, 2016)

Os azulejos apsentamuma espessura meédia 15 mm. Para melhaderénciaa
superficie no momento de assentamento, eram ainda feitos cortes perpendiculares a face
nobre do azulejo, o escassilhado, que observamos em todas as pegas. @ab®
escassilhado era feito diamantes da vidragem e pintura, pois encontraemsnimeos
azulejos algumasescorréncias de vidrado sobestas areas, decorrentes da segunda

cozedura.

4.3. Técnica de pintura
Os trés painéis azulejares, bem como os restantes painéis pertencentes ao espdlio

sdo um excelente exemplo do emprego da técnica de raapdliazulejaria portuguesa,

tdo caracteristica do século XVIII.

A técnica de majolica implica a aplicacdo de vidrado branco sobre a peca ceramica
previamente cozidda o vidrado apresentaxse normahente em pd (com uma
composicao maioritariamente de Oxide estanho e chumbo), e era misturado em agua
até atingir uma consisténcia leitosa, de forma a ser facilmente aplicado na superficie da
peca(Esteves, Trides, Coroado,Rocha, 2012)A formulac&o do vidrado era feita em
oficina sem um controlo que permitisse sempre a mesma proporc¢ao vidrado/agua, o que
nos permite verificar que nem todas as pecas vidradas apresentam o mesmo acabamento,

em termos de espessura ou homogkoke.
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Com a peca vidrada segtsa 0 processo de pinturaanual A azulejaria
portuguesa do inicio do século XVIII € essencialmente caracterizada pela pintura a azul
de cobaltdMimoso, et al., 2011(Brito, 2016) que identificamos nos trés painéis.

Supdese quea possivelexisténcia de uma divisdo hierarquica de tarefas, no
momento de pintura de painéis com tamanha dimensdo. Os panos figurativos seriam
pintadospelo (9 mestre (¥ mais experienteda oficina,pois notamos uma pincelada
delicada comggos declaro-escurono tratamento de panejamentos, rostos e elementos
arquitetonicos. A pincelada mais escura (com mais concentracéo de pigmento) e mais fina
nos detalhes e contornos, e pinceladas fasgas e aguadas no preenchimento de zonas
em sombraPor sua vez, as cercaduras, molduras e silhares poderiam ser pintados por
aprendizes ou pintores menos qualificadoge uma forma mais metédicravésde
repeticdo de elementos decorativos de desempréconcebidos e utilizados noutras
encomendas. Nase em alguns casos, que o desenho é mais grosseiro nestas zonas do
gue no pano figurativo.

A segunda cozedura é também respongdelel aparecimento dem conjunto de
defeitos de fabrico facilmentdentificaveist o mo as i rregul amguedades ¢

resultam de cozeduras artesanais e rudimeli@eso, 1989, p. 6)

Sao notérios outros defeitos de fabrico nos trés painéis, apesar de pontuais, que
refletemalgumas das condi¢des de fabrico, sendo eles o piaddsuracao do vidrado,
e a aglomeracao de vidrado em zonas em que ja existia uma fissura na chacota. Estes
defeitos &6do regulados por muitos factores da fabricacdo, incluindo composicdes
quimicas e nmeraldgicas das matéripsimas e as respetivas técas de preparacéo e
incorporacgéao, a tecnologia da cozedura (incluindo fatores aleatérios que individualizam
cada azulejo, tais como a heterogeneidade da temperatura dentro do forno) e até o

processo darrefeciment6(Mimoso & Pereira, 2011, p. 10)
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4.4. Marcacdes do tardoz
As marcac¢fes no tardoz dos azulejos correspondem a insa@aitg@iresméricas

associadaé um simbolo, pintadas na face posterior e ndo vittidickos azulejogjue

indica a sua posicao relativa no espaco. Assim, as letras correspondem as fiadas
verticais, 0s numeros a sequéncia horizontal e o cédigo indica que aqueles azulejos
pertencem todos ao mesmo conjunto, que podia ser uma parede, umaocseagé
espaco(Salema, 2015A identificacdo e analise desta marcacaeleese importante

no momento de estudo, conservacao e restauro dos painéis, na medida em que permite
i.) O apainelamento com a leiturarretado conjunto, ii.)A identificacdo deossiveis
inconsisténcias entre o posicionamento original do azulejo, e oigmasitento no
momento de assentamento, iii.) No casoodpainéis ja ndo se encontrarem no local
original, perceber a sua relacdo com o edificio, e identificar o seu logalabyiv.)

Em alguns casos, é tamb@ussivefazer associacdes entre pintoregieinas, através

da comparacao dos tipos de caligréifais, Formiga, & Silva, 2015)

Apoés a remocao das argamassas de assentamento, foi plageivelregisto das
marcacdes dos trés paindNEXOS3-5) e comegar a tiralgumas conclusdes Gtéis
Notou-se que, cada painel, além da marcacdo alfanumeérica tinha uma letra associada
gueo identificava sendo: Painel Xi 6 B(Bigura29 e Figura30), Painel XIIT 6 C 6
(Figura3l e Figura32), Painel XIlIT 6 D(Bigura33e Figura34).

Notouse também quas marcacdes comecariam de baixo para cima, da esquerda
para a direita, sendo que a letra 6J06 era
utilizados caracteres manuscritos, conside®a qu e a omessadedormdd b6 er a
ndo serconfundida com ater a 61 6, gue em manuscrito se
bastante idéntico®utra explicacdo apresentada pela literatura para esta omissao, era
o facto de o alfabeto ter apenas 21 letras, 0 que lgpavaezs,a quedanto oie o |,

como o u e o v correspdiamrespetivamente a uma Unica léifais, et al., 2015).

2 A identificacdo das inscricGes nem sempre foi facil de fazer, assumindo que muitas vezes os caracteres ja
estavam demasiado sl@necidos. Na maioria das pecas, a Unica forma de ver as marcagcdes era molhar a
superficie, criando mais contraste entregm@nto desvanecido e a chacota.
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mx

. ) - ) Figura 29 - Levantamento gréafico
Figura 307 Marcagdo do tardoz azulejo Mt marcacéo do tardoz do azulejo M®aine
Painel XI. XI.

Figura 311 Marcac&o do tardoz azulejo G ) ) ]
i Painel XII. Figura 32 - Registo grafico da marcagéo
tardoz azutjo G10- Painel XII.

Figura 34 - Marcagéo do tardoz do azule Figura 33 - Registo grafico da marcagéo
D15 - Painel XIlI. tardoz azulejo D15 Painel XIII
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Nem o painel XI nem o painel XII apresentavam alteracdes ou falta de concordancia
nas marcacgdes originalEm contrapartida, o painel Xlll apresentava ja atgemos de
marcacgao e algumas confusdes, nomeadamente a partir da zona onde existiu 0 elemento
arquitetonico numa leitura da esquerda para a diréd@a.observar a continuidade do
desenho, percebae aqie a coluna 20 corresponderia afinal a colung8B, que toda a
marcacao dai para frente estava uma coluna adiafffimpaa 36 d-igura36). Existem

ainda algumas meacdes repetidas, associadas possivebreetapsos aleatoérios.

Figura 35 - Repetiéo de marcagBesAzulejo F9, Painel XIII.

e <50
: iy
1 %
N
TR < '\y, 4
32 ¢ \
.\
- I
Figura 37 - Ultima coluna no local correto (pormenor, Pai Figura 36 - Falta da Gltima colun
XIll.). Fotografia: Gongalo Figueiredo figurada (pormenor, Painel Xl

Fotografia: SIPA.
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5. Estadode conservacéao

5.1.Consideracdes prévias

O estado de conservacao dos painéis azulegatéem consonanciaro® estado de
conservacao do edificio em que se inseriam. Apds a extincdo das Ordens Religiosas, o
claustro seiscentista do convento e a igreja foram as Unicasdéepas que nédo
sofreram alteragOemrquitetonicae funcionais, tendo a Ordem Terceira Franciscana de
Leiria ficado responsavel pela manutencao e preservagao da igreja. Mesma lgsejm
foi-se degradando a pontle fechar portas ao publico nos amosquenta do século
passaddgAfonso, 2003) O temploé descritacomotendo sidadnvadido pela vegetacao
entre ruinad (Costa, 1988)Sabese que olevantamento do espdlio azulejar da Capela
dos Terceiro$oi ordenado pela Ordem em@3® evitando a possivel perda de tamanho
valor patrimonial, fosse pelo agravamento do estado de conservagésaeuentual

demolicdo ddgreja e suas dependéncias.

Em 1984 o templofoi finalmente classificado pelo IPPAByds varias tentativas de
classificacdo desde meados do séc, Xuecontribuiu decisivamente paralesenrar
dos trabalhos de conservacéo e restauro a partir de(A88¥0, 2003) Nao obstante,
0s azulejos permaneceranoadicionados desdeseulevantamento até 2018, néo tendo
sido alvo de intervengdo na campanha da década de 1990.

Os azulejos chegaraan LCRIPT em caixas de madeilidentificadas com uma
nomemcl atura de nume roal-l<Qobdtanaresen2leaxasdegrande® | 6 a
dimensdeqcom cerca de 100 azulejos) e 15 caixaais pequenagcom cerca de 60
azulejos)algumas delas em avancado estado de degradalgigque houve necessidade
de fazer o seu acondicionamento em novas caiaes 0 seu transportdlo inicio da
intervencaalesconhecise a localizagao original dos azulejos, bem como a relagéo com

as designacoeatribuida as caixae aos paineis

Assim,conecous e pel o apainel amento dos azul ejos
onde se percebeu goerrespondim apenas um painel. Seguise o apainelamento das
restantes caixas, de forma a percebexr®la mmercaoromara corresponderia entao
a umunicopainel,situacdo que n&e confirmouwna totalidadePercebetse que a divisdo
do espoalio terigido feita por sed@gs figurativasro painelde maiores dimensdes), e de

forma a caberem nas caixas de madeira feitas @st@proposito. Este processo
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possililitou a divisdo do trabalho, e foi neste momento definidibjetode estudo do
estagio curriglar, cingindeo aos tr°s pain®i s da antiga
0 Xl |1 6 ’leNo®thes dasos) os trés nimeros romanos correspondiam a trés painé

independentes.

Note-seque £m 0 apainelamento de todo o espdboia sido vidvetragcarum plano
de trabalho e metodologieonsiderando qusa partirdaifoi possivel comecar a retirar
informacéo suficiente para entendelimensao dos painéis e a fv@ntualocalizacéo,
cronologia estado de conservac@iados historicos, técnicos e eddis, necessios no

momento de estabeleasdsjetivospara a intervencao a executar.

5.2.Levantamento do estado de conservacéao

Os azulejs chegaram ao LGRPT nas caixas originais jA bastante degradadas
ondepermaneceraraté ao selevantamento. Sake que as caixas foram encomendadas
paraesteproposito, segundo faturapassadano dia 30 demarcode 1963, 0ndese |é
Ol'rabalhos de carpinteiiiopregos no arranjo de caixotes para 0s asogfdsEXO 6).

Pelo modo de construcd@igura 38), presumese que a matérprima utilizada na
execucao das caixas tera sido madeira reaproveitada de destrocos da prépria igreja, que

comovem referido nos documentos da ép@sariaemruinas

_;Figura38'|'Topo de uma das

As caixas quacondicionavams azulgps encontravarse quase todggm muito
mau estado de conservag&ogura 38), o que néo facilitou o seu manuseamento. Ao
retir&los das caixas para o primeiro apainelamento, obsesgogue muds azulejos

fragmentads estavanenvoltos emfolhasde jornal da épocg@rigura40), o que denota
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um cuidado especial em preservar o conjumantendo a sua unidad®s azulejos
apresentavam também uma marcacao narfalbee(ANEXOS 7-9) (Figura4l e Figura
42), atinta preti Estareferéncianumérica éxecutada desquerda para a direita, de cima
para baixo), foi um grande auxilio no moment@gdainelamentgermitindofazé&lo sem

recorrer previamente a remoc¢ao @mgamassas do tardoz para leituss dnarcacdes

originais

A S

Figura 39 - Topo de uma das caix
XIIr.

Figura 407 Azulejo fraturado envol
em papel de jornal.

Através dos documentos da épdoapossivel determinar que agarcagdes terdo sido

feitaslogo depoisdo levantamento dos azulejos.-8& num documentPANEXO 10)

emitido pela DGEMNho primeiro diade marcode 1968 € ) segundo i nf or me
encarregado dos trabalhos foram os Padres que procederam a numerag¢do dos azulejos
sendo 0s mesmos, depoistdalmente arrancados, encaixotados e enviados para a Casa

da Ordem Terceira naquelédaded Salientase também que, no caso dos azulejos
fragmentados, esta numeracéo foi registadanais do que um dos fragments forma

a sabesse a localizacdo deodos aqueles fragmenta® painel. Existe ainda uma

fotografia da época devantamentoem que € possivel ver os azulejos dispostos no chéao,

e parece notareiseas marcacdes no vidradeigura43).

3 Apesar de ndo comprovado analiticamente, a tinta preta utilizada na marcacéo tinha um ésyiecto id
ao de uma tinta plastica. Foi também encontrado um pincel dentro de uma das caixas de madeira, que parece
ter sido o pcel, ou um dos pincéis, utilizadas na marcacgao
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X4

Figura 417 Marcacéo a preto na face nobre; az. Figura 4271 Levantamento grafico da marcac
P.XIll a preto na face nobre; az. C3 P.XIII

SIPA FOT0.00077241

Figura 4371 Registo fotografico (levantamenteiy
que é possivel ver as marcagdes a pré€siPA

== =8
e 2009)

L3 3 > = e

As principais alteracfes e patologias detetadas, nos trés painéis, foram a sujidade
generalizada (tda depdsito de poeiras, comestosde cal nosazulejos dodimites do
painel, e as proprias marcacdes na face nolba)ras, lacunas volumétricas, lacunas de
vidrado eazulejos em faltaAinda assim a discrepéancia do estado de conservacao entre
0s pairtis era consideravetpnstatandseque os painéis X(Figura44) e XIlI (Figura
45) estavamnum melhor estado de conservagém comparacao cora painel Xl
(Figura46). De qualqueforma os danos e patologias sdo comuns nos trés casos, pelo que

serdo descritos em conjunto, salvo excec¢des que assim o obriguem.
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Legenda

Sujidade superficial
Fratura

Lacuna de vidrado
Lacuna volumétrica
Lacuna azulejar
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Figura 447 Registo grafico de alteragde: Figura45i Registo gréafico de alteracdes e plaias do Paine
patologias do Painel XI. XII.

No primeiro apainelamento do painel XBranotorio uma grande lacuna azulejar
no centro do painel, o gqurapidamentajudou a percebex sua localizacao originéla
paredenorteda antga sacristiaxiste um elementarquiteténicqlavabo)com dimensdes
similares a da lacuAgFigura47). A localizac&o de cada azulejo, principairteena zona
em volta ddavabq naofoi percetivel logo no primeiro apainelamento, uma vez que havia

muitas trocag 6 e n g arespetvas maraagdes
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Figura 461 Registo grafico de alteracdes e patologias do painel XIll. (afiza legenda dos painéis Xl e XII.)

4Informac&o confirmada também por uma fotografia da época de levantaffignita47).
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SR S Y
Figura47i Painel XIll antes do levantamenti&IPA, 2005)

As alteracdes e patologiagima identificads foram devidamente analisadies

formaa entender as suas caracteristicas e causas:

a) Sujidade

Todos os azulejos apresentavam depdsito de pogigara 49), devido as
condicdes de armazenamento e o passar do tempo. Era também guinheipel/mente
nos limites dos pakgis, um tipo de sujidade maiscrustada, nomeadmente
escorrimentos de caFigura48), ja bastante alterados e agregado vidradoem
resultado desucessivagplicacdesla mesmanasparedesNo caso do painel Xllera
notoério uma maiorsujidade do lado esquerdo do paimeimeadamente de poluentes
organicos, como vestigios de vegetacao, terrgpo@ras mais impregnadas. As
fotografias da década de 1950 mostram o telhado caido na zona que cobriria essa area
do painel, fazendoos acreditar que esse grau de exposicdo agexlexteriores, tera
contribuido para acumulacéo elementos como terra e poeirgssa mesma area

As marcacgOes da face nobre, apesar de ndo se corsidemmosujidade(nao
tendq por issg sido registadsnos mapeamentos graficos), eram alteracdes que, apesar
de propositadagram estranhas aos azulegdram retiradas no momento de limpeza

uma vez que ja cumpriram 0 seu objectivo.
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Figura 48 - Escorréncias de cal.

Figura 50 - Tinta preta das marcacdes da face nobr

b) Fraturas

Atendendo asliferencasdo estadale conservacao entre painéis, nomeadamente
no que diz respeito a este dafm, elaboradoum levantamento grafico do nimero de
fragmentos por peca azulej@igura52, 52 e Figura53). As diferencas enctradas
podem ter origens distintas e deste modo € percetivel 0 maior impacto do levantamento

num dos trés painéis

N N
2 Fragmentos

M M 3 Fragmentos

L H 4 Ou mais fragmentos

K K

J J

I I

; g

G G

F F

E E

: > L

c o [

B B

A A

1 2 2 a 5 R 7 a a 1n 11. 17 12 14 15
Figura 52 - Mapeamento gréafico- Numero d
fragmentos Painel XII.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Figura 52 i Mapeamento gréfo:
Numero de fragmentos. Painel XI
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Figura 537 Mapeamento gréafico: Numero de fragmeritd3ainel XII.

As fraturas surgem claramente com mais predominancia no Painel , XIll
associandese essencialment@sseguintesausasi.) A porosidade do corpo ceramico
assumese aqui como uma fragikdle, que podera também estar relacionada com os
processos de fabricBrito, 2016) ii.) O levantamentados azulejos da parede tera
exercido bastante presssubre as pecas, levandaurasmediatas, principalmente em
zonas de maior adénciada argamassa de assentament@adejo (Figura55). Esta
situacdo pode ainda estar relacionada com o facto de se tratar de uma paregague da
0 exterior e o resultado da percolacéo de 4gua na paredegmixieuir para a dissolucao
e precipitagdo do carbonato de calcio, g&lenodo incrementar a ligagdo entre a chacota
e a argamasq&oroado & Gomes, 2005)os casos dos painéis Xl e Xll, a morfologia
dasfraturastem umaspetamais aleatério, contrariamente a grande partdrdagasdo
painel XIll, em que é possivel imaginar o modo de levantaniemtresta inferior direita
de cada peca azulejar tera sidoomto de entrada de uma ferramenta como o escopro, e
dai, as pecagemtido tendéncia a fraturaa diagona{Figura54). iii.) Por fim, sabendo
gue os azulejos nao foram armazenados com toda a argamassa de assentamesto que |lhe
estaira agregada, presurse que algum trabalho de limpeza de taplussaer causado

algumadraturas
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st

Figura 55 - Azulejo fraturado (6 fragmentos). Figura 54 - Azulejo com fratura diagonal.

c) Lacunasvolumétricas

As lacunas volumétricas provém daturas causadas pelos motivos acima
descritos. O acesso a informacéo relaattzncom o levantamento, e todo o seu historial
ao longo dos angpermitenosteruma visao bastante mais clara das causas de alteragdes
e patologias. Neste caso, sageque o levantamento dos azulejos tera correspondido a
uma grande empreitada, pelo ggepercebe que durante os trabalhos varios fragmentos
se terdo pelido, e confundido com entulho de obfdm olhar atento sobre os
mapeamentos graficos de danos e patologiegela que a maioria das lacunas
volumétricas correspondenfraturastambém elaslerivadas do modo de levantamento
(Figura56).
Apesar de se tratar de painéis figurativos, e de grande qualidade técnica, as lacunas néao

comprometem a leitura dos conjuntos, tanto a nivel artistico como formal.

Figura 56 - Zona de maior incidéncia de lacunas volumétricas (Painel X
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d) Lacunasde vidrado

As lacunas de vidrado estéo relacionadas essencialmente com a peleténea
entre a camada vitrea e a chacota, consequéncia dos ciclos de expansao e retracdo da
chacota que acontecem devidac@oda agua e a presenca de sais sol(\iInoso &
Pereira, 2011)A 4gua chega a superficie da paredegapilaridade, normalmente por
entre as juntas que separam as pecas azulejares. Com a evaporagdo da aguaneiperman
dos sais, estes acabam por penetrar o @a@onico devido a sua porosidade, até chegar
a zona de fronteira com a camada vi{feessoa & Figueiredo, 1999)

Notese que, nos trés painéis as zonas de lacuna de vidrado apaoscem
fundamentalmente nas extremidades ddega (Figura57), arestas, ou zonas fatura
I a camada vitrea ja fragilizadara cedido no momento désituras Neste caso, a
principal causa das lacunas de vidrado tera sido o levantamento, quedassfeituras,
guer asociado ao levantamento e ao impacto gerado nas zonas de aresta pelas ferramentas
ou mesmo pela presséo exercida entre azulejos, nomeadamente pelo facto de nao terem

sido abertas as juntas, 0 que aumenta a pressao entre 0S mesmaos.

P W

3

Figura 57- Lacunas de vidradearesta superio Figura 58 - Lacuna de vidrado em zona de fratura.

Confrontan@ o conhecimento genérico do processo de destacamento de vidrado
com o estado de conservacao dos painéis, peseelopie possivelmente existiram
problemas de infiltragdes e/ou humidade no edificio provavelmente provenientes do solo,
ja que é ma notoria afalta da camada vitrea nas zonas inferiores tanto do painel XIlI

como do painel XIII.
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e) Lacunas azulejares

O cuidado ja denotado no momento de armazenamento dos azulejos fez com que
asperdas deazulejose fragmentos ndo sejam significativé® painel Xlconta apenas
com uma lacuna azulejar, possivelmente um azulejo que se terd perdido no meio da
empreitadgou que poderia ja nao existir no momento do levantamenta®)bém no
Painel Xlll aslacunas sdosporadicas, provavelmente resultado do levantamento,
tendaese perdido, ou terem ficado em tdo mau estado de conservagéo que terdo sido
excluidas imediatamenteu até mesmo ja ndo existirem no momento do levantamento
(as marcacoes da face nobre sdoinoas, 0 que leva a crer que alguns azulejos ja ndo
existiiam agquando da marcacéo, por algum dos motivos apordados

Ao centro do painel Xlllexiste uma zona de lacuna consideravel,sgueve ao
facto de ter existido um elemento arquitetoniccsaasesmo local, como comprovam as
fotografias antige. Presumese que no momento de pintura do painel, houvesse
conhecimento da existéncia do lavabo, assumindo que a coluna de azulejos do lado
esquerdo do lavabo aparece cortada, corte esse que paresitgdopeela morfologia
do corte(Figura60).

Ainda sobre essa zona, nomeadamente as lacunas nas filas M e-d¢ gabea
data do levantamento, j& ndo existiam na pareélpossivelver que esse espaco teria
sido ocupado por azulegde padrdo ndo pertencente ao conjunto, tantdiservavel na
Figurab9.

e © el
Figura 60 - Painel XIIl antes do levantamer Figura 59 - Painel XIII - Azulejos de padréo n
Fotografia: pertences ao conjunto. Fotogra
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_Page: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_Page
r/SIPA.aspx?id8326 consultado a 19 de abril | er/SIPA.aspx?id=3326onsultalo a 19 de abril ¢

2019. 20109.
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6. Intervencao de conservaca® restauro

6.1. Proposta de intervencao

Dando cumprimento a principal pretensdo do proprietario, isto €, a recuperacao e
exposicao do conjunto azulejar, foi realizadzauproposta de intervencao, atendendo as
suas caracteristicas e aos danos diagnosticados, nomeadamente ao facto de se tratar de
patrimonio deslocado.

Assumindo que os trés painéis em causa sao parte integrante de um espdélio maior, a
proposta de intervengdoi discutida e tragcada no LCR.IPT, de forma a desenvolver uma
metodologia de trabalho aplicavel a todo o conjunto, tantieevéncéo desenvolvida no

ambito do estagio de outnaestrandacomo dos futuros trabalhos a desenvolver.

Apés varias reunidesom o proprietario, dando conta dos desenvolvimentos e
conclusdes prévias sobre a localizacdo dos paif@isiefinido o objetivo final da
intervencaotendo ficadalara asuavontade de devolver o conjunto ao seu local original.

Esta posicdo foi de extr& importancia na tomada de decisfes, assumindo que as
metodologias a aplicar podem sofrer alteracdes consoante o destindafnatbras de

arte. Neste caso os painéis seriam devolvidos a comunidade em que se inserem, no seu
formato original de culto rajioso (apesar de ndo ser possigdelolvélos ao local

original, ha a intencéo por parte do proprietario de devolver os paiiggeya).

Optouse por uma intervencado de caracter conservativo e de estabilizacéo respeitando
os critérios de intervencdo mima, justificados por: i.) O estado de conservacao dos
painéis ndo comprometerem a sua leitura ou funcéo original; ii.) Estetiptervencao
nao comprometer a continuidade de trabalhos futuros; iii.) Finalmente, -sehou
importante deixar a vista da camidade os danos causados pela passagem do tempo,
permitinco assim que a propria obra de arte conte a sua historia. Destafprmaipal
compromisso assumido foi a estabilizagdo fisica dos materiais originais, e 0
enaltecimento das suas caracteristieasonsequentes valores historico, artistico e

patrimonial.
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Propbsse assim:

Limpeza mecéanica do tardoz (argamassas de assaritaantigas);
Limpeza da face nobre por via humida e mecanica,;

Fixacdo da camada vitrea;

A

Colagem de fragmentos.

A intervencaale conservacao teve inicio depois dos trabalhos de andlise preliminares,
registo fotografico exaustivo, registo grafico danos e patologias, e etiquetagem

alfanumeérica.

6.2. Intervenc&o de conservacgao e restauro

6.2.1. Limpeza mecanica do tardoz
Mostrouse essen@l a remocdo de todos 0s materiais ndidginais que

comprometessem ag0esde tratamentseguintes, e o estudo do confuatzulejar bem
como a sua estabilizaca@. registo eanalisedas marcacdes originais do tardoz sao
essenciais percecaalos meétodosle fabrico.

A remocao de argamassas antigas, tanto argamassas de assentameniie
preenchimento de juntdsi executadanecanicamente com recurso a espatula metélica
(Figura62 - Remocéao de argamassa do tardoz com esgéatuiaa62), escopro, maceta
e bisturi. Em situailes pontuaigle maior adesdo das argamassas antigas ao corpo
ceramico, utilizotsearebarbadora. H4 uma preferéncia pelo método mecéraocnial,
por pernitir maior rigor nos movimentogem como a nao exposicao da peca a vibragdes
gue possam comprometer a sua estabilidade fisica. Nao obstante, o recurso a rebarbadora
mostrouse necessario em casos pontuais que acaomanual ndo era eficagpoderia

criar maiores danos, nomeadamentiestacamento de vidra@@igura6l).

Figura62- Remogao de argamassa do tat Figura61- Remoc&o de argamassa dodar cor
com espatula. rebarbadora.
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6.2.2. Limpeza da face nobre
A camada vitrea, por apresentar diferentes tipos de sujckéed tanto ddimpeza

por via humid, como por via mecanicBaraos trégipos de sujidadéoram feitos testes

de limpeza, comecanese pelos métodos menos invasiydabela3).

Tabela31 Testes de limpezaface nobre.

Agua/Cotonete | Agua/escova| Bisturi | Acetona/cotonete/escovi
Poeiras n n
Mar cacbes a . '
¢ Pouco eficaz | Poucoeficaz n
preto
Escorréncias . ) .
de cal Pouco eficaz | Pouco eficaz n Pouco eficaz

Note-se que um dos principdetoresde perda de leitura dos conjuntos era a marcagao
a preto sobre a camada vitrea. A sua remoc¢do ndo apredditisidades, uma vez que
se tratava de uma tinta plastica envelhecida sobre um suporte impeiimeéaeimples
passagem cuidadosa da laminabasturi era suficiente para que a tinta saisse, muitas
vezessob a forma dplacas (Figura63). A sujidade impregnada, nomeadamente no painel
XIIl, apresentou mais dificuldade no momento de remog&to que se tratava
essencialmente de cdeste caso, fdeita a limpeza mecénica maal tambémdepois

de a limpeza quimica n&eter denonstraddotalmenteeficaz.

Figura 63 - Limpeza da face nobre com bisturi.

Posteriormentéoi feita a limpeza por via himida, com recursm#onete e agua, ou
escova de cerdas macias consoante necessidade.
Depois da limpezas de argamassas e face nobre, os azulejos foram lavados

individualmente em agua corrente, também com escovas de cerdas macias, de modo a
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retirar toda e qualquer poeira residual. Para os passos seguintes de fixacdo e colagem é
essencial estanhpeza de mo@ a evitar que corpos estranhos interfiram naaei@de

taisacOes, como por exemplo a unido de fragmer{teigura65).

6.2.3. Fixacdo da camada vitrea
Foramfeitas fixacdes em zonas de risco de destacamento de vidrado, nomeadamente

em azulejos com lacunas de camada vitrea. Apesar de ndo se ragiststaccamentos,

as zonas dfronteira entre o vidro e a propria chacota, expostos a condi¢fes adversas ou
simples manuseamento, mostram maissuscetiveisa perda de material original. O
procedimento envolve a aplicacdo de um adesivgpguaova a ligagé entre ovidrado

e achacota. Deste modo utilizeae o Paraloid B2, um co-polimero acrilico ja
comprovado com bastante eficaz emcdesde conservacdo de materiais ceramicos,
resultante da sua capacidade de penetracdo, caracteristicas hidrofobluifidadstao

longo do tempo eeversibilidade (Santos, 201{Lalvo, 1997)

O adesio foi utilizado numa concentracao razoavelmente baixa, na ordem dos 10%,
em acetonaA utilizagdo do consolidante numa concentragdo baixa yarsolvente
bastante volatii como acetona permite uma aplicacdo bastante eficaz, com recurso a
micropipet (Figura64). Deste modo, crigae uma pequena camada de filme apenas na
zona fronteirica.A evaporacdo do solvente é relathente rapidae permite um
acabamento bastante discreto, ndo apresentando o brilho caractegistitasiresinas.

O T
ez

Figura 65- Limpeza do tardoz com escova de ce ~ Figura 64 - Fixacdo da camada vitrea.
macias.
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6.2.4. Colagem de fragmentos
A colagem de fragmentogeve como principaisobjetivos evitar a perda de

fragmentos, estabilizar osazukjos, evitar a degradacdo de zonas de fratura, e
proporcionar maior facilidade no manuseamento das pecas

Como se observa nos mapeamermtesdanos e patologiasjuitas eram as pecas
fraturadas (Tabela4) pelo que a colagem de fragntos foi um dos processos mais

morosos dantervencéo.

Tabeladi Azulejos fragmentaddstratamento de dados.

Az
Total de Az N°de Az N° de
_ fragmentados
do painel fragmentados | fragmentos
em (%)
Painel XI 145 12 27 8%
Painel Xl 195 14 38 7%
Painel XIlI 395 127 308 32%

Para as colagens utilizeee¢ a mesma resina selecionada para as fixacdes da
camada vitrea (Paraloid-B), tambénpelas suas caracteristicas, desta vez enquanto
adesivo. Este adesivo é conhecido pelastebilidade e reversibilidafésteves, Trides,
Coroado, & Rocha, 2012)endese mostrado eficaz ao longo dos anos, na aplicacdo em

materiais ceramicarudéncio, et al., 2012)

O processo de colag exige bastante riger apesar de reversivel, deve eviar
maior manuseamento daecas. Os &tes deunido foram os primeiros, em que foi
necessario véicar se os fragmentos encaixavamrfeitamente uns nos outrbsAqui
notase a importancia dantipeza anterior, de forma a evitar qualquer tipo de sujidade ou

poeiras nas zonas de uniao.

Em azukéjos com mais de dois fragmentos, cada colagemn feita

individualmente, em que $ei reduzindo o numero de fragmentos, até fazer a colagem
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final j& apenagom dois fragmentos maiores. ©ssaios de colagedevem ser feitos
antes de cada colagem indivadude forma a evitadesniveis Os desnivelamentos nas
zonas ddraturapodem ser pontos de maior fragilidade e posteriores alteracdes e danos

futuros.

Dese modo foi aplicado o adesivo numa concentracab08€em acetonaao
longo dafraturae em apenasm dos fragmentosJma maior concentracdo de adesivo
permite maior capacidade de s&@lecig e a aplicacade um fio de adesivdenota uma
grande vantagem m@ivamente a aplicacédo a pincklaplicacéo a pincelpresenta maior
area de exposicao do adesig@onsequente evaporacdo mais rapida do solvente, criando
uma fina camada déme. Esta forma daplicacacevita a evaporacao rapida do solvente
e faz comqueapenasio momento de unido dos fragmentos o adesivdistebua pela
fratura aquando da uniddos dois fragmentos. O excesso de adesivo é facilmente
removido pela presséo exercida, pelo facto de ainda se apresentarflufalate este
processo foi neessério ir verificando sgdoexistemdesniveientre os fragmentos, isto
€, se se encontram nagm#o corretaPosteriormentes fragmentos sdoolocads
cuidadosamente numa caixa de areia, deixando a linfratdeaem posicao horizontal.
Assim,foi possvel minimizar possiveis deslocamentos na zona de (Ri§ora66). O
tempo de secagem rondas 24loras

Figura 66 - Colagem de fragmentesaixa de areia.

Com o adesivoompletamenteexo foranretirados os excessnasuperficie por
via mecanica eom solventePrimeiro, com recurso a lamina de bisturi, e posteriormente

com uma passagem a cotonete em acetona, dissolvendo qualquer excesso de adesivo.
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Depois deste processo € necessaneutralizacdo dacadoda acetona nos azuleja®m

uma passagem de agiesionzada,eliminando o solventeesidual.

No final da intervencadoi feito o registo fotografico daséspaingis(ANEXOS
11, 12 e 13).
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7. Estratégiasde valorizacédo e divulgacéo

Os trabalhos aqui descritos foram desenvolvidos no ambito do protocolo celebrado
entre a Fraternidade da Ordem Secular de Leiganstituto Politécnico de Tomad&o
obstante, a intervencao de conservacéo e restauro e o @ssyginéisao apenas parte
dosobjetivosestabelecidos entre as duas entidades, com vista a preservagatodes
intrinsecos do espdlio azulejar ddiga capela.

Entendese também que o dever do conservadstauradorvai para além das
intervencdes de conservacao e restaomopriamente ditasSegundo as diretrizes
profissionais emitidas pela E.C.C.O. (Bpean Confederation of ConservaRestorers
Organisations), o conservad@staurador deve contribuir para a percecéo, apreciacao e
entendimento do patriménio cultural, respeitando o seu contexto, significancia e
propriedades fisicaE.C.C.O., sem data)lambém no Decretbei 107/2001 sobre a
protecdo e valoriza¢@o do patrimoénio cultural se Ié no ArtigodLaétos tém o dever de
valorizar o patrimonio cultulasem prejuizo dos seus direitos, com o fito da divulgacéao,
acessa fruicdo e enriqguecimentas valores culturais que nele se manifest@rai n°
107/2001 de 8 de setemhbro)

Tendo por base esta linha orientadora do trakddisenvolvetse umaestratégia
de valorizacdo e divulgacdo dopébo, bem como da importarcidos trabalhos de
conservacao e restauro realizados, e a realizar, assumindo a vontade do proprietario.
A intencdo demonstrada pelo proprietario foi, desde inicio, de avancar com a
intervencao de conservacao e restauro destod painéiazulejaresApesar chvontade
de devolver o espdlio ao seu local origiredds definicdo dos locais originais de cada
painel concluu-se que ndo seria possivebh devolucagparaa maioria dos painéis
(inclusivamente dos painéis XIXIIl), devido as alteracdes argudtricas posteriores ao
levantamento do mesmdanto as paredes onde estaria Painel XI com o Painel XIllI,
ndo apresentam qualquer condicdo para receber os painéis, assumindo que a subida do
pavimentondo permite o assentamerdo Painel XIIl a uma cota mais alta devido ao
elementoarquiteténico e na parede do Painel X| existgora umavitrine encastrada
(Figura67 aFigura69). O Painel Xll seria o Unica poder voltar ao l@t original(Figura

68), no entanto ndo se considera coeraagsymindo os 3 painéis como um conjunto.
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Figura 67 - Fotomontagem: Painel XllII no local original.

Figura 68 - Local original do Painel XII.

Figura 69 - Local original do Painel XI.
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A problematica aqui levantada levaos a refletir sobre solugbes alternativas, que
de alguma forma permitissem devolver os azulejos auomade em que sempre se
inseriram sem comprometer ggemissagticasqueregem a atividade da conservagéo e
restauro.No caso dos azulejos da antiga sacristia, néonsiderandopossivel o
assentamen dos painéis nas paredes originais confrontao®com as duas realidades
possiveis pétervencaobDevolvélosao proprietdo devidamente acondicionagleéem
intencdo de os expor ao publico, ou, elgEnum outro local da igreja que nao o original.
Esta problemética foi discutida ao longo do periodo do estagio curricular, entre as duas

estagiarias envolvidas muojetoe oorientador

Considerotse que a hipdtese de ndo expor o espolio comprometeria de certa
forma a sua salvaguarda e valorizac®ote-se que, além da excelente qualidade técnica
dos azulejos, estes tinham uma fung¢do educacional e de culto muito importante para a
comunidade em que se inseri@mlor simbdlico quanantém assumindo que a leitura
nao esta comprometidgjois apresdam narativas historiadas relacionadas com o culto
franciscanoi Completamente enquadradas no panorama religioso da propria igreja,
Igreja de S&o Francisco de Leiria, pertencente a Fraternidade da Ordem Terceira de Leira.
Por outro ladogonsiderase queleve ser tida em conta a prépria historia deste espolio, e
0s incessantes esforcos que foram feitos para que este ndo se perdesse. As tentativas de
classificacdo do monumento sempre referiram a importancia destes azulejos, e na
iminéncia do desaparecimenda Igreja e seus complexos, a Fraternidade da Ordem
Terceira de Leiria ordenou o levantamento e acondicionamento dos painéiestiia f
iniciativa de preservacdo por parte do proprietario, possivelmatialmente
encontrariamos azulejos em muito pisiado de conservacao, se é que 0s mesmos ainda
existiriam.

Pelas circunstancias e motivos acima referidos, pareseimportante
considerar a hip6tese de expor os azulejos na Igreja. De qualquer modo, por se tratar de
um vasto espdlio, e de a data, aimd@ terem sido intervencionados todos os painéis
propdese que a discussao do formato de exposi¢ao seja feita no final de todos os trabalhos
de conservacao e restauro. A analise deve ser feita tendo em conta o espdlio todo,
implicando a sua apreciacao lght, para depois serem apresentadas propostas de

exposicao coerentes tendo em conta 0os espacos disponiveis na igreja.
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7.1.A divulgacéo e o envolvimento da comunidade

Um objetivo importante destgrojeto é a sensibilizacdo da comunidade para a
importancia dos allejos, bem como dos trabalhos de conservacdo e restauro
desenvolvidos. Num panorama em que se prevé a exposicdo dos azulejos na igreja, €
necessario ter em conta os custos associados a ess#®#aae neste caso ja nao
estariam contemplados no prodto celebrado entre as duas instibeis.

Note-se que, o conceito de marketing cultuiégh uma tendéncia, como se nota por
exemplo nas lojas nos museus nhacionais e internaciofmisgsentandee como
complementos de informacéo, que possibilitam aatepoesséo de publicos, propondo
réplicas e conjuntos diversificados de produtos inspirados em diveodagdes
mu s e o | {Mpaiecos 2009, p. 11Yambém no ambito da conservacéo, restauro e
preservacdo existem ja intivas de promocdo e divulgacatravésdo marketing
cultural Estas iniciativas tém como propdésito uma aproximacdo as comunidades, e
educar essas mesmas comunidades para aquilo geeededo deve ser feito na
conservagao e restauro. Apresesgao exemp da empres&igninum que desde 2010
tem um departamento dedicado ao marketing cultural, a partir do qual comunica os seus
projetosatravés de solu¢des como a fotografia, video, &ticalflyers merchandisinge
campanhas de angariacdo de furtdos

Nestabase foi apresentada ao proprietario uma proposta de angariacédo de fundos, que
contempla a venda de pecas ceramicas de alguma forma alusivas aos painéis azulejares.
Foram desenvolvidoprotoétipos destas pecas no laboratdrio de materiais ceramicos, que
poderiam ser replicadas no futuro para verfBeyura 70 e Figura71). Apesar de a
producao criativa ndo se integrar nas competéncias da conservacao e restauro,-considera
se pertinente a utilizacdo dos conheamos adquiridos sobre os materiais e as técnicas
de manufatura, quando o propdésito é um objetivo maior, o de divulgagéservacao

do patrimonio artistico.

5 Signinum Gestédo de Patriménio CultuiraComunicamos patriménio com criatividade, s.d.)
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Figura 70- Protétipos de pecas ceramicas para venéatilizacdo da image
de Santo Antonio.

Figura 71 - Protétipos de pecas ceramicas para ven
Estilizac&do de elementos de brutesco.

Paralelamente a venda das pecas ceramicas, psepdd@gumas acOes de
sensibilizacd@omo a organizacéo de comunicacgdes orais em parceria com a Fraternidade
da Ordem Terceira e a Camara Municipal de Leiria. A data de entrega deste relatdrio, esta
previstapara junho de 2020 uma comunicac¢dao oral a ter lugar na Igreja Gea®asco
de Leiria, com a participacdo de historiadores de arte e da equipa de conservagao e
restauro responsavel pelas intervencdes.

Além das publicacGedirecionadass comunidade cieffica, considersse de extrema
importadncia a divulgacdo dos trabalhdssenvolvidos, de forma a sensibilizar a
populacdo para a preservacdo da azulejaria portuguesa de valor patrimonial e &tistico
divulgacdo permite valorizar o patrimonio perante eiestade, perante estudiosos e
investigadores, criando sinergias emesse na sua preservacao, mobilizando a populacéo
para um objectivo comud{Silva, 2007)
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7.2. Publicacdes decorrentesdo trabalho desenvolvido no
ambito de estagio curricular

1 Até ao momento, foi apresentada a publicagio postr, The azulejos of San
Francisco Church, Leiria, Portugal: How to preserve theimterpretation no
International Congress ICCOM: Conserving the Ephemeral: Light (Tomar, 9 e 10
demaio de 2019)(resumo enANEXO 14).

1 Ainda este ano, serd apresentada uoraunica@o oral na quinta edicdo do
International Meeting on Retouching of Cultural Heritage (Urbino, 18 e 19 de
outubro de 2010 Preventing the interpretation of the azulejos ofnE&rancis

Church, Leiria (Portugal): Criteria and limitéresumo enANEXO 15).
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8. Observacoes finais

O estudo e intervencado de conservacao e restauro realizados durante o estagio
curricular apresentaram ao longo de todpracesso varios desafios, consequentes da
magnitude do projeto em maos. Em primeiro lugafentase que os trés painéis
azulejares enestudo sdo parte integrante de um espolio mitwr levou a que fosse
necessario tracar metodologias de trabalho aplicaveis a todo o espohdpal@mmo
um conjunto. O inicio do estagio curricular foi magela necessidade de articuda
definir prioridades que correspondessem tanto as necessidades do projeto, como as
necessidades em termos formativos, no contektoMestradoem Conservacdo e

Restauwo.

No primeiro contacto ndimi de facilpercecda@ quartidade depainéispresentes
o seu local nginal e o seu estado de conservagéao que espolio chegou ao LCR.IPT
sem qualquer documentac@bu referéncia. Assim, foi necesséaratir&los das caixas
para procederaarespetivo apainelamenturante sta tarefa apercebermms de quse
tratavam de nove painéis individuaié. partir dai, foi feito o estudo e pesquisa necessaria
para perceber quakriao local original de cada paine que levou a devida divisdo dos

painéis pelas duas dependéncias dpela dos Terceiros.

Depois de enfrentado primeiro desafio de gestdo do projeto foram tracados 0s
objetivos especificos deste estagio, restringindbjetode estudo apenas ao espdlio de

uma das dependéncias, a antiga capela

Os estuds historico e aiistico dos azulejoslevantaramalgumas questdes
interessantes ao longo do processo, nomeadamente a datagéoiee Nao existindo
estudos prévios, pareceos pertinente uma abordagem critica, baseada em estudos de
comparacao com obras dnesmo periodartistico, o0 queonduziua associacao abra
do pintor de azulejo Teotdénio dos Santeste trabalho, apesdgentrar nas competéncias
da Histdria da Arteparecetnos necessario e enriguecedor tanto ao estudo do espdlio,
como a formacdao dmbito do Mesado em Conservagéo e Restauro,groporcionar

um estudo em contexto multidisciplinar.

ApoOs aavaliagdo do estado de conservacéo dos azulpjosse peldntervencao
de caréacter conservativo. Nao existindo compromisso na leituradloi@x a opcao el

reconstituicdes volumétricas, cromaticas, e manufatura de réplicas azuldjaeegez
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gue nos encontramos na fase inicial do projetopa8esnetodoldgicas forardefinidas,

tendo em consideracdodo o espdlio. Foram aplicados os catosede intervegao

minima, assumindo também a importancia de salvaguarda das marcas da passagem do
tempo, e respeito pela historicidade dos painéis. Os critérios aqui aplicadosisEsao

alvo de discussédo na comunicag&eserving the interpretationf éhe azulejos oSaint

Francis Church, Leiria (Portugal): Criteéa and limits na quinta edicdo daternational

Meeting on Retouching of Cultural Heritggmno referido.

Em termos praticos foram atingidos os objetidesestabilizacdo tanto das partes
como do conjunta que nos propusemos inicialmente. Neste momento a intervencao
sobre os trés painéis esta concluida e os azulejos permanecem devidamente acomodados
no LCR.IPT.

O desenvolvimento de estratégias de comunicacao e de divulgacao paimagram
desde inicio vitas a preservacao do espol@onsideraseque a educacao e sensibilizacao
para a importancia do patriménio integrado € o inicio para a consciencializacdo da
comunidade em que o proprio se insérenanufaturade prototipos de pecas azulegre
para angariagide fundos permitirddar continuidade a intervencd@or outro lado,
mostrouse umprocedimentdbastante proveitoso na sedimentacdo dos conhecimentos

relacionadogom osprocessos de fabrico da azulejaradicional portuguesa.
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ANEXOS
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ANEXO 171 Fatura do arranque dos azulejos
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ANEXO 3 - Marcas do tardozi Painel Xl

M| B|B|B|B | BB B| B | B | B
oL| 02| 03| 04| 05| 06 08 | 09 | 010 | 011
L, |B|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B
N1 | 2N | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11
Kk |B|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11
;|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8| LY |L10]|L1L
B B | B
| ;L |BI12|BI3|BI14|BI5|BI6|BI7 BIB|BI9O| 70|
y|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11
c|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B/|B
Gl| G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11
F|/B|B|B|B|B|B|B|B|B|B/|B
FL| F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11
c|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B
El | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11
p|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B]|B
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11
c|le|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B
ciL|c2|c3|ca|cs|ce|cr|cs|col|cio]cit
5| B|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B
Bl | B2 | B3 |B4|B5|B6 | B7 | BS | BY |B10| B11
A|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B/|B
Al | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A1l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ANEXO 4 - Marcas tardoz painel XIlI

N c|cjcjcycjcjpcy|cy|c C C C C C C
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15

M c|C|C c|cjc|c)c|c C C C C C C
ML|M2 | M3 | M4 |M5|M6|M7 | M8 | M9 |MIO | M1 | M12 | M13 | M14 | M15

L c,c|jc|jcjcycjcy|jc|c C C C C C C
L1 L2 | L3 | L4 |L5|L6 | L7 | L8| L9 |L10 | L11 | L12 | L13 | L14 ]| L15

J c,cjc|jcjcjc|cy|c|c C C C C C C
J11J2 3334|3536 |J7]1J8]|J9]J10|J11 | J12 | J13 | Jg14 | J15

| c,cjc|jcjc|jc|cyjc|c C C C C C C
1|12 13114 115116 |17 |18 19 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

H c,cjc|jcjcjc|cyjc|c C C C C C C
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15

G c|c|jc}jcjcjpcy|ycy|cy|c C C C C C C
Gl | G2 | G3| G4 | G5|G6| G7|G8|GY9|G10| G11 | G12 | G13 | G14 | G15

= c|c|jcjcjcjpcy|ypcy|cy|c C C C C C C
F1| F2 | F3| F4A | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15

E c|c|jc}jcjcjpcy|ypcy|cy|c C C C C C C
El| E2 | ES| E4| E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15

D c|c|jcjcjcjpcy|ypcy|cy|c C C C C C C
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15

C c|c|jc}jcjcjpcy|ycy|cy|c C C C C C C
Cl|C2|C3|C4|C5|C6|Cr|C8B|C9|Ci0]|Cl11| Cl2| C13 | C14 | C15

B c,cjc|jcjcjc|cyjc|c C C C C C C
Bl | B2 | B3| B4 | B5|B6|B7 | B8 | B9 |B10| B11 | B12 | B13 | B14 | B15

A c,cjc|jcjcjc|cy|c|c C C C C C C
Al | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | AB | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | Al4 | Al15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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ANEXO 5 - Marcas tardoz painel XlII (C)

01| 02| 03|04|05| ? | ? |0O8| ? | 010| O11 | O12 | O13 | O14 019 | 020| ? |022| ? ? ? ? ? ? | 029 | 033
NL| N2 | N3|M4|N5| 2 | 2 | 2 | N9 | NIO | N11 | N12 | N13 | N14 N19 | ? | N21 | N22 | 2 ? ? ? ? | N27 | 2 ? | N33
? |M2|M3| N4 | ? |M6|M7|M8|MI|MIO | M1 | M12 | M13 | M14 M22 | M22 | M24 | M25 | M26 | M27 | ? | M29 | M30 . M32 | M32 | 2

L1 | L2 |L3|L4|L5|L6|L7|L8|L9 | ? ? | L11 | L12 | L14 L33 | L23 | L24 | F25 | L26 | L27 | L28 | L29 | ? | L31 | H32 | L32 | ?
w2 (2?2116 |7 [1B[I19 19 |10l 12| ? 133 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 132 | 133
H1| ? | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H10 | H11 | H12 | H14 H33 | H23 | H24 | ? | H26 | H27 | ? | H29 | H30 | H31 | L32 | H32 | ?
G1| G2 | G3|G4|G5| ? | G7|G8| G9| G10| G10 | G11 | G12 | G14 G33 | G23 | G24 | G23 | G26 | ? | G28| G29 | G30 | G? | G32 | G32 | G33
F1L| F2| ? | 2 |F5| F6 | F7 | F8 | F9 | F9 | F10 | F11 | F12 | F14 F33 | F23 | F24 | F24 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | ? | F32 | F32 | 2
? |E2|E3| ? | ? |E6|E7|E8| ? | EI0| ? | El2| E13 | El4 E21 | E22 | ? | C24 | E25| E26 | ? | E28| ? | E30| E31| E32| *?
Dl | D2 | D3| D4 |D5|D6|D7|D8|D9| D10 | D11 | D12 | ? | D14 | ? | D16 | D17 |D19| ? | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | ? |D27| ? | D29 | D30 | D21 | D32 | D33
Cl|Cz2|C3|C4|C5|C6|C7T|C8|C9O9|CIO|Cl1l|Cl2|Cl183| ? |Cl15|Cl16|Cl17|C19| ? | C21 | C22| C23 | C24 | C25 | C26 | C27| C26 | C29 | C30| C31 | C32 | C33
B1|B2|B3| ? | ? |B6|B7|BS B10 | ? | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 ? | B21| ? ? ? | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33
AL | A2 | ? | AA|A5| ? | A7 | ? | A9 | A10 | A1l | A12 | A13 | Al4 | A15 | Al6 | Al7 | A18 | ? | A21 | A22 | ? | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33
1 2 3 4 5 6 v 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
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ANEXO 61 Fatura do arranjo de caixas de madeira

’_L—m—‘—‘“\\‘\“ B - o }'é (:':'S —
Ly P ~g\.¥ ;JPJ: } '3 éf
José Rodr:ﬁues Romeiro ;4 “;“ V777 FACTURANe (LB .
c ARPI?\TTEIRO L Encarrega se de todos os trahalhos
" &> congernantes a sua arte >

T fresoa g ety o,
— / ﬁ,ﬁ/{;} /ﬁﬁ%ﬁx g/ ;,z,ﬁ/ép e ATEspp..
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ANEXO 7 - Marcas a preto Painel XI

M| 1]14]27]40]53] 66 . 91 [ 104] 117] 130

X1 | X1 | X | x| x| X X | X x| X
L | 2 [ 15|28 4154|6779 92][105]118]131
XI | XX XXX x| x| x| x| x
kK | 3]16]29]42|55] 68|80/ 93|106]119]132
XI | XX XXX x| x| x| x| x
3| 4]17]|30|43|56|69]81]94]107]120]133
XI | XXX XE XX | x| x| x| x
| | 518 31|44]57] 70|82 95[108]121]134
XI | XXX XE XX | x| x| x| xi
H| 6 19]32]45| 58] 71|83 96 [109]222]135
XI | X XU XXX x| x| x| x| x
c | 7120|3346 |59| 72|84 97 |110]223|136
XI | XXX XXX | x| x| x| x
F| 821344760 73] 85] 98 [111]224]137
XI | XX XXX x| x| x| x| x
E| 922|348 61| 748699 |112]225|138
XI | X XU XXX x| x| x| x| x
D | 10| 2336|4962 75| 87 | 100| 113|226/ 139
XI | XX XE XXX | x| x| x| xi
c | 1124375063 76| 88]101]114]227]140
XI | XX XXX x| x| x| x| x
B | 12 25|38 | 5164 77|89 |102]115]228] 141
XI | X XU XX x| x| x| x| x| x
A | 132639 52|65 78] 90 |103]116]229] 122
XI | XXX XXX | x| x| x| x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ANEXO 8 - Marcas a pretoPainel XIlI

N| 1 |14|27]40 |53 66| 79|91 |104|117|130|143|156|169| 182
XIE X | XTI | X | XXX X | XH X X | XX XIE | X

M| 2 | 15| 28|41 |54 |67 | 80| 92 |105|118|131|144|157|170| 183
XIE L XHE{OXHE XX | XXX X | XXX X X Xl
3 116|129 |42 55|68 | 81| 93 |106|119|132|145|158|171| 184
XIE XX XX | XXX X | XXX XX X
4 |17 | 30| 43 | 56 | 69 | 82| 94 | 107|120| 133|146| 159| 172| 185
XIE X[ XHE XXX XX X | XX XX X X
5 | 18| 31|44 | 57| 70| 83| 95 |108|121|134|147|160|173| 186
XIE X[ XHE | XX | XXX X | XXX X X X
6 | 19|32 |45 | 58| 71| 84| 96 | 109|122|135| 148|161 |174| 187
XIE XXX X | X | XX X | XX XX X X
G| 7 |20|33 |46 |59 | 72|85| 97 |110|123|136|149|162|175| 188
XIE X[ XHE | XX | XXX X | XXX X X X
F| 8 |21 |34|47 |60 | 73|86 | 98 |111|124|137|150|163|176| 189
XIE X XHE | XX | XXX X | XX XX X X
E| 9 22348 |61| 74|86 | 99 |112]125|138|151|164|1/77| 190
XIE | XHE [ OXHE [ XHE X XXX X | XXX X X Xl
D| 10| 23| 36|49 |62 | 75| 87 |100|113|126|139|152|165|178| 191
XIE | XHE{OXHE XXX XX X | XXX X X Xl
cl|11 2437|5063 76|88 |101|114|127|140|153|166|179| 192
XIE | XHE [ OXHE XXX XX X | XXX X X Xl
B|12| 25|38 | 51|64 | 77|89 |102|115|128| 141|154 |167|180| 193
XIE | XHE [ OXHE [ XHE X XXX X | XXX X X Xl
Al13]26|39|52|65| 78|90 103|116|129|142|155| 168|181 | 194
XIE L XHE [ XHE XXX XX XXX X X X Xl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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ANEXO 9 - Marcacgodes a pretoPainel Xl

N 1 14 27 40 53 66 [ 79| 92 | 105| 118 | 131 | 144 | 157 | 170

X X X X X X X X X Xl Xl Xl X Xl X Xl Xl X X Xl Xl Xl X Xl Xl X X

235|249| 262| 275| 288|301 | 314| 326 .353 365| 378|391 404

M | 22X | 15 28 41 54 |67X"| 80| 93 | 106 | 119 | 132 | 145 | 158 | 171

X X X X X X X Xl Xl Xl X Xl

236| 250| 263| 276|289| 302| 315| 327 | 341| 354| 366| 379| 392 405

X Xl Xl X X Xl Xl Xl Xl X Xl Xl X X

L |3X] 16 29 42 55 [68X"| 81| 94 | 107 | 120 | 133 | 146 | 159 | 172

X X X X Xl Xl X Xl Xl Xl X Xl

237|251|264|277|290| 303| 315| 328 | 342| 355| 367 | 380| 393 406

X Xl Xl X X Xl Xl Xl Xl X Xl Xl X X

238|252|265|278|291|304|316| 329 | 343| 356| 368| 381| 394| 407

X Xl Xl X X Xl Xl Xl Xl X Xl Xl X X

J [ 4X | 17 30 43 56 |69X"| 82| 95 | 108 | 121 | 134 | 147 | 160 | 173

X X X X Xl Xl X Xl Xl Xl X Xl

I | 5X" | 18 31 44 57 |70""| 83| 96 | 109 | 122 | 135| 148 | 161 | 174

X X X X Xl Xl X Xl Xl Xl X Xl

239| 253|266 279|292| 305| 317| 330 | 344| 357| 369| 382| 395| 408

X Xl Xl X X Xl Xl Xl Xl X Xl Xl X X

H|6X"| 19 32 45 58 | 71X | 84| 97 | 110| 123 | 136 | 149 | 162 | 175

X X X X Xl Xl X Xl Xl Xl X Xl

240| 254|267|280| 293| 306| 318| 331 | 345| 358| 370| 383| 396 | 409

X Xl Xl X X Xl Xl Xl Xl X Xl Xl X X

241|255|268|281|294|307|319| 332 | 346| 359| 371| 384| 397|410

X Xl Xl X X Xl Xl Xl Xl X Xl Xl X X

G |7 | 20 33 46 59 | 72X | 85| 98 | 111| 124 | 137 | 150 | 163 | 176

X X X X Xl Xl X Xl Xl Xl X Xl

F 8| 21 34 47 60 | 73X | 86| 99 | 112| 125| 138 | 151 | 164 | 177 242|256|269|282| 295| 308| 320| 333 | 347|360| 372|385|398| 411

Xiil Xiil Xiil Xiil x| X Xiil Xl Xl Xl Xiil Xl x| x| oxae [oxin |oxin | oxue | oxue [oxie | oxae [ oxin | oxie | x| x| xin
E |9X | 22 35 48 61 |74X"| 87 | 100 | 113 | 126 | 139 | 152 | 165 | 178 - | 257(270|283|296| 309| 321|334/5| 348| 361| 373| 386| 399 412
Xiil Xiil X Xiil x| X Xiil Xl Xl Xl Xiil Xl xie | oxue | x| oxae foxine [oxi | oxie | oxne | x| x| x| x| oxin
D| 10 23 36 49 62 |75%"| 88 | 101 | 114 | 127 | 140 | 153 | 166 | 179 - | 258|271|284|297|310| 322| 336 | 349| 362|374 | 387|400| 413
Xl Xiil Xiil Xiil Xiil x| X Xiil Xl Xl Xl Xiil Xl xie | oxue | oxan [ oxae [ oxine [ x| oxie | oxne | x| x| x| x| oxin
c| 11 24 37 50 63 |[76X"| 89 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 167 | 180 | 193| - - - - - | 259|272|285| 298| 311| 323| 337 | 350| 363| 375|388| 401|414
Xl Xiil Xiil Xiil Xiil x| X Xiil Xl Xl Xl Xiil X | X xie | oxue | oxan [ oxae [ oxine [ x| oxie | oxne | x| x| x| x| oxin
B | 12 25 38 51 64 77" | 90 | 103 129 | 142 | 155 | 168 | 181 | 194| - - 233|247|260|273|286|299| 312| 324| 338 | 351|365|376|389|402| -
Xiil Xiil Xiil Xiil Xiil x| X Xl Xl Xl Xiil X | X x| ox | x| x| x| x| oxie | x| oxie | oxae [ x| x| x| xin
A | 14 26 39 52 65 |78X"| 91| 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 195| - - - |234 261|274|287|300| 313|325| 339 | 352| 365| 377| 390| 403| -
Xiil Xiil Xiil Xiil Xiil x| X Xiil Xl Xl Xl Xiil Xl Xl xue | oxue | oxan [ oxaie foxine [ x| oxie | x| x| x| x| oxin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
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ANEXO 10
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MINISTERIO DAS OBRAS PUBICAS i ;
mccﬁ.;m Exm. nhor

EDIFICIOS £ MONUMENTOS NACIONAIS Arquitecto Chefe da Repartigfo

”:'w‘?o?-mvm pécnica ‘f $ ’ (17
: a5
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REPARTICAO TECNICA
%+ seecio

|
REFEIENCIA [o1r@ J5 de §.Francisco
Loixria

Director dos Servigos e
em leiria, tenno a hon de informar V. Ex,.8:
Procedem , por ordem dos Padres Franciscancs
e por intermédio do Semnor Luiz Roda, ao arrangue de azulejos
’. dos anexos do antigo Convento, junto daguela Igreja. S_gundo
informagdo do sncarregado dos trabalhos foram os Padres que
procederam 2 numeracfio dos azulejos sendo 05 mesmON, depois
de totalmente arrancados, encalxotados e enviados para & Casa
da Ordem nequela cidade.
i ps azueljos sdo figurados com motivos religiosos,
e encontram- se nas paredes de umas salas independentes da
Igreja e pertencentes ao antigo Convento. Esses salas ténm tec-
t0s em msdeira, engamelados e pintados, encontrando-se em rof-
nas com o8 telhados jA em derrocada psrcial.
36 em uma des salas, esses apulejos formavam lam+
brins com composicdes adaptadas sendo os da outra motivos iso~-
laloavzon compogigfo prépria. o
Como as salas nao fazem parte da Igreja mas sim d
das rufnas do antigo Convento ¢ o mesmo ndo estd nem julgo me-
recer classificacdo,V.Ex.8 determineré como melhor julgar.
Desses azulejos roram tirades fotografllas gue en
viarsmos a V.Ex.8 logo que possfivel.
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-~ f bwgaeraniss
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ANEXO 117 Painel XI poOs-intervencao
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