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RESUMO

O presente relatério visa descrever e documentar o trabalho desenvolvido durante o
estagio curricular de Mestrado em Conservacdo e Restauro na area de Materiais
Ceramicos, realizado na empr&gninum, Gestado Patriménio Cultural Este estagio
incidiu na intervencdo de conservacao e restauro sobre dois conjuntos azulejares do
interior da Igreja dos Terceiros em Braga.

Os painéis azulejares insera®m em duas épocas distintas da historia da azulejaria.

O revestnento azulejar da capetaor enquadrae no séc. XVl tratandse depainéis
figurativos pintadosa azulsobre vidraddoranco, com representacdes de alguns dos
momentos e figuras maimportantesia historia de Ordem Terceira de S. Francisco. Este
€ aind considerado o nucleo azulejar mais significativo da igreja, pelo seu valor historico,
artistico, estético e pela inscricao existente que identifica o auttata de execuca@
revestimento azulejar da nave, corresponde a um periodo mais tardia;. d>§é
caracterizandae por um silhar de azulejos de padréo vegetalista, tapibhtadosa azul

sobre vidraddoranco. No entanto, neste nédo foi possivel detemna sua autoria, devido

a auséncia de documentacédo e nsdentificativas de escola ou asta.

Neste relatorio é divulgado todo o processo de estudo e investigacdo de cada um dos
painéis, bem como o processo de intervengdo, com a respetiva jusiiffeaedaos
procedimentos e produtos utilizados. A metodologia de intervengéo teve como base o0s
principios enumerados pelo codigo de ética de conservacdo e restauro, de modo a

justificar todas as operacdes realizadas durante a intervencao.

Palavraschave: Igreja dos Terceiros; Azulejos; Século XVHNIX; Propostade

intervencdpConservacao e regtra



ABSTRACT

The following report aims to describe and document all the work developed during
the curricular internship of Conservation d&elstoration Master in the Ceramic Material
field, conducted in Signinum, Cultural Heritage Management. inkesnship was about
the conservation and restoration intervention on two tiles sets from the church interior of
Terceiros, in Braga.

Tilespanelsard r om two di stinct dates of the til
main chapel dates to the18"Yand it és characterized by bl
tiles, with representations of some of the most significant moments and figufes in
history of the Third Order of St. Francis. It is considered the most significant tile core of
the church, due tds historical, artistic, aesthetic value and for éxésting inscription
that identifies the author and the date of execu#idiout thetile covering of thenave
roof, it corresponds to a later period, of th8£&"" characterized by ties panes with
vegetables patterns, also blue and white. However, it was not possible to determine its
authorship due to the lack @bcumentation or any identification mark of school or artist.

Study and investigation about each of the panel are published neplid, as well
as the intervention methodology and its respective justification for the procedure and
appl i ed p based oncthiecansenvatian and restoration ethical code principles,
in order to support the conducted operations during the argon.

Keywords: Church of Terceiros;Tiles; 18th-19th C®™™ Conservation Statg

Conservation anBestoration
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Conservacao e restauro dmailejos d Igreja dos TerceirosBraga

Introducéao

O presente ratério é resultado do estagiordcular de Mestradem Conservacao e
Restauro, realizado no revestimento azulejar do interior da Igreja dos Terceiros em Braga,
sobre a responsabilidade Signinum, @stdo do Patrimonio Cultural

Antes de qualquer abordageale conservacao e restaurasédamental compreender
que as obras historieartisticas sédo testemunho da agéo e evolugdo humana e devem ser
alvo de salvaguarda para as geracoes futbestemodo, a conservagao e restauro visa
a salvaguarda da integridado valor cultural de deternaitta obra pautandesepela sua
historicidade e autenticidade, sendo isto, possivel através de um aprofundado
conhecimento sobr@bemem causa

Fundamentotse asim o presenterelatério, através alrealizacdo de um estudo
investigacdo dogainéis azulgyes como intuito deobterum conhecimento aprofundado
da respetiva obra a nivel histoérico, artistico, estético e matandliando na realizacéo
deum relatorio fundamentado e credivel.

Para tal tornowse essencialolocar em pratica os conhecimenglquiridos ao nivel
da conservacao e restauro, bem como a capacidade de investigacdo com vista ao estudo,
interpretacdo e salvaguarda dos bens cu$tumaspeitando os principios éticos e
deontoldgicos que regentanservgao e restauto

O relatorio incia-se com uma breveedcricdo e caracterizacdo do local de estagio,
nomeadamente a empredigninum a qual foi adjudicada a obra da Igreja dos Terceiros.
Seguese a localizacdo e descricdo da respetiva igreja, obtendo amaetecizacao
generalizada dospaco e dos bens qusta integra.

Posteriormente procedesg a recolha de informacdes acerca dos azulejos,
nomeadamente o estudo histéranistico, tendo como objetivo entender e justificar as
suas carateristicas formaldos painéis daapelamor foi ainda realizad uma descricédo
sobre a vida e obra @wtor, Nicolau de Freitas e uma descri¢cao iconogeadixs painéis

Seguidamentesdo abordas questdes mais praticas, nomeadamente o diagnostico dos
azulejos, que consistino estudo dos materiais e té@as de produgi na dentificacédo
de intervencdes anteriores, no levantamento do estado de conservacéo e elaboracdo da

respetiva metodologia de intervengao.
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Finalmente sdo apresentadas e devidamente descritas as intesveafidadas nos
azulejos, acopanhadas por registdstograficose gréfice. Assim o relatorio descreve
todos os procedimentos realizados antes, durante e apgés/ancao.
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Objetivos

bY

Paralelamente a conservacao e restauros dos azulejos do ideedigreja dos

Terceiros em Braga&ste estagio debrucese sobres seguintes objetivos:

o

o

Aplicar e consolidar os conhecimentos e competéncias adquiridas durarge;o cur
Adquirir novos conhecimentos e competéncias na area de especializacao através
da insercéd numa nova realidade de coritege trabalho;

Desenwlver a capacidade de integracdo numa equipa multidisciplinar na area da
conservacao e restauro de patrimantegrado;

Desenvolver a capacidade de analise e decisdo smbreovas situacdes
decorrentesla intervencéo;

Consolidar ascompeténcias de anéhis redacdo e exposicdo do tema de

intervencao.
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Capitulo 17 Caracterizacao do local de estagj&igninum

A Signinum, Gestao de Patriménio Culturéoi fundada em 200&com o intuito de
responder aum mercado cada vez mais exige na preservacao dpatriménio.»
Detentora de uma equipa especializada em varias &easefvadoresArquitetos,
Engenheiros, Designers Reabiltagdq Audiovisuais, Marketing, Administragao
Financeira, Logistica, Recursos Humanos, Higiene e Seguranca fdrabalho e
Departamato Técnico de Estudos e Propostesjre mais de 80 funcionarios.

A Signinumvisa arecuperacae valorizacdo do patnénio edificado sobretudo de
edificios de interesse histérico em centros urbandgtejas, museus, nucleos
argueologicose unidades hoteleirafara além da intervengda empresgpromoveo
desenvolviento de diversas acfes de dgagdo e sensibilizacddo patriménio
histérico?

Signinum
gestdo de patriménio cultural

Figural. Log6tipo da empresaigninum Gestao de
Patriménio Cultural Fonte: http://www.signinum.pt/home

1 SIGNINUM i A Signinum [Em linha]. [Consult.5 de Out. 2017]. Disponivel em WWW: <
wWww.signinum.pt>.
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Capitulo 271 Igreja dos Terceiros de Braga

2.1Descricao e localizacdo geografica

A Igreja dos Terceiropdambém designada Igreja dos Terceiros de Sao Francisco,
encontraselocalizadh na freguesia de S@wsé de S&o Lazanma cidade de Braga.

Este edificio situse no centro historico daidade, entre ruas sem circulacdo
automoével, nomeadamenter@a do Castelo, a rua dos Capelistas e o Largo de Séo
Francisco Inserida nura zona de grandeoncentracédo @amnercial a igreja enontrase
adossada prédios de hataicao(Figura2).

Nas proximidade encontran-setrés pontos de referéncia, nomeadamanierre de
Menagem do Castelo de Bragaantiga Escola Comercial de Braga Hlificio das
Arcadas.

O acesso@publico é efetuadogbo portal principal da igreja, antecedido por uma
pequela escadaria em pedra. No entamistem ainda mais trés entradas, mas cuja
circulacdo é restringidastaslocalizan-se no lado sul da fachada @yreja onde se
encontraum portdo gradeado, que d&esso a um pétio. Neste patio, existe um portal que
pemiti 0 acesso a nave e outro, antecedido por uma escadaria, que leva ao pulpito. A

outra entrada possivel apenas pode ser realizada a partiriddssa

Flguraz Locallzagao da Igreja dos Tercelros em Braga Fonte: Google Maps
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2.2Descricao e caraterizacao do edificio

Igreja dos Terceiros de Braga esta

classificada como bem Imével de Interesse
Publicg pelo DR. 2.2 €rie, n.° 248

A Ordem Tereira de S&o Franciscaieve
na origem da sua edificacdo, pois pretendia
impor uma sede propria «originalmente
sediada na Sé de Braga, coestatutos
aprovados em 1615 (reformados em 1680) e g
depois, na capela do Espirito Santo

Hospital de Sdo Marcos.»

A sua construcao tevimicio em 169 e
durou até 1733. Ao longo do tempo a igreja
sofreu diversas modificacdes, nomeadamente ,
no acrescent da capelanor e do coro, no Figura3. Fachada da Igreja dqs T'erceiros‘

Braga. Fonte: Marco Mot&igninum
embelezamento da frontaria e do seu interior
(PROENCA, D08)

Esta apresenta uma fachgmofusamente decoradande prevalecernaracteristicas
proprias domanerismo (Figura 3). Estas caracteristicas sé@videnciadas ngortal de
verga retaladeado por pilastras rematadgor um frontao triangular. Nas lateyalo
portal encontranse duascartelas retangulareSobre esteonjunto abrese um oculo
circular e duas janelas retangulares, encimadas comabamé volutas interrompido.
Apresenta ainda caracteristicas do barroco, visiveis sobretudo a nivel decorativ
nomeadamente na utilizacdas volutas nas moldw& ao nivel do rematéo centro do
entablamento, encontse o brasdo da OrdefALMEIDA & BE LO, 2007

A fachada é rematada por um frontdo retangular em &tico, articulando pilastras que
respeitam a omnizacdo do algcado, com volstade maiores dimensdes outros

exuberantes enrolamentd@sste é rematado por uma cornija sobre a qual se erguem dois

2PORTARIA n® 7401 / 2012 ADIi R0, | r2R®)( Rigphonivel em WWW: <
https://dre.pt/application/djptf2sdip/2012/12/248000001/0001500015xpdf

SDGPC 1 Igreja dos Tegeiros [Em linha]. Actual 2016 [Consult. 20 Jul. 2017]. Disponivel §#twWW: <
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimofimovel/pesquisalo-
patrimonio/classificad@u-emvias-de-classificacao/geral/view/156322>.
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pares de pinaculos e uma cruz no centro. Na prumada dos cunhais-segelegantes
pinaculos de bojo, piréiaee e bola sobrelevados emnptis Destacase ainda nicho,
também envolto por volutas, exibindo a imagemNtessa Senhora da Conceigéo
(ALMEIDA & BELO, 2007)

Toda a frontaria € revestida de azulejodustrias da segunda metade do séc. XX,
decoradogom um padrao vegetalista eam$ de ocre, branco égans apontamentos de
azul.

Relativamente a torre sineira, esta ergeeno prolongamento da capeatar,
apresentando as ventanas dos sinos rasgadas nas goedre femates em balaustrada,
com coroarento em cupula e por lanternencimado por um pinatucom cataventa
(ALMEIDA & BELO, 2007)

De planta longitudinal, o interior da igreja ainda € bastante amplo, sendo composta por
nave Unica, coralto, capelamor (ligeiramente mais estre)ta torresineira Figura4).

Possui elem@os caracteristicos destilo maneirista, barroco e neoclassico. Acoplada a
igreja esta a sacristia e a Casa de Mesa, cuja estrutura revela alguns tracos do rococd

A nave é iluminada por oito janeldes quadrangulares dex®reoim molduras e
sanefas deatha policroma com marareados e varandins de ferro. Apresesgaecorada
com uma abdébada de caixotdbes em cantaria, com paredes pintadas com motivos
fitomorficos emtr o mp e Selud silear de azulejos datado dos finaiséo. XIX. E
dotada de cinco pelas retabulares emtta dourada nomeadamente a capela dedicada a
Nossa Senhora da SalvagéiaSao Franciscé no lado da Epistolae a capela dslossa
Senhora dos Desampar@anto Antoni@ doSenhor dos Aflitos no lad do Evangelho.
Possui aindaas pulpitos de talhaalirada, dois confessionarios e duas misulas de talha
com baldaquino que sustentam a inmagde Nossa Senhora de Fatineado Sagrado
Coracio de Jesysnto ao arco triunfefl

Destacase ainda o coro altgobre arco abatido com int@do em caixotbes de
cantaria, assente em dupla cornija e com guarda em balaustradas de (Fagleiaa.

Nese encontrase um 6rgado de tubos em talha policroma e com alguns apontamentos de
dourado. O cordaixo apresenta uguardavento de madeira, engirado com pilastras

jonicas e ladeado por pequenas pias de begnia

4SIPAT Igreja dos Tereiros de S&o FrancisciEm linha]. Actual. 2001 [Consult. 20 Jul. 2017]
Disponivel em WWW: <http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15585>
5T r o mp eéumatécied attistica queria uma iluséo otica, fazendom que formas dduas dimensdes
aparentem @ssuir trés dimensfe$?EREIRA & PEREIRA, 1989)

8 SIPAT Igreja dos Terceiros de S&o Francidémn linha]. Actual.2001[Consult. 20 Jul. 2037
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O arco triunfal pleno assente em pitasttoscanas permite o0 acesso a capela Esta
apresenta uma organizacdo e decoracdo semelhante a nave, cooberhaa igual e
quatro janddes laterias idénticog\s paredes sao integralmente revestidas com azulejos
figurativos do séc. XVIIl. Possuiess misulas de talha dourada e marmoreada, com
querubins, que suportam imagens de santos

O retdbulemor de talhapolicroma e marmoreada, com apontamentos dourados,
aberga a imagem déristo Crucificada Este é encimado por uma cornija com anjos e
motivos fitomorficos, conteradno timpano uma cartela com o simbolo da Ordem. Neste
mesmo espagencontrarmse duas porta uma do lado dogistok, utilizada para o0 acesso
a0 pulpitoe outrado lado d&Evangelhogue permite o acesso a sacristia. Ambas as portas
sdo encimadas por umaraija curva interrompida e por uma cornija mais elevada em
talha dourada

Figura4. Interior da Igr¢a dos Terceos de Braga. Fonte:
Marco Mota,Signinum

Figurab. Coro-alto e corebaixo. Fonte: Marco Mot&igninum

7 SIPA T Igreja dos Terceiros de Sdo Francis¢Em linha]. Actua 2001 [Consult.20 Jul. 2017].
Disponivelem WWW: <http://www.monumentos.ggi/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15585>
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Capitulo 371 Identificacdo dos painéis azulejares

3.1Painéis da nave

Localizacdo: Igreja dos Terceirgs

Braga.

Entidade proprietéria: Privada,

Ordem Terceira de Sao Francisco.

Autor: Desconhecido.

Datacao: Finais sécXIX.
Categoria: Ceramica.
Subcategoria: Azulejos ceémicos.
Tipologia: Painéis ceramicos.

Denominagao:Silharesde azulejs.

Figura6. Pormenor do dilar de azulejos da nave. Fonte
Marco Mota,Signinum

Técnica: Técnica de decoracao majolicm pintura de estampilha.

Material: Faianca.

Dimens6ege unidade (Comprimento x Largura x Espesura): 14cm x14cm Xlcm.

Dimensdes dos painséi(Altura x Largura): P3, P4, P5e®1 1,26m x M0cm; F6 e
P157 1,54m x 140m: P7 e P14 1,54m x2,24m; P8 e P18 1,54m x 98cm; P8 e
P13A T 1,54mx 56cm:; P9 e P1P 2,10m x 420m; P10 e P11 4,48mx 2,52n; P1A e

P1IA T 1,82mx 28cm

Descricao Estéito Artistica: A nave encontrge reestida por um silhadeazulejosde

padrdo vegetalista de composi¢éo 2x2, decoradnd sobre vidraddran® erematados

porumacercadura cors mesmas caractdrtsis.
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3.2Painéis da capelanor
Localizacao:Igreja dos

Terceiros Braga.

Entidade proprietéaria:
Privada, Ordem Teeira de Sdo |

Francisco.
Autor : Nicolau de Freitas

Datacao: 1734.

Categoria: Ceramica. Figura?7. Pormenor da parede do lado da Epistola, d@dg
dos Terceiros de Braga. Fonkdarco Mota,Signinum

Subcategoria:Azulejos cerénicos.

Tipologia: Painéis ceramicos.

Denominacdo:Painéis de zulejosfigurativos

Técnica: Técnica de decoragcdo majoélicaintura manual

Material: Faianca

Dimens6ede unidade (Comprimento x Largura x Espessurd: 14cm x14cm Xicm.

Dimensé&o do painelAltura x Largura) : 8,96m x 8,96n

Descricao Estético Artistica:Painéis de azulejos figurativos azsisbre vidraddranco
do séc. XVIIl, com epresentacdes & Franciscode Assis3a. Margaria de Cartona
S Roque,Sa. Rosae Sa. Isabel da Hungr. Estes painéis revestem a totalidade das

paredes laterais da capafer.

10
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Capitulo 417 Enquadramento histérico e artistico dos painéis
azulejares

4.1Painéis da nave

Segundaas caracteristicazbsevaveisdo silharque revesta naveesteenquadra
senos finaisdo séc. XIX sendocaracterizado pela técnick producdo industrial das
chacotas e a decoragcdo com recurso a técnica da estaifi\{ITEIRO, 2012

As invasOes fracesas na primeira metadi® séc. XIXe a saida ddamilia real
portugues& da Cortgara o Brasjlbem como o periodo de instabilidade politica e social
que se seguirantiveram consequéncigsofundas nasituacdo econémicaauiltural do
pais. SABO & FAL CATO, 1999 Este € um pgodo em que aroducéo aitilizacdo do
azulejose reduz drasticament® baixoconsumopor parte da igreja e da aristocracia,
condwr ao encerramento de algumé&bricas comoo caso d Real Fabrica deduca
fundada em 1767 peldarqués de Pombal e fecteadm 1835.Todavig muitasoutras
fabricas algumas ainda fundadas no séc. XVIII, resistiranesae periodale crise,
reformulando aua producéo através de equipamentésmidasnais recentes o ca®
da fabrica da Calcada do Mte (1793),a Roseird1796),ambas em Lisbga fabrica de
Massarelos (466), de Miragaia(1775)e de Santo Antonio do Vale da Piedade (1785),
no Porto (MECO, 1985

Porém, o Brasil o azulejo assumiuuma nova utilidade, nomdamente no
revestimenteexteior dos edificiosrevendonovas formas ornamentais e funciofais
quemais tarde seepercutiramem PortugalNo entantoface a crisinternade producao,

o Brasilpas®u abastecesetambém noutre locais com@Holanda, Fanca e Inglaterra.
Contudq os produtosdestes centrs ndo correspondiameo seu gostoretomando a
procura do azulejo naciondMECO, 1985

Em 1834com otratado de comércio entre Brasil e Portugabaumento substancial de
encomendasassistese a unsurto e revitalizagdo do agd, dando um novo impsb a
producdo portugues# crescente clientelaodBrasil, da burguesia enriquecida e dos
emigrantes fasileiros que retmaram a Portugal, favoreceram a recuperacdo e

modernizacao da ceramipartugues. (SABO & FALCATO, 1999 A partir deentédo &

8 O revestimento azulejar das fachadas sepaira proteger as construgées contrartefpluviosidade e
simultaneamente diminuirtemperatura no intéor das habitacdes, atrassda reflexao do calofSABO &
FALCATO, 199§
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azuleps passeam a serutilizadosndo sO no interior dos edificios, mas tambgon
revestimento de fachadaso b a f or ma de At apeteso

Assm «reinventandese nos esquemas de padronagem do séc. XVb eatioad
pombaline, o azulejopadragpasaa ser produzidem larga escalatravés dtecnologia
semtindustriale industrial CALADO, 1986,p. 53 Por conseguinte desenvolverasm
novas fabricasle cerdmica, direcionadas essencialmente para a prodeginuléps.
Duranteo séc. XIX Lisboae Porto foranos pringpais nucleos de producéo de azulejo
em PortugalNo Porto foi fundada a fabrica do Carvalhinho (184@8sDevesas (1865),
mantendese em laboracgafabricas mais antigas Massarelos e Miragai@aeabetas em
1830-1840. Estascaracerizamse sobretudo palproducdo dema azulejaria relevada
(Figura 8), moldada manualmente ou através de prenspsgdominando cores
contrastantegjuase sempre associadas ao brddestacase ainda a técnica de pgao
industrializada, nomeadame aestampagem, desenvolaidnicialmente no Porto e
depois estendida para as fabricas de Lislitsta técnica consistia nianpressao
monocromado motivo através de uma estampa ou decalcomania sobre a superficie
vidrada(Figura9). Para cada cor era necessarie@alizacdo de umagaa, cujo decalque
apenas era realizado apos a secagem de cada uma dagieogs3, 1985; ALMEIDA,
2009

Em Lisboa @stacase afébrica da Constancia §86), Sacavém (1850),amego e
mais tarde/ilva de Lamego (1836Santana (186Q) a Desterro (1889 aracterizadas

pela producéo de azulejos lisos, decoradsencialmenteom o método de estampifha

com uma pintur@olicromaou a azul e branod-igural0). (MECO, 1985

v S —

xe” ¢ 3%
Figura8. Azulejo de relevo, Figura9. Azulejo de | AFigur‘f;lO. Azulejo de
meados do séc. XIX. Fonte:  estampagem, meados do séc estampilha, meados séc. XIX.
http://azulejsporto.pt/ XIX. Fonte: Fonte: http://azulejosporto.pt/

http:/fredeazulejo.fl.ul.gt

9Ver Capitulo 5ponto5.1 Caracterizacdo técnica e material3f
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Nese tipo de azul ej os, p aneedtaisnei movos mai§ € ] es.
variados e ecl ®ti cos, desde 0Ss mar mor ead
destacande e ¢ [ €] o0s Qque r eegenist foraisxkeeeneostriase | | z a - » €
guase sempre envolvigdgor barras ou cercadoras e combinados fregoamtte com
frisos» (MECO, 1985, p.7pE ocaso dos azulejos em estudo, sendo que estes resultam
de umadecoracdo a estampillsam pintura a trincha azulsobre vidraddrancg com
um padrado vegetalistagFigura 11) Estes encontraree colocados na diagaine
rematados por uma cercadora com mait@mbém vegetalistas a aadbrebranco
(Figural2).

No entantotal como referéAna Almeida (2006, estas ténicas e desenhos foram
realizadas por artesbes andmis orientados em fabricas por artistas tamlsfes

desconhecidos

Figurall Pormenor do azulejo de Figural2 Pormenor de cercadora da®ulejos da
estampilha da nave. Fonte: Daniela Cruz nave. FonteDaniela Cruz.

4.2Painéis da capelanor

De amrdo com ascaracteristicas formais dos azulejos da capelg estes
enquadranse na primeira metade do séc. XVIIl, mais precisamente na fase da Grande
Producdo JoaningMECO, 1985

Segindo Jodo Santos Simdes (1979) o séc. XVIII foi o periodo em que,
definitivament se vinculou o azulejo portugués. Este é caracterizadoepellsrancias
decorativas do barroco e pela pintura monocromatica a azul sobbedbfanco Contudq
em todo o pwcesso importa referim importancia da influéncia holandesa no
desewrolvimento @ azulejo portugués. Concebidos por artistas com formacao, o azulejo
holandés distinguiae pela sua elevada qualidade técnica, pelo seu ddsenproximo

13
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da gravura, pelaintura a azul e brandomuito ao gosto da porcelana chinésa peh

oferta vamajosa em preco. Tais aspetos despertaram um especial interesse no mercado
portugués, levando a realizacdo de consideraveis encomendas énams o® séc. XVII

e inicio doséc. XVIII.

Foram este azulejos que marcaram o rumo da azulejasftuguesa, ds quais se
retiraram os modelos para a concecéo de novos azulejos nacionais, verdieanda
crescente adocdo do azul e brarpee se torau em exclusiva expressao croiatr
primeira metadelo séc. XVIIl. No entanto, numa época ondeassistia a ma grande
renovacao artistica de edificios religiosos, publicos e, @bisgouos pintores nacionais
a uma evolucéo da producao do séeuierior. (PERREIRA& PEREIRA, 1989

E neste contexto qusurgem os azulejos com composicdes eminentemen
narrativas, concebidas especificamente para um determinado espaco e organizados de
acordo com o programa iconografipeetendido (SERRAQ CARVALHO & SILVA,
2016

Assistese assim a éasédo do Ciclo dos Mests, também conhecido como o periodo
da Grandéintura (17061725) (CARVALHO, 2012

Gabriel del Barctd (16481701) foi um dos principais responsavejselo
desenvolvimento das formas dinamicas basdoaazulejo azul e brano@CARVALHO,
2012 As suas Ultimas obras(década de 1690) foram determirempara evolucao do
azulejono século seguinte (Ciclo dos Mestres). Estaam a refletir as caracteristicas
gue marcaram azulejaria barroca, nomeadaenanmonumentalidade, narratiade,
erudicao dos prognaas iconogréficos, o revestimento integrady@anizacao através de
molduras e adaptacdo aespacos(CARVALHO, 2012; SERRAQ CARVALHO &
SILVA, 2016 No final do séc. XVII era jA considerado o marsfifguo pintor de
azulejos, entb também um dos primes pintores de azulejassinar as suas obras
(PERREIRA& PEREIRA, 1989

A obrade Gabriel del Barcéeve uma influéncia maaate noutros pintores que
iniciaram carreira no final do século XVII, commtonio Pereira, Manuel dos Bas, o
monogramista P.M.P, Anténio Oliveira Berdes e o seu filho Policarpo d®@liveira
Bernardes(CARVALHO, 2012

10 Gabriel del Barco estabelecea em Lisboara 1669 e destacese, pela sua pintura fluida dikia de
contornogigorosos do desenho, pajosto da decoraca@xuberante, com uma figuracdo monumental, de
enquadramentos amplos e cenograficos. (MECO, 1985; CARVALHO, 2012)
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Estes detinham uma formacao etad

adquirida essencialmente na pintura a 6leo
cujas técnicas adaptaramespecificidade da
pintura & azulejo(PERREIRA& PEREIRA,
1989

Como tal, adtaram regras de
composicao eeintegragdo nos mais kados
espgos arquitetonicos. Denet® a procura
de uma ¢[ é] escad a
introduzir nos revestimentos, de modo a qu
estas ndo colidissem, mas antes s

harmonizassem, com a dimensadataas

composi - »es tdheahente a ?Prar%cﬁpe'amor dalgreja do Convento
P » a i as Capuchinhas ou da Madre de Deus, ini
introducdod e ¢ [ éa$ demreprgsentacao do séc. XVII. Fonte:

) i http://www.patrimonicultural.gov.pt _ _
da perspetiva [ ée] permitiu que 0SS pai n®i s

azulejosdesmaterializassem as paredes que revestiam, através do aumento ficticio da
distancia visual do espaco representa@add MECO, 1985, p. 4pDesbcase ainda os
jogos deluz e de smbra, a utilizacdo de tons esbatidos e carregados na sugestao de
volumes

Em termos decorativos, predomiamn as representacées de grandes cenas sagradas
e profanas, enquadradas em grama@duras ornamentadas com emroentos de acanto
de regticao linar. Estes emolduramentos confinaveena remates retilineos, dividindo
seem barras eercadurasHigural3). Em algunsasos séo delimitados por bordos bem
definidos a azukscuro acentunao o efeito de volume e confeda um certo sentido de
tridimensiondéidade (SIMOES, 1979SERRAO,CARVALHO & SILVA, 2016

No reina@d de D. Jodo V, a proca de azulegs para o revestimento de paredes
aumentou consideravelmente, incluindo as exportagbes para o Brasil. A azulejaria
apodeou-se de todos os elementos arquiteténicos e nas igrejiEngavase até as
abobadas e cupulas.idia-se assim a fase darande Prodcéo, também designada de
GrandeProducéo Joanina (172555) (CALADO, 1986; MECO, 1985)

Teotdnio dos Santos, Valentikimeida, Bartolomeu Antunes e Nicolau de Freitas
(autor dos painéisne estudo), foram os protagonistdesta fase que perduraté ao

terramoto de 1755.
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O aumento da pducédo conduziu

a utilizacdo de composicbes seriada i
0 regresso a repeticdo e simplificagé”
das figuracoegFERNANDES, 200D
Neste sentido, as moldurasnggam
grande importancia cengdica,
simulando estrutais arquitetdicas e
escultéricas emt r o mpiel, erh €
alguns casos com um tratamentc

artistico mais elaborado do que

Figural4. Painel da Igreja de S&ourengco em
propria  cena central, onde se Azeitdo (1740). FonteSABO, R.; FALCATO, Ji
Azulejos: arte e historia, p.134.

desenvolvem as narias (Figura
14). (MECO, 1985 Denotase o gosto pela abunuéa de ornatos, por umnte exagero
da decoracao, cujasolduras fazem lembrar a talha dourada.

Deste periodo sao caracteristicos os cantos amplamente preenchidos e arredondados
com caracois de folhagens, os concheados,iadps de flores e de frutass cartelas,
lamberquinsbaldaquins, estrelaespalmets e oputti. As cercaduras adquirem a forma
de pilastras perspetivadas, decoradas com entrancados de verga e elementos naturalistas
(SABO & FALCATO, 1998)

Para além @ temas religiosos e profanogredominam as cenas bluicas,
mitolégicase relacionada com a Historia de Portugal.

Todos estes aspetos refletsmde certo modo nos painéis em estudo, ¢Ujoé ]
enquadramento resulta de elementos arquiteténicos simulaa@sperspetiva vincada
[ é ]visivel nas pilastras, votas, entalsimentos, anjos, cartt as, etc. que #fin
areas figurativasijgurals, 16 e 17). (SERRAQ CARVALHO & SILVA, 2016 p.170
Denotase a exuberancia decorativa das molduras com folhagenaldas de flores e
frutos e concheadogFigura 18). Salientase ainda os fundogs os apontamentos de
paisagem tratados com larguepse contrapfem com a cuidada encenacadiglass
delimitadas peloglementos arquitetonicos que criam um artifisiab teatral(MECO,

1985
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Figura 15. Pomenor de elemento FiguréiG. Pormenor de cartela. Font2aniela Cruz.
arquitetonico. Fonte: Daniela Cruz.

1S :
2l ) ,
.

i

Figural?7. Pormenor de anjéonte: Figura 18. Pormeor de“érinavlda de flores. Fonte: Danie
Daniela Cruz. Cruz.

4.2.1 NicolaudeFreitas

Nicolau de Freitas nasceu no ano de 1703, em Lisboa, cidade onde permaneceu
durante toda a sua vida. Entre 1719 e4fféRdiscipulode Anténio Olivéra Bernarde's
e em 178 ingressou nkmandade de S&o LucdPEREIRA& PEREIRA, 1989

Poderéao seda suafase inicial o revestimento da capet@r da Igreja de Santiago
em Almada (1724)Rigural9 e 20; quatropainéis daorre-cruzeiro do antigo Colégio
do Espirito Santo emviéra (1725) e alecoracéo do nartex dgreja do Hospital dos
Capuchos em Lisbo8PEREIRA& PEREIRA, 1989

L Anténio de Oliveira Bernardg46621732) foi a personagem dominante do Cids Mestres e dattor
de uma oficina de pinres com especializdo em varias valéncias artistig@ERRAQ CARVALHO &
SILVA, 2016)

17



Conservacao e restauro dmailejos d Igreja dos TerceirosBraga

)
!

o a iz

Figural9. Capelamor da Igreja de Santiago en  Figura20. Figura 19. Capetenor da Ig' eja de
Almada, lado do Evagelho. Fonte: Santiago em Almada, lado da Epistola. Fonte
https://lifecoole.com/. https://lifecooler.com/.

Em 1730 formou parceria coBartolomeu Antune® como qual realizou digrsas
obras na designada fase @eande Producdo JoaainEm 1745 casese com Joana
Catarina Rosa, filha mais velhaBartolomeuAntunes (PEREIRA& PEREIRA, 1989

A obra de Nicolaude Freitas, revela um elevado grau de especializacéo,
caracterizandse pdo desenho delicado e gracigseobretudo nas compagies
figurativas. Destacafae as composi¢cdes densamente ornamentafla&cdm sugestdes
de encenacdes faustosas e ilusionistasagnmentos aparentes e narracdes dramaticas.
Nicolau de Fretas recore a utilizacdo dog; [ ésprafirs com tunicagou putti), no
desenvolvimento teatral e ilusério da decoracao, a sanefas, franjasssugasantes
pilastras com recortes acentuados e movimenfadog (MECO, 1985, p58-59)

Desta fase do barroco joaniservem de exemplo os painémikejares emstudo,
nomeadamente a capetsor da Igreja dos Terceiros em Braga (1734); o revestimento
azulejar da capela das Almaslgeeja do Mosteiro de Léios eXfilar de Frades (1736);
dois pequenos registos, um na Rla&oncei¢cdo no Funchal e outmo pétio do Placio
Pimenta em Lisboa, ambos de 1783EREIRA& PEREIRA 1989; MECQ 1985)

Ainda desta fase deverao integsar alguns revestimentastegrais na Ermida de
Nossa Senhora do Porto Seguro em Cascais; na-gapetia Igreja do Colégio em P@an
Delgada Figura21); na capelamor do Convento de S. Francisco em Portalegre; nos
painéis do atrio do Hospital de S. José em Lisboa e nos silrag@sentais da nave da
Igreja Mariz de Odivela. (PEREIRA& PEREIRA, 1989

Segundalguns autoregariasobras bracareers tém indo a ser atribuidas a Nicolau

de Freitasnomeadamente a nave da Igreja do Convento de Penha de Francga, a Igreja do

2Bartolomeu Antunes (1685753)é um dos mais conhecidos azulejadoressdande Producdo Joanina
(MECO, 1985)
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Convento do Pépulo e a Capela de Sdo Bento no Mosteiro de THigasa@?2).
(SERRAO, CARVALHO & SILVA, 2016)

Nicolau é ainda caideradocomo um pintor de transicdo para o rocéctla
segunda metade do séc. XVIIl, comecou a revelar algumas tendénestiatocaille,

evidenciadasa adocédo da pintura policroma, no aligeiramentcedgsadramentos e na

renovacao deocabulério onamental(MECO, 1985
| SR T e
b {

——————

Figura2l. Capelamor da Igreja do Colégio de Ponti Figura22. Interior da caﬁélé d84o Bento do
Delgada. Fontéhttps://commons.wikimedia.org/. Mosteiro de Tibaesem Braga. Fomt
http//bucoliceanonimo.blogspot.com/.

Esta tendéncia acemiuse nos anos seguintes, com a utilizacao individadéi de
elementos tipicos do rococé tanto em painéis de pintura azul, como nos painéis
policromos. Destacarse 0s painéisalMisericordiade Torres Vedras (1751) e os do
Palacio Cabral em Lisboa. Consta ainda alguns registos na Travessa de Sao Pedro de
Alcantara, também em Lisboa e na frontaria da Capela Nossa Senhora do Carmo em
Mafra (1752) (PEREIRA& PEREIRA 1989

Em Braga esta tendé&ia € @idente na azulejaria do Palacio do Raio, nos densos
concheados assimétricos das molduFRagura23) e nos contrastes com tonalidades de
azul e uma intensa policromik. aindareconhecidono revestimeto monumental na
capelamor dalgreja do Pépu, ilustando cenas da vida de Santo Agostinho. Nicolau de
Freitas acabou por falecer em 1768ERRAQ CARVALHO & SILVA, 2016)

13 O estilorococo (17551780 ¢é caracterizado pela @cpolicromia (amarelo, verde e manganés), pelas
formas orgénicas e assimétricpslosconcheados irregulares e folhagens desenhando molduras e recortes
complexosos painéis(SABO & FALCATO, 1999
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Figura23. Escadaria do Palacio do Raio. Fonte: httwsw.tripadvisor.pt/.
4.2.2 Descri@o iconografia

O rewstimento azulejar da capeteor, exalta alguns dos momentos e figuras mais
significativas da histéria da r@em Terceira de S. Francisco, estando por isso
relacionados com a iconografia franciscanatakrepresentacdes estdo devidate
identificadascom as respetivas legendas e encontsmanquadradas em composicoes

com diferentes seccdes e dividas em tfésis de leituraKigura24).
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Figura24. Esquema das representagédstentes nos painéis da
cape&-mor. Fonte:Daniela Cuz.
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No primeiro nivel, na parte inferior dos painéis (junto ao pavimento) é possivel
observar a figura d8. Margarida de Cortona no lado oposto 8. RozaNesse mesmo
nivel estdo ainda represemts dois episodios importantesa histéria da @dem,
nomeadamenté. Francisco pregando a Regra da 3.2 Ordem ao pmo80 Francisco
dando a Regra a S. Lucio e a sua molher Sta. Bona primeiros desta veneraveB@rdem

No segundo nivel, as janelas altasedeinam 0s espagos retangelse estreitos
onde € possel encontrar a imagem d& Roque da 3.2 ordeeS. Francisco Do lado
oposto observae a imagem d&. Isabel da Hungriee um outro episédi&. Franciso
recebendo as chagas

No terceiro e ultimo ivel, junto ao teto é possivebservar os bstos dos pgzas
NICOLAV IV, ALEXANDER VYXISTVS Ve MARTINVS IV

No caso desegundaivel, precisamenteo centroentre aganelas laterais encontra
se a representagale duas arvores altas, inseridas num ani@ontanhoso, como
acontece a lado do Evagelho Figura 25) ou com pequenos edificios, como surge no
lado da EpistolaHigura26). Ambas apresentaseinseridasiuma paisagem com nuvens
que parecem dissolvse. Ainda reste nivel encontraise também repsatagesde
alguns elementoda fauna(Figura 27), quese assemelhana andorinhas simbolo de
pureza (CHEVALIER & GHEERBRANT, 201Q p.69

Deparamenos ainda com a presenca de varios afgasputtis), apoiados nas
estruturas arquiteténicas representad@as painéis (lado da Epistolae lado do
Evangelhd. No primeiro nivel, surgem dois anj@poiados na cartelpor baixo dos
quadroscentrais(Figura28) e um anjoem cada ponta dos painé&gntados nas volutas
que decoram as pilastré&gura 29) No segudo e terceiro niveéxistem sis anjos que
surgemapares também elegentados nas volutass pilastragFigura30e 31). Estessao
consideradomtermediarios entre Deusoe mundo, ¢[ é] serem pur ame
espiritosdotados de um corpetéreq aérea» (CHEVALIER & GHEERBRANT, 201Q

p.79
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=l TSRy y :
Figura25. Pormenor de fundo do lado do  Figura26. Pormenor de fundo do lado da Epistola
Evangelho. FontedDaniela Cruz. Fonte: Daniela Cruz.

Figura28. Pormenor denjos existenteno primeiro nivel dos painéis. Fonte: Daniela Cruz.
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Figura29. Pormenor de anjo  Figura30. Pormenor de anjo Figura31. Pormenor de anjo nc
existerte no primeiro nivele na  nosegundo nivel dos painéis terceiro nivel dos paineisonte:
pontados painéis. Fonte: Déela Fonte: Daniela Cruz. Daniela Cruz.
Cruz.

1 S. Frangsco de Assis
Giovann di Pietro Bernardone (nome tatismg, filho de Pietro Bernardone de

Joana Pica, nasceu entre 1-18B2“ na cidade de Assis, em Ital& AUCHEZ, 2013

Filho de um rico comerciante de tecidos daade, Francisco cresceu noicala
burguesia, cuja gqueza e generosidade faustosa permihiel viver umajuventude
desafogada, prodigia e frivola. Em virtude da sua vivacielpaaligalidade foi aclamado
irei da juventudeo pe lexpgiéndaoda gugreasiviieé da b o ® mi a
doenca, provocou uanviragem no seu idea(VAUCHEZ, 2013 Com uma posta
diferente, menos expansivo e sem a alegria de antes, passou asiediosacao e a uma
vida pautada pela pobreza. Seguindo um programa alicengdtl/angelho e no ideal da
vida de Cristo,S. Frandsco viria a fundar a Ordem dos Frades Menores (1209)
sucedendae a Ordem de Santa Clara (1212) e a Ordem Terceira de S. Francisco (1221).
Estabeleceu ainda a Regra (1223), considerado o documentqueagefine o género de
vidadosfranciscanos(REMA, 2007)

14Durante o studo de S. Frarmio de Assis, figura de niar destaque nos painéis da capslar, ndo foi
possivel determinar a sua data de nascimento. Alguns ategfeesm o ano de 118ATTWATER, 1992;
THOMAS, 199§, enquanto outrogeferem o ano de 11§ZAVARES, 2001; VAIANI, 1998;PEREIRA,
2000.

15 Os jovers movidos pela ansia de poder fazer parte da nobreza, tomavam as armas ao seetigcede
dos oprimidos. E Francisco néo ficou indiferente, entusiasmado pedd gueerreiro e ambicioso pela
promocéao social e gléria, langee ra cavalaria, participandem 1202 na guerra entre Assis e Perlsia.
Derrotada a cidade de Assis, Franciscoféito prisioneiro durante um ano. Decorrente desse periodo
Francisco apanhou wargrave doenga que o imobilizou grande parte de. 1¥®4JCHEZ, 2013)
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S. Francisco foi uma das figuras mais carisrad da histéria da igreja, faleceu em
1226 e foi canonizado em 1228 pélapa Gregorio IX(REMA, 2007; VAUCHEZ,
2013)

Nos painéis em estudo, S. Rc&co surge representado Harta e tonsuradd
simbolo da sua entrada oficial na vida religiognconte-se vestido com um habito
franciscand aluséo a sua atividade espiritiilad com uma auréola em torno da calieca
simbolo da sua santidad€HEVALIER & GHEERBRANT, 2010

Nos quadrcs centraigdos painéi® possivebbservar duas representacdes alusivas a
Regrada Ordem Terceira de $ranci€o, nomeadamente no lado do Evange$o
Francisco pregando a Regraa8.2 Ordem ao po (Figura 32)e S. Franciscadandoa
Regra a SLucio e asuamulherSta. Bona gmeiros destareneravelOrdem 3.0 lado

Figura33. Episddio deS. Francisco dado a Regra a S. Lime a sua mulher Sta.0Ba, os primeiros
desta veneravel Ordem. Fonte: Daiela Cruz.
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Segundo as fontes hagiogréaficaspartir de 1208 S. Francistodecidu viver
«segundo forma do santo Evangelhpemausera pobreza, cadtidee obediénciaPara
melhor viver o Evangelho, S. Francisco redigiu um programa de prd@dsitumn),
traduzindese numa série de pericopes evangelistas, que definia o género de siga
comunidadePorvolta de 12091210, S. Fanckco juntamente cormnzecompanheiros,
dirigiram-se a Romgpara obter aprovacda Fraternidade que queriam fungeaipPapa
Inocéncio Ill. Apesar da oposicéo @aria Romana, d’apa tomou uma atitude ditaia
e aprovowerbalmente 0 novo institut@ligioso e a sua «formedevida», autorizand@s
a serem pregadores itinerantes de Cristo. Deixando deste modo, & dosrc
acontecimentgse esta Fraternidade merecia ser sustehtfdl&AUCHEZ, 2013

A partir da sua aprovagasadesdes Fraternidadaumentiram consideravelmén
Depois de varias modificacd&s Regra Franciscana foi definitivamente aprovada em
1223 peloPapa Hondrio Il através da bufolet annueré dando o nome deegula
bullata, também conhecida pefmome ke «segunda Regra»gee vgoraaté aos dias de
hoje. Assim a Regra e vida dos Frades Menores rems@assencialmentea pratica do
Evangelho de Jesus Cristo, vivendo em pobreza, castidade e obedACtI@HEZ,
2013

No entamo, muitos pretendiam vér ce um modo mais perfeito@ristianismo, mas
sem eixarem as suas familias, os seus trabalh@oemesmo temp@raticarem «o0s
valores do Evangelhok neste contexto que surge a Ordem Terceira. deaBcisco,
aprovada em 1221 pelRapa Hondrio Ill emais tarde houve ainda outrapovacao mais
solene, feta peloPapa Nicolau IVatravés ddula Supra Montenem 1289. Tratse de
uma Ordem que agrupa leigos, casados e solteCosifarme a maneira deéver de cada
um, Francisco indicavine como devea pioceder e mostraviie 0s grcusacs que teria
de fazerpara bem da sua salvacad&»~r anci sco dava tamb®m c¢[ é]
relacionadas com abstinéncia da carne e jejum, em determinados dias da semana, do ano
e de datas assinal cthawpiritd delaEstinéncilPROENCAN d o um

1998, p. 19S.Lucio e Sta. Bona foram o primeiro casal a integeana Ordem Terceira.

16 A sua «conversdo» guina com o beijo a um leproso e com as palavras ouvidas de um crucifixo na Igreja
de S&o Damido «Vai e repara a minha igrejsdREMA, 2007, p.23

YFFPi FamiliaFranciscana Portugued&m linha). Actual. 2014 [Consult. 25 jl#018] Disponivel em
WWW: <www.familiafranciscana.pt>.

18 Em 1221, S. Francisco redigiu a «primeira Regraegula non blata i onde define os principios
fundamentais da vida eminoritas No entanto defrontege com a oposi¢éo no seio da Ordem e por parte
do papado que se recusaypromulgda. (VAUCHEZ, 2013
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Em termos iconograficos no episodo Francisco pregando a Regra da 3.2 Ordem
ao po/o, este surge representado em meio @ogpb um pulpito, mostrandoRega ao
povo. Estes aghados ouvem atentamente os ensinamentos de S. Francisco. Deparamo
nos com a presenca de quatro franciscanos, vestidos com o tradicional habito e
tonsurados, possivelmente os companheiros de S. stari2o lado esquerdo da
represemacdo é possivel obsarva presenca de trés figuras que se aproximam da
multiddg que pelos trajes e aderecos indicam tsg@ade membros de estratos mais
elevados da sociedade.

Ja na representacdo 8eFrancisco danda Reyra a S.Lucio e a suamulher Sta.

Bona primeiros dda veneravelOrdem 3.20 santo apresent®sentado num cadeiréo,
investindo os primeiros irmaos da Ordem Terceira. Estes encesdramoelhados
perante S. Francisco que segura a regra. Ao set} eadontramse varios francsanc
gue observam o momentla fundacéo.

Relativamente ao espacgo arquitetbnico em gstes dois episddios se inserem,
verificamse elementos de uma arquitetharroca, com alguns apontamentos do rococo.
No entanto denotaeum estilo muito classico, oug ndica que provavelmenidicolau
de Freitas se inspirou em gravuras para a concecao do fundo, uma vez que o estilo nédo
corresponde ao tempo de pintura deaizsejos.

No segundo nivel, do lado da Epistola, deparao®com aepresentacdo de um dos
momenbs mais marcantes no peIrso e espiritualidade de S. Francisc®. Francisco
recebendo as chagdBigura34). O epsddio da estigmatizacdo teséorrido em1224,
dois anos antes da sua mo8eFrancisco teseia retiradopara o monte Alverne pasa
dedicar a oracdo e aojyen e ai tem uma visao de Cris@rucificado. Desta visao
apareceranthe no corpo cinco ferida semelhantes as feridas @dsto Crudficado
nomeadmentenas maos, Nos pPés e no peito que o acompanharam até GERAR,
2010;TAVARES, 2002}

Neste episodids. Francisco surge vestido com o tradicional hébito franciscano, mas
na cintura para aléuta corda de trés ndalusivasaos trés/otos francisanos (pobreza,

castidade e obediéncia)contrase o rosario franciscatipalusivo as Sete Alegrias de

190 rosaério franciscano é um tergo constituido por sete deeepasuma Cruz com o TAU (simbolo
franciscano).
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Nossa Semora. Tratase de uma devocéao franciscani
que se compde na oracdo de sete mistériosodsaN
Senhorg®

Ajoelhado comasmaosesendidas olha kamente

para a figura celestial que se apresenta a sua frg
(Figura35). Junto &S. Francisco encontrae um ivro
aberto, provavelmente alusivo a Biblia e u
documento,que julgase sera Regra(Figura 36).
Deparamenos aindacom a presega de uma caved,
simbolo da morte, que neste capsalerarepresentaa
efemeridade da vida.

Cristo aparece entre as nuvens, comparéncia de SN
um serafim, com os bragos estendidos e os pés jur
(como CristoCrudficado),dotado de seis a&s.duas
por cima dacabecaduas nos bracos abertaduas nas
pernas. Ao contemplar o sofrimento de Cristqzigura34_ Episodio dés_,ancis;
Crucificado, S. Francisc at r ai 0 par a 6eceb§B ?1 ;Cgﬁ]gﬁs?mﬁ:o as
cinco chagas de Cristo. A cena é figuradam
ambiente montanhosde relevo acidentado, proxa@mente referente ao montele
Alverne e onde aparece um pequeno edificio entre as montanhas, possiveloejte a
da Porcitincula quifoi berco da sua ordefy AUCHEZ, 2013; CESAR, 2010

No mesmaivel, do lado do evangelho, emtrase uma representacélividual da
figura de SFrancisco Figura37). Este surge representado deqom a cabeca elevada
olhando para cima e com o joelho ligeiramente inclinado, como se estivesse prestes a

ajoelharse Sobre este encontsg a repreentacaale trés flechasnidas por um laco,

20 Sete alegrias dedssa Senhora sdo consubstanciadas nos seguintes migtéuinsiago; Nascimento
de Jesus; doracdo dos Magos; Ressurreic@le Jesus; Ascensdo de Jesus; Pentecgateescida do
EspiritoSanto sobre os apoéstolos e Mar@proacgédo da Virgem
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provavelmente referentes aos estigmas de Cristo. De h

franciscano a cintura € cingida por ucoada de trés nos qu
representam osotos franciscano$ pobrea, castidade e
obediénciacomo se disseAs maos e 0s pés encontram
descolertos, mostrando os sinais da estigmatizacdo.:
Francisco apresent® ainda com a méao direita sobre o pe
provavelmente fazendo aluséo aos estgymecrebidos nof
flanco esqerda '

Esta imagem inserge no meio de ma vegetacdocom
arvorese pequenaslipntas e com um céu coberto de nuve
Deparamenos ainda com a presenca de um rio ou mar, o
€ possivel observardois pequenos barcos. T
enquadraranto podera estar relacexmocom o amor que S
Frangsco tinha pelanatureza ou pelas vads cruzadas

realizadas com o objetivo de difundir a seu apostolado.

Figura35. S. Francisco ‘
Fonte:Daniela Cruz.

Figura36. Pormenor da figura celestial. Figura37. Pormenor de elementos
Fonte: Daniela Cruz. iconograficos. Fonte: Daniela Cruz.
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1 Sa. Margarida de Cortona

Nascida na Umbria em 1247, Margarida e

filha de pobres camponeses. Aimadokscente
foi amante de m jovem nobre de ¥,
Montepulciang de quem teve um filho | e
Aproveitando a fortuna do amante, Margarl |
entregouse a vida frivola, vivendo dos luxos
prazere mundanoJATTWATER, 1999 !
Ap6s a morte do amén em 1273, foi |
abandoadapela familia. A visdo doadaver do
amante gerou em Margarida um sentimento ;4
arrependimento, que a fez refletir sobre : =
futilidades da sua vida. A partir de enta —' - ;
procurou obter o perd&o pela sua vida MSa ':'9““5‘3?: gl?eMSar.?]?erllg% ?SZCO”O”""
Acolhida por umdamilia em Cortona, tegou-
se na Ordem Terceira dé&. Francisco, onde praticou longas peniténcias e obras de
caridade, rdimindo os seus pecados. Devido a sua experiéncia de vida, Margarida
orientou os pecadores, obtendo muitas cedes através dosuseconcelhos e oracdes
(ATTWATER, 1992
Passou os fimos anos da sua vida em quase completa reclusdo. Faleceu em 1297 e
foi canonizada em 1728, pdfapa Bentd XIII. (ATTWATER, 1992
A nivel iconogréaficoSta. Margarida de CortongFigura38) surge vestid com o
hébib franciscanae umna auréola sobre a cajad simbolo de santidade. Apreses&@ade
joelhos com a méo esquerda sobre o peito, contemplando a imagem d€@adsicado
(Figura39). Deparamenos ainda com a presenca de quatro seres, semslagegquenos
diabretes corchifres e asas cercead@sgura40).Est es si mbol i zam ¢ [ é]
perturbam, ensombram, enfraquecem a consciéncia fazem virarse paa o
i ndeterminado e pdCHaVADIERaGNGHERRBRANT 20&0, 4. €] €
264) Edandoprovavémente rela@mnads com as tentacOege &a. Margarida da sua

vida passada rodeada de luxuria e riqueza.
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Figura39. Pormenor d_e Cristo Crucificado.  Figura40. Pormenodos pequer®diabretesom
Fonte: Daniela Cruz. chifres e asas cercead&®nte:Daniela Cruz.

1 Sa. Rosa
Filha de Gaspar Flores e Maria Olivia, Isabg

de Flores y delOlivia (nome de batismo),
conhecida como Rosa de Lima, nasceu em 1
na cidade de Lima, capital de Peviivendo em
circunstanciasecanoémicas dificeis, desdeedo
Rosa trabalhou arduamente para ajudar os ~,§
pais no sustentdATTWATER, 1992

Rosa distiguiu-se pelos seus severos jejun
peniténcias, chegando mesmo a compromete
sua saude. Em 1606 tomouhébito da Gdem
TerceiraDominicana, dedicandse nteiramente |

a oracdo, vivendo em isolamento e extren '

devocdo de DeusFaleceu em 1617 doi &4 - —— I
Figura4l Sta. Rosa Fonte: Daniela Cruz.

canonizada em 1671 peleapa Clemente X,
tornandese na primeira santaslaméricas (ATTWATER, 1992
IconogrdicamenteSa. Rosa(Figura 41) é representada vesticcom o habito de

Terceira Dominicana, com os pés descal¢cos e com uma coroa de rosas, apresentando

ainda uma auréola sobre a cabegmbolo de santidadéparecenos proclamanda
palavra de Deusportandopara o éue rodeadade pessoas qua ouvem atatamente,
umas ajoelhasoutras de pé.
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1 S. Roque

Roque nasceu em meados do séc. XIV, na cidade

Montpellier, em Franca. O seu me Roque derivada
palavraRoc de rouge tendo origem numa «marca de
nascenca no peito com a forma de cruz, em vermel
(TAVARES, 2001 p130-1321)

Filho de Juan e Libeira, Roque cresceu no seio de
familia abastala, da qual recebeu uma educagcs?
profundamente cati@a. Com anorte dos seus pais tornou
se herdeiro de uma grande fortuna que acabou por dist
pelos pobres, renunciandeida da nbreza e de qualquer,
tipo de regalia (ROIG, 1950 Empreendeu uma
peregrinacdo a Roma, onde encontrou @sla@ésbastadas
pela pestenegia (13481353). Cuidou s pestiferos e
realizou as primeiras curas milagrosas com um simp
sinal da cruz (TEIXEIRA, 2012 Mas acaboupor ser
contagiado pela doenca, refugiars numa floresta. = rigyras2 s. oque,:oe:
Contase que durante o perimdue permaneceisolado, Daniela Cruz.
Deusenviou um anjo para tratar e apaziguar e um cdo que o alimentava, levando
diariamente um pdo. Perto da cabana ondi& Viavia também uma pequena fonte de
agua onde, que ao beber e lavase, sentia um grande alivio nas suBsidas.
Milagrosanente crad e recuperado da doengegressu para a sua terra natal. Mas
irreconhecivel pelos proprios parentes, foi acusadimngestor e condenado a priséo,
onde acabou por falecer em 13@HOIG, 1950; TAVARES, 2001

Roque tera ingssado na OrdenTerceira @ S Francisco, converteneke em
peregrino de Deus, considerarslemensageiro do Evangelho.

A nivel iconograficoS Roqueg(Figurad2 e 43) aparecenos de barba@mum longo
cabelo encaracolado, com uma auréola sobre a cébsicabolo da sa santidad i
vestido de peregrino @m um chapeirdas costas. Amarrado a cintura encosgaim
corddo com dois nos, que repeatam os votos feitos a De{mobreza e obediéngia
Apresentaaindaalguns simbolos da sua vida de peregnmmmeadamente cobdad! e

21 Objeto quese assemelha a um bastdo ou vara, que servia de apoio nas gaamaless realizadas por
S.Roque
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as onchas (conchas de vig) sobre a capa. Na ponta do bordéo encaettama cabaca
para a dgua. O seu atributo ins&jvel é o cdo que se encontra ao seu lado com um péo
na bocgFiguradd), representando a lealdade perardgsmo e o milagrde Deus(ROIG,

1950; TEIXEIRA, 202)

Figura44. Pormenor do cacom o pao na boca
Fonte: Daniela Cruz.

Figura43. Pormenor da figura d&. Roque
Fonte:Daniela Cruz.

1 Sa. Isabelda Hungria
Filha do rei André Il da Hungria, Isabel nasceu em 12§

na cidade de Presburgbom apenas catorze anos caseu
com o filho do margrave da Turingia, com o qeak trés
filhos. (TAVARES, 201)

«Impressionada comvida ascética de Sao Francisco (
Assismandou construir um ho Wartbur
cidade onde viviaDesde entdo dedicese ao auxilio dos
pobres, doentes e leprosos, cuidava deles e-ldasa
aimentos Decorente destaac® junto dos mais
desfawrecidos estalhe associado o milagre da®msas
(TAVARES, 2001 p.79)

Com a morte do marido (1227) Isabel retismupara
Marburgo, vestiu os trajes da Ordem Terceira de
Francisco e passou a cuiddos pobres e doges. Isabl
faleceu em 1231 com agenvinte e quatro anos e foi F9ura4s Sa Isabel da

Hungria. Fonte: Daniela
canonizada em 123RATTWATER, 1992 Cruz.
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Iconograficamenteédta. Isabel da Hungria(Figura 45), surge com vestida com o
hébito franciscano e com uma coroa na caliRekativamatea corda que cinge a cimgy
parece apresentapena dois n6go que faia sentido poigra casadando tendm voto
de castidade)no entanto ndo é possivel obter confirmagiexretasiada a falta de

azulejos na parte inferior da figur

1 Papas da @em Terceira
No terceiro fivel painéis, vemos a reentacdo de quatro bustos de papaeridos

em medalhdes profusamente decorados. Todos elesdestéata formaelacionados
com a OrdenTerceirade S. Francisco

Os papadNicolaulV e Ssto V(Figura46 e 47) encontrarrse repesentados de perfil,
enquato os papaslexandre \& Martinho 1V (Figura48e 49) apresentarseem posicao
frontal. Ambos surgem de barba e com um sofitléa cabeca. Estdo vestidosm os
tradicionais habitopapaiscom mozetacapucke sobre os ombrosimiolo da autoridade

espiitual) e estola (simboldo poder supremo e a sua sujeicdo a DEMEYNGE, 2016)

Figura46. Nicolau IV. Fonte: Daniela Cruz Figuré47. Sisto V Forte: Daniela Cruz.

22 50lidéu é um pequeno barrete usado na cabeca por clérigos da Igreja Cat6licaeimieialsolidéu foi
adotado por razbes préticas, para maatpartdonsurada da cabeca aquecida em igrejas frias, acabando
por se tomar num item tradimnal b vestuario clerical.
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Figura48. Alexandre VFonte: Daniela Cruz. Figura49. Martinho IV. Fonte: Daniela Cruz.
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Capitulo 51 Diagndstico
5.1Caracterizacao técnica e material dasgiaazulejares

A camacterizacao técnica e mag € de extrema importaigcpara a identificacao e
obtencédo de um conhecimento mais aprofundado deecdwhreo agente que com esta
interagem e podem contribuir para a sua degradacéo.

A argila éamatériaprimafundamentatiaceramicae provém da decoposicdo das
rochada crosa terrestreTratase de um sedimento natural composto essencialmente por
minerais argilosos (aluminossilicatos hidratados) de granulometria fina. Caraseeriza
pelo seu comportamtmplastico peranta adicdo de agua em quardtkesadequadas,
que possillita a sua modelacdo parahtencaade um determinado objeto ceramico e
ainda pela sua elevada resisténcia ap0s a cozedonédq o tipo de rocha, a sua
mineralogia e textura, iadosao meio envolente destasnfluenciama formagdo de
diversos mineraiargilosos(GOMES, 1988

Os painéis em estudo sdo essencialmente constituidoggstas ceramicas
compostas poargila branca, genericamente designadabkadleclays(Figura ® e 51).

Este tipo deargila € constituido, fundaméalimente, por minerais atgsos do grupo da
caulinite eilite podendo ainda apresentar outros minerais argilosos em menores
quantidades. Quanto aos minerais nao plasticqsiantzoé o principal constituinte
podendo ainda apsentar outros minerais egaima impurezasCaracteria-se pela
elevada plasticidadgranulometria muito fina, pouco refrataria e coze normalmente a
creme claro(GOMES, 1983

Figura50. Azulejo da nave. Foat Daniela Cruz. Figura51. Azulejo da capelanor. Fonte: Daniela
Cruz.

A producéo dos azulejos engloba uma série de processos essenciais a sua obtencao,

nomeadamente a aquisicdo de matépiamas e preparacdo das mesmas, ogsso de

conformacagpseguindese a secagem g&ameira cozeduraA esteprocesso d&e o nome
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de enchacotamento, pois o produto resultante da primeira cozedura € designado de
chacota(FRICKE, 1986

Apés a observacdo cuidadosa da obra em estudo, pressepee os azulejos
tenham sid@xecutados: partir de lastras, damas suas irregularidades. Geralmente esta
técrica consist no esttamento de uma por¢cao de argila entre duas ripas de madeira,
colocadas @m a finalidade de controlar a espessura deagjara o azulejo. Com
auxilio de um rolo de nieira a pasta era adelgaeael estendida, obtende placas de
espesura uniforme. Apoa obtencéo da lastra com a espessura desejada, esta era cortada
de acord as proporcdes pretendidas para o azulejo. Para tal, poderiamlizadasi
moldes especificasenvindo de esquadria pacecorte da lasttdFRICKE, 1986

Posterormente seguse a @coracdo e acabamento dos azulefsste caso a
decoracéo destes azulsjfoi realizada segundo a técnammajoélica. Tratase de uma
técnca decorativa que permaeapicacdo de decoracaordtamente sobre o vidrado, sem
correr riso de as cores se rusarem durante o processo de cozedura. O vidrado
apresenta umaoloracdo brancageralmentecomposto por uma mistura de estanho,
chumbo, ara rica en quartzo e fundetesalcalinos. A pintura ds azulejos é apenas
realizada com pigmens$ a base de 6xidosetalicos em Espensd@quosa, neste caso
foram utilizados 6xids metalicos de cobalto que conferiram a cor.a8ABO &
FALCATO, 1999

No caso dos azulejos da nave desenhosforam concebidostravés da técnica
designada de estampilliesta éuma técnia de decoracéo desenvolvida no séc. XIX, que
consiste na reproducdo do motivo decorativo através de uma placa metalica ou de um
papel enceram previamente recortado oo motivo desejadoCada notivo é pintado a
trincha, finalizandese em algunscasos cormacabamentos feitos a pincBALMEIDA,
2006 Nos azulejos da capetaor, o desenho tera sido transpassado a panimdeapel
perfuradoquecontem os contornos e t@pincipais do motivo eobre o qual se passa
uma @ bone da edRogEeriarmatecsses motivos salientadog decorados
usando pincéigSABO & FALCATO, 1999

Finalizado o processo de decoracao os azulejos foramesidlosa uma segunda
cozealura(bicozedura) cujo vidado em pé retido a superficie tors@num liquidae ao
arrefecer forma um camada rigida, conferindo uma superficie lisa, impermeéavel e

brilhante.
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5.2ldentificac&o dentervencdes anteriores

Foi percetivel a presenca de diversg

interven@es anteriores tantnos azulejos
da nave, como da capeteor?®

Numa primeiraobservacéao foi possivel
detetar a presengmediatade réplicasNa
nave enconaramse réplica dispersas
pelos varios paéis azulejares, contudo,
sua presenca é mais evitkenopainelP11,
pois a parte superior destes € compos
exclusivamente, por réplicgser anexo I,
p.87) (Figura 53.

Pelas caracteristicas apresentadas
parece tratase de réplicas produzidas
industrialmente, revelando um desenho
produzido por esimpilha, concebido om Figura52. Panel P11 Fonte: Daniel&ruz
uma tonalidad@roxima com os azulejos originais.

Existe ainda na igreja um conjunto de réplicas de azulejos da navdéoopassivel
distinguir dois ipos com caracteristicasgieiramente diferente€stasdistinguemse
facilmente pelo tardoz dos amjos e pelas diferencas de tonalidade do vidrado e
decoracadqFigura 8 e ).

Na capelamor as réplicas localizaise por baxo das janelas laterais, sendwito
evidentea diferencaentre os azulejos originais e as respetivas répliEagms criam
interferéncias notaveis no conjunto azulejaojs ndo transpoam as caracteristicas
formais dos azulejos originai€aracterizan-se pdos tracos grosseiros, dées@&ho
frouxo e incipiente pelaauséncia de jogos ddaro e escuro e com umanalidade
bastantenais clara do ques azulejos originai/er anexo Il, @24). Todos estes aspetos
criam uma quebra na unidadstética do conjuntazulejar, ndo existindoma inha de

continuidade cm os azulejos originais.

2Ver anexo Il.
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Figura53.Réplica @ tonalidade mais escura.

Figura54. Réplica de tonalidade mais clara.
Fonte: Daniela Cruz. Fonte: MarcdMota, Signinum

Identificouse autilizacdode cimato Portlancho preenchimento de lacun&sgura
55) e an algunscasosfoi percetivel a sua presengas juntas de alguns azulejos
sugerindo assim que estnaterial possa ter sido utilizado também rezasmmento das
réplicas Quand existem areas signifitivas de azulejos em falta € provavel que alguns
azulejos originais teham sido removidos e reassentes. O reassentamento destes azulejos
devera ter sidexecutado com as mesmas argamassas usadas gesantamento das
réplicas

Nas zonas de junta encoatamse também preenchimentos inadequados, em
algumas situacbecom agamassas de elevada resisténcia mecagiea paedam
argamassage cimento do tipo Portlan@tendendo a corresisténcia mecanica

Apo6sumaobservagdo muciosafoi possivel identificarsdretudo nos azulejada
capelamor, diversos preenchimentos e reintegracdes croméaticas aligremlascando
um efeto visual indesejado. Deparamos aindacom a presenca de preenchimertes
lacunasrealizados com fragmentos deuejos de padréo diferémdo restante azulejo
(Figura B).

v

Figura55. Pormenor dengenchimento de  Figura56. Preenchimento de lacuna camgyamassa
lacuna com fragmento de padrdo diferente decimento Portland. Fonte: Daniela Cruz.

Fonte: Daniela Cruz.
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No entanto, ndo existe qualquer informacéao, registo oundectacdo sobre esta
intervencdes, desconhecersidquais ogétodos e materiaigilizadosem cada proces

assim como 0 momento deervencao

5.3Caracterizao de danos/patologias

A degradacéo dos azulejpsderesultar de diversos fatores, nomeadameotiocal
onde os aulejos se encontramtegrados, das condicdes ambientais e das caracteristicas
dos prdprios azulejoxjue consegenemente poderdo originaproblemas de natureza
fisica, quimica ou biolégicd.odavia a deterioracdo dos azulejos estédEm relacionada
com eventuais danos/fydidades decorrentes do processdateico. Estas imperfeicdes
em simultdneo com acdes erhta aceleram o processe deterioracdo dos azulejos
(MIMOSO, 2012

ApOs uma analise atenta detetarsenproblemas esturais e estéticossto €, com
implicac@s ao nivel da leitura dos painéis e de conservacao dos aztédgssdanos sdo
essencialrante de cariz fisico frocesso de fabricosais solUveie acdo antrépigae
quimico (acdo dagug, que para além de redtem a resisténcia durabilidade dos
materiais, interferem na leitura estética da obra

Durante o levantaento do estado de consag@ofoi possivel estabelec uma
divisdo entre os danos que inteider na leitura dopainel e a nivel do azulejo,
facilitando assim a commresdo dos danos, a sua extensdo e as provaveis causas
envolvidas na sua degradag#er anexolll, p97-102 e 105-106).

Relativamente aodanos dos azulejogerificou-se a presenca de diversas sujidades
depositadas sobre a superficidrada e nas zona juntados azulejos. Deparams
ainda com manchas superficiais, nomeadamente dgticéas, silicone, fitaadesvas e
escorréncias dargamassas utiligas em intervencdes anteriores.

Constatotse a presenca de danos a nivel divado, nomeadamentena grande
extensdo de destacamentos, caracterizados pelo despreendimento daesviprexdicsob
a forma de blsas (empolamentd}. Em abuns casos estesstacamentos, traduzirase

na perda total da superficie vidrada, originarabaihas de extensaorsideravel.

24 Corresponde a uma certa saliéncia ocaidi@do, maiu menos hemisférictMIMOSO & ESTEVES,
2011
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Ainda que pouccevidenciadafoi possivel observauma caracteristica redge
microfissuras, muito fias e irregulares, designad decraquelé?® Decorrentes do
processo de producio destacasamambém as chamadas repel@itmo picadd’.

Foi percetivel a existéncide diversos azulejos fraturados, alguns em risco de
destacament Verificouwrse tambéminumera areas de kragem dosazulejos (com
corsequéncias ao nivel da perda de vidyagdiversos orificios, em algumas sittbes
de dimensao ewideravelcomo a presenca de grandes tacos de madeira, cravos e cunhas
metalicasrealltando em areas de lacut@sazulejos.

Deparamenoscomdiversos elementos metélicos oxidados (preg@yos e cunhas
metalicas)Estes encontrava-se colocados entees juntas dos azulejospontualmente
diretamente sobre as unidades azulejares

Desticase ainda a presencanod de sais soluveis, emscialmente nas areas onde
foram utilizadas argamassasamentoPortland.

Quanto aoproblemas de leitura e estabilidade do paiiséb €, de todo o conjunto
azulejar, deparampos com faltas pontuade azulejos situacdesie aulejos trocados
eforada sua posicao original, criando umeebra na leitura doonjunto azulejar.

Tal como mencionado aniermente, encontraraise diversas situacdoes de
reassentamento de azulejos camgamassas de cimenRortland, percetiveis nasna
de junta.

Frequenterante encontravafse situacfes deassagpreenchimentale lacunasa
bastante degradadas.

Corstatouse ainda a presenca de diversas juntas abertas e degradadas entre os
azulejos, nao desempenhando cometate a sua funcdo, criamdanbém um efeito
inestétco no painel

Outro problema recorrente no conjunto azulejar esta relacionado com o enfolamento
do painelpodendatambém serels i gnado de fAbarrigao, consi s

dois ou mais azulejos.

25Craquek i fissurago do vidrado com padrdo poligomaracteristico(MIMOSO & ESTEVES, 2011)

Esta tornese mas evidente nas zonas de maior aglomeracdo de sujidade, que para além de causar
interferéncias aivel estético, contribui para uma maior degradago vidrado(MIMOSO, 201}

26 Repeléncia$ sdo defeitos de falmo, correspondendozonas onde o vidrado aéastou/repeliu deixado

a chacota expostéFERREIRA, 200%

27 Picadoi correspondem a pequenosficios com arestas arredondagdascontrados pontualmente ao

nivel da superficie do vidrad@MIMOSO & ESTEVES, 2011)
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5.4Caracterizacao das cassee degradacéao

Como menmnado anteriormente 0s Wdejos estdo sujeitos a diversos fatores de
degradacéo, que se desenrolam e influenciam mutuamente. No eata&stado de
conservacao dos azulejos esigfrentemente relaciado com a qualidade e nedaa
das matériaprimas, asim como de determinados detalhes do processo de producédo
(conformacéo, aplicacao do vidrado, cozedura e arrefecimento), dos quais esualésn
determinadas fragilidades, tornana® mais suscetivegsdegradacao.

Deste modoo processo de transformacdérmica revelase como crucial para
conferir resisténcia e durabilidade ao azulBesseprocesso podem advir defeitos que
cologuem entausa auaqualidade No caso do esignado [gado, normalmentessulta
da elevada viscosida etenséo superficial dadro e do rapido arrefecimento desmo
que dificulta a libertagdo de bolhas gasosas durante a cozedura e impede a uniformizagéo
da camda de vidro. Ja as repeléncias podem ocpoediversos motivaglevada tenséo
superficid do vidrado; utilizacdo deima temperatura de enchacotamento insuficiente;
aplicacdo de uma camada demasiado espessa do vidrado; presenca de sais sollveis,
manchagsle gordura, ceras e outras sujidades contidapasta ceramicEERREIRA,
2009

Em algunsca®s os defeitos de falso acabam por potenciar a aceleracdo de
determinas anomaliasFERREIRA, 2009 E o caso do designaderaquelé Este
corresponde a um dano adquirido no momento de producéo ou laga apEsma que,
juntamente com acdo da humidadeouros fatores, contribue para a fissuracdo do
vidrado. Geralmente este tipo de degradacdo esta relacionado cordifenemcadas
expansibilidades térmicas entre a chacota e o vidrado durante a fasded@arnto.O
vidradoretrai mais do que a chaegoriginando uma caracfistica rede de microfissuras
Por conseguinte @sorcao de agua peapilaridade do corpo ceramico e dgamassa
a cristalizacdo de sais sollUveis através da evaporacao, poelerar ¢ danosao nivel
do vidrado favorecidgpela existéncia dedescontuidads do mesmo (MIMOSO &
PEREIRA, 201)

Noutras situacdes, quando os azulejos sdo humedecidos pealgrégente nas
paredes ficam sujeitos a consecutivos ciclos de secagerhageol. Como tal, eamada
impermeavel formadagpo vidrado, dificulta a eporacédo da agua da chacota. Se a essa
camada nédo for suficientemente resistente para impor a flexao rgentco nem

suficientemente elastica para suportar a tracdo, ira abriratsstissipando a ermgia
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acumulada e levando &eal destacamento ou ateesmo a perda complefliIMOSO &
ESTEVES, 201p

As variagdes de humidade e temperatura sacoutro fator de deterioracdo. A
presenca de humidade gpedeg contribur como causa de degradagdos azulejs €
visivel sobretudo napareles da pintura mural eo teto do interior do edificio,
evidenciando problemate infiltracio. Para além disso,sistema de drenagem de 4guas
do edificio (situado no solo), localizado no lado Sul do mesmo (pomdente acaldo
do Evangelho), tornae tanbém numa fonte de hud@de podendaevela-se num fator
de degradacédo atraéla humidadeascendente nas paredes. Consequentemente as
variacdes dimensionais dos varios elementos que constituem a eqousigama de
revesimento azulejar, particdrmente das argamassas esdazulejos), causados pelas
flutuacbes de temperaturau chumidade, podem provocar a perda de coesdo e
desagregacdo das argamassas e dos azulejos, originando a fendilhacdo ou o seu
destacamen. (FERREIRA 2009

Assim autro fator importante estd relacionaml com osuporte dos painéigjue
influéncia decisivamente o processo de deteriord@amnjunto parede e reboco podem
introduzir tenséesos painéis, conduzindo ao aparecimento de fissirfaaturas ng
azulgos. A degradacdo ats agamassas de assentamoenesultante dauaperda @
fungéo lgante, origina o destacamento dos azulgfomesmo acontece com a presenca
deenf ol ament o sresultainte aa abatimé da ¢strutura decemte das
defamacfesestruturais do prio edificio. (MIMOSO & ESTEVES, 2011)

A acdo antrépiceevelouse também um fator de alteracéo e degradacédo dos azulejos
em estudo. Destacase as incorretagtervencdes de conservacdo e restaquee
contribuem para um agravento nadeterioracdo dogvestimentos azulejarespgendo
ainda levar a destruip&completados bens. Serve de exemplo a utilizacdo de materiais
incompativeis do ponto de vista das propriedades fisicas e mecéanicas com os azulejos
originais, como o casadciment Portland. Este aterial tem uma agéo nefassobre os
azulejos devido aus elevada rigidez, impermeabilidade, das diferengas de coeficientes
de dilatac&o térmica e da presenca de sais (sulfatos) contribuindo para o desenvolvimento
de tensfes n@arede €onsequentement®nduzir ao seu despreendamto e/ou fraturas,
aumentando risco de quedaDAMAS, 2017 Acrescentsse ainda o descuido durante
as respetivas intervencdes de conservacao e restauro, evidepeladatta de acdes de

limpeza apé a utilzacdo deletermirados materiais, de modo aviéar a acumulagéo de
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sujidade. Outro exemplo sédo as reintegracdes cromaticas deficientes, que causam um
efeito visual indesejado, colocando em causa a unidade estética da obra.

A aplicacéo exageradarmeonscentede elementomedicos,nomeadamente paa
aplicacdo de componenteg sistema elétrico e de peanipasa osuporte de esculturas,
revela também a irresponsabilidade do ato de sacrificar os azulejos originais, sendo que
neste caso levou a pler compéta e irreversivale alguns azulejos.

O mesno acontece com iatencdo depreenchefacunasatravés daplicacao de
fragmentos deazulejos originais (correspondentes aos azulejos sacrificados para a
colocacao de peanhas ou pertencentes aos azildemzados por de tradas sanefas)
recortados a edida da &rede lacuna preencheDestacese ainda a incorreta colocacdo
de azulejos, ou seja, fora da sua posi¢éo origunabcados.

Relativamente as diversas manchas, nomeadamente as mandas deccrentes
da queimadasvelas revelam um cea descuido pel utilizacdo das mesmaSomase
ainda a falta de medidas de manutencdo e monitorizagao do local, de modo a evitar néo
séosproblemas da presenca de humidade no edificio, como a aglomdesédade
na superfia dos azulejos

Algumas dasfraturas dedacamentose lacunasexistentesna parte inferior dos
painéis, poderao ser consequéncia de danos provocados por desgaste, abrasdo ou impacto

acidental ou voluntario.

5.5Estado de conservacéos panéis azulejares

De um modo geral, os painéiazulejaresdo interior da Igreja dos Terceiros
encontrgamse num bom estado de conservacéo, apresentando apenas algumas marcas
de deterioracado, alteracdo e perda de material. Contudbratransmita os valoes
originais da pocae as suas caractertsts formais, permitindo uma leitura integral da
mesma

Segueseuma brevealescricaalosdanogpatologias presentes nos painéis azulejares
da nave eda capelamor da igrejabem como a sua extens&ste levantanento foi
acompanhdo pela realizacdo de umgisto grafico e fotografico, permitindo perceber a

localizagdo destes danos e patologias de cada pinel.

28\er anexo Il.
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5.5.1 Painéis da nave

Os azulejos da nave apresentaxsancom sujidades superficiais e com algumas
manchas dtinta, cerae esorréncias de argamassasnivel do vidradaconstatotsea
presenca de uma grande extensao de destacansoiicstdo nos painéis P6, iPB e
P12, traduzindese em alguns casos em lacunas de dimenséo consid@riguea57).
Deparamenos aindacom a pesnca de craquek e de ummodo maispontual de
repeléncias e picado

Pontualmente foi possivebservara existéncia dazulejosfraturados Figura B) e
fissurados

Encontraam-se situacdede azulejos assentes camgamassa de@mentoPortland,
sendaguenestas areas,rada quepouco percetivefoi possivel constar a presenca de sais
solaveis (Figura ®). Algumas juntas entre os azulejos apresentasmmigualmente
preenchidas com argamassas de elevada resisténcia mecanigecessnsobretudo no
paind P1Q P11e P12 causand um efeito inestético no conjun{Bigura60). Noutros
casos aguntasencontravansedegraladas, ndo cumprindo corretamente a sua funcéo.

No painel P11 detetese a existéncide um preenchimento daduna realizdo com
uma agamasade cimentd?ortland(Figura61l).

Nos minéis P11 e P1®pservaranse situacbedeazulejosfora de posicag@rigura
62). Verificouse @nda a presenca deéreas deenfolamento do paingl Aibar,r i gas 0)
destacandae os painéis P7, P9 e Ridingrandes areade destacanmo deazulejos

\ . ) ". 4

Figura57. Lacuna do vidrado.  Figura58. Azulejo fraturado. Figura59. Eflorescénias
Fonte: Daniel&Cruz. Fonte: Daniela Cruz. salinas Font: Daniela Cruz.
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gura60. Preenchimento de  Figura6l. Preenchimento con Figura62. Azulejofora de

juntas comargamassa de elevac argamassde cimento posicéo Fonte: Daniela Cruz.
resisténcia mecéanica. Fonte: Portland Fonte: Séra
Sénia Oliveira. Oliveira

5.5.2 Painéis da capelaor

Relativamente aos azulejos da capuata estes apresentavasa com uma forte
acumulacdo de sujidades superficiafgurs vestigios deilicone, fitas adesvas e
escorrénciade tinta ede argamassdbigura63).

Ainda que pouco percetivel foi possivel constatar a presenca pontralgdelée
de alguns defeitos como espeléncias e picadd-igura64), sendo que estadtimos
abrangmum grandenimeo deazulejos

W A o WL 1 e A L B
E d il
B - s .

Figura63. Sjidades Figura64. Defeitos de fabrico,  Figura65. Lacuna aniveldo
superficiaise escorréncias de  picado. Fonte: Daniela Cruz. vidrado/chaca. Fonte: Daniela
tinta. Fonte: Daniela Cruz. Cruz.

Na parte inferior dos painéierificou-se a presengde diversas lacunas a nivel do
vidraddchacotg Figura65) e fraturas(Figura66). Deparamenos condiversos orificios,
pregps, cunhas metéhs, craes e tacosde madeirgFigura 67 e 88). Maioritariamente
dos elementos metalicos encontravsaroxidados e disfuncionais, ndo cumprindo a sua

funcao original.
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Figura66. Azulejo fraturado. 'IEigura67. Taco de mdeira Figura68. Cunha metalica e
Fonte: Daniel&Cruz. Fonte: Daniela Cruz. cabos elétricog-onte: Marco
Mota, Signinum

Pontualmentadentificaramse faltas pontuaisie azulejose situacbesde azuejos
trocadogFigura 69). Frequentementencontavamse situa¢gdes datuacfesle massas
de preenchimento de lacurjadbastantelegradadaé-igura70). Verificou-setambéma
presenca dargamassade cimento Portlando preenchimento de lacun@sgura71) e
de faltas de unidadesazulejares Constatotse varias situacdes de genchimentos
realizados com fragmentos de azulejos de padrao difetfestezulejos em causa

No painel P1, junto ao pilar da cantaria do arco do cruZeirpossivel observar a
existéncia deumafendaque &@rangiaa quase totalidade da altura do respetivo painel,
estendendse desde o topo (junto ao teto) até a meio do pddestacase ainda a

exist°ncia de consider8veis 8reas de enfol a

Figura69. Azulejostrocados ~ Figura70. Massa de preenchiment Figura71. Preenchimento con

Fonte: Daniela Cruz. degradada. Font®aniela Cruz. argamassade cimento
Portland Fonte: Daniela Cruz
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Capitulo 671 Intervencéo deconservacao e restauro

6.1Critério de intervencao

AO conservador restaurador deve respeitar a técnica, o aspeto estético, o
significado histérico e a integridade fisica do objeto cultural que Ihe foi cordiado
(Codigo de Etiai 1l. Art°5)

Qualquerintervencdono patrimonio azejar deve seguir os principioséticos e
deontoldgicos que regem a conservacao e restadeomodo salvaguardaintegridade
do seuvalor historico, artistico e estético.

O tipo de intervencao realidafoi definidoem respstaa un caderno de encargos,
com posterior validacdo em relatério prévio, cumprindo o previsto no Ddceeto
140/200%°. Esta teveem consideragdo o estado de conservacéo dos painéis de azulejos,
0 meio onde se encontram inseridassela importancia hiética eartistica. Em funcao
destes fatores, a definicdo do critério de intervencéo e a metodologia alzakdarse
nos principds éticos e deontoldgicos regulamentadores da pratica da conservagédo e
restauro. Estes encontresa sgitos nas cartas, owengdes, normas e regulamessto
aceites internacionalmente, ratificadas por Portugal, enquanto membro da UNESCO
(United Nations Eduational, Scientific and Cultural Organizatjpn ICCROM
(International Centre for the Study of the $&eation and Restoratn of Cultural
Property, ICOMOS (International Council of Monuments and Sjtesda Comissao
Europeia.

Como tal, atendendo as nesilades da obra foi definidm realizagcdo de uma
intervencdo de conservagd» restaurocom o intuito de estabilizar os mateis
constituintes(prolongardo no tempo todos os seus valores, conservando a integridade
fisica e funcional da obyalevolvendo aesisténcia fisica e mecanica, bem cargua
leitura (restituindo a sua integridade estética e arhuas imperfeicdes @vés
restauro)

Os painés de azulejogspresentavarsecom problemas estruturais e anomalias nos

revestimentos azejares, gerando implicacdes ao nivel da leitura dos painéis e de

2E.C.C.O- Professioal Guidelines I, Il e lll. [Em linha]. Actual. 20q€onsult. 20 Jul. 2018]. Disponivel
em WWW: <http://arp.org.pt/images/site/profissao/260ECO-directrizes.pdf.

30 DECRETGLEI n° 140/2009. D.R. | Série. 131 (2008-15) 36537 3659. Disponivel em WWW:<
https://drept/pesquial-/search/494543/details/maximized?print_preview=ppirgview>.
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conservacao dos azulejdSomo tal,umaintervercdo de consvacao nao seevdaria
suficiente para @matar todos estes problemas, exigindo por isso uma intervencao
também de restauro.

Postoisto, a intervencao a realizar fundamenrseuno respeito pela autenticidade e
historicidade da obra,reservand as marcasla passagem diempo. Os materiais e
técricas a utilizar terdo em consideracéo o principio da reversibilidade e compatibilidade
entre materiais, de modo a evitar a ocorréncia de eventuais danos fisicos e quimicos ou
que provoquem altacOes esgticas.Eses deveio ainda se& facilmente reconheoiss,
permitindo a distincdo entre o original do tratamento efetuadtando a falsificacao
sem, contudogausar disturbios na observacédo do conjunto da Bhbeaase ainda pelo
principio da itervencdominima, Imitandese ao ndipenséavel para a consagéo e

estabilidade estrutural os materiais originais, evitando o stress fisico desnecessario.

6.2Proposta dentervencao

A proposta de intervencdo incluiealizagdo deegistos fotograficos antes, duante
e ap& as varia fase daintervencdoPrevé a gecucao de umegisto grafico, o qual
contemplara a representacdo gréafica individualizada dos azusgisalando a sua
localizac&o e os danos/patologias existentes em cada um e no setoc&sesegistos
revelamse indispens&eis, na medida em quse tornam num meio auxiliar durante a
intervencdo, servindo de apoio na tomada de decisbes e no esclarecimento de
determinadas davidas que surjam ao longo do processo. Constguassim naoos
como umderramend de trabkho, mas ambém uma fonte docuntehde todo o projeto,
facilitandoo percursadainterven@o.(MENDES, 201%

Seguese o faceamento facing) das areas mais fragilizadas e em risco de
destacamento, auxiliando no processo de niiewvaento dos azulej@ do suporte
arquitetonico. Este processmnsiste na aplicacdo de uma fina camada de protecéo,
reversivel e a0 mesmo tempo resistente, para evitar a ocorréncia de danos e a perda de
material nas seguintes fases de tratamento.

No entand, antesda realizago dofacing tornasefundamental &tiquetagemdos
azulejos a removelRois &sta marcagao vai permitir a identificacdo da sua posicéo e
localizagdo em relacdo ao conjunto, evitando eventuais trocas durante a fase de

reassentamento.
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A remocaodos azulejeemdestacamdn eem riscade destacamémée considerada
uma das fases mais complexas de uma intervencao de conservacao eamssultejo
devido ao seu caracter invasivo e irreversivddmo tal, devera ser executada
gradualmente de foma consciete sdre os daaos qie possa induzir perangjualquer
atitude ou acao incorreta, presarsosempre pela integridade fisica dos azulejos e do
seu conjunto(MENDES, 201%

Esta faseinclui ainda aremocdo de azulejos colocados incorretam& ou
trocados corigindo e melhoand a leitura de painéis No entanto este processo apenas
sera realizado em situacdes cujas trocas interferem consideravelmente na leitura da obra.
Ponderandse ainda as vantagens e desvantagessa mesma remocaona vez ge
tal intevenc® podera ontribuir para uma maior dgadacdo. Apdés a remocao dos
azulejos, estes serdo devidamente acondicionados para posterior tratamento.

E propostoa remocéo de intervences anterioeesempre que a degradacdo e
alteracdo dogmateriais utilizados provoguem um feito visual indesejado owue
cologuem em risco a integridade fisica e estética da obra. E o caso dos preenchimentos
envelhecidos ou realizados com materiais inadequados, assines juntas degradadas,
nao cumprindo aoetamen a sua fugdo. Pretendeguaimente a remocéao de elenios
metélicosdesde que tal operacdo ndo coloeurerisco a estabilidade fisica dos azulejos.

Posteriormente para garantir a estabilidade e duttad#i quer da prépria estrutura
como dos azejos, brnase furdamental a exegdo de tratamentos do supote
arquitetonico. Este processo incide solarestabilizacao de fendas existentes na estrutura
da capelamor, a remocéao de todos o0s excessos de argamae suportarquiteténicae
regularizaéo domesno, assim emo a remocaoa$ agamassas depositadassrarestas
dos azulejos que permaneceram na parede.

Asfixacoes de vidrado e respetivas colageds azulejos fraturadasio importantes
na medida em qupermitem devolver a forma e o0 aspetétast dosazulejos A fixacdo
tem omofinalidade restabelecaradesao do vidrado a chacota, minimizando o risco de
perda de material. Enquanto as colagens de azulejos, tém o deekdar a perda de
fragments e simultaneamente a degradacao nas zmdsatua e o apacimento de
marchasnessas mesmas areas.@¢colha do adesivo, sera considerado o tipo de material
ceramico e a natureza da sua composicdo, o estado de conservacdo e as condicOes
ambientais queeste estara sujeito. Posteriormente sec@msideadas as ssa
propriedadesnomeadamente a sua capadé de adeséo (impregnagéo, viscosidade e

fluidez), resisténcia, reversibilidade, compatibilidade e durabilidade
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Revelase indispens&l arealizacdo de uma limpezie modoa eliminar qualquer
matéria etranha alora que prejudjuea sua leitura e, consgentemente, possa acentuar
a deterioragdo da mesmaiatluenciara continuidade dos tratamentos, comprometendo
a eficacia dos mesmos. A escolha do método recaira sobre o tipo de sujidade que se
pretendegemover, seu grau de alércia e do estado de cargacao dos azulejos.

Como tal, a proposta inclui a realizac&uinalimpeza a secpde modo a remover
as sujidades e poeiras depositadas sobre a superficie vAledsucado dimpeza com
solventes sera paraa remocao de marias mais concrecionadas manchas mais
persistentes sobs azulejos.

PrevéseaindaareconstituicAwolumeétrica ao nivel do vidrado e do corpo ceramico.
Estes preenchimentos pretendewitar a deposicdo de sujidade de aforcédo de
humidade nessdacas (evitando o apareciemto de novas fraturas ou destacamentos do
vidrado) bem como cdierir uma maior resisténcia as colagefetuadas (se for o caso)

e simultaneamente atenuar o choque visual causado por aukén@atér. Descorrete
deste tratmenb, incluise o processde nivelamento, para a obtengéo de uma superficie
regulare hom@énegpronta paraa rececao da reintegracdo cromatica.

A reconstituicdo volumétrica exige uma ponderacdo mais cuidadosa sabre
método mas eficaz pea colmataros varios tipos de lacunagxistentes nos painéis
Simultaneamenteda deverespeiar 0s principios éticos fundamentais da conservacgao e
restaurale azulejosndocomprometadoa conservacao dos azulejos origin@iemo tal,

o preerthimento de fissurafaturase pequenas lacunas &eealizado através do método

mais comumente utilizado, nom&l a me nt e o r3 Rataacanmtacicdasf r i 0 0
lacunas de maiores dimensdes (40% da area de lamirmmnderad a utilizacdo do

métodode r estaud® fia quente

No deorrer daintervencdo era analisada necessidade dexecucdo de novos
azulejos com o intuito de colmatar falhas de unidades azulej&ss fase implica a
identificacdo de eventuais azulejos trocados ou fora de posic@osgam vir a colmata
algumasdas lacunas existente& producdo denovos azulejosesarealizada por um

especialista segundo as indicagdes fornecidas pela empmesdizacdo dess azulejos

30 restaur o Mmacolmatacim de pequenasiasuhas com materiais que curam @terape
ambiente e que sdo facilmente reintegrados cromaticamentetictas acrilicas ou cormpigmentos
minerais. ROSA, VIEIRA & COROADO, 201}

20r est aur o vidaaa comataciod @éedunas volumétricas, com materiais ceramicos obtidos
segundo proasos de fabrico tradicionais. Estes sdo cozidos, vidrpiltadose novamente cozidos,
obtendo-se uma nova peca ou fragmen6STEVES & SILVA, 22)
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tera como base as caracteristicas de manufatura dos amvigjosis, quer a nis da
chacota, como dos vidradoBeven ainda reproduzir as caradwicas estéticas proprias
das unidades existentes, de modweruma corretdeitura do conjunto, permitindo, no
entanto, aua facil identificacéo

Posto isto sgue-se oreassentanento dos azulejos removidos do supte e o
assentamento das réplicaevolvendo a leitura dos painéis azulejares. Este processo é
seguido pelo preenchimento de juntas, que visa evitar a deposi¢cdo de sujidades que
contribuem para a dempacdo. A semelhancao que acoriece nas intervencdes
anteriores, as argamassas utilaa@m ambos os processos, devem respeitar um conjunto
de principios e requisitos com vista a preservar as técnicas e 0s materiais originais. Estas
devem garantir a comapbilidade a nivelmecéanico quimico e fisico, resist&ia e
durabilidade, assegurandm principio da reversibilidade(VELOSA, FERREIRA,
FERREIRA 2012 No preenchimento de juntas é fundamental utilizacdo de argamassas
gque permitam as trocas gasosassanineio e 0 suportgos aziejos, ndo devendo haver
blogueio das areas de evaporacéug vez que podera promover ou acelerar a degradacgao
do conjunto

Por ultimo, areintegracdo cromaticavisa a reconstituicdo da integridade visual,
melhorando o efeitos#tico do conjunt@zulejar A técnica a utilizar sendonderada em
funcdo da extensdo das lacunas existentes (previamente preenchidas e niveladas) e da

existéncia ou ndo de decoracao assweas.

6.3Intervencéo realizada

As intervencdes de conservag@@estauro efetuadams paiisda nave e da capela
mor, foram muito semelhanteBeste modo, serdo descritos todos 0s processos, métodos
e materiais utilizados nas intervenc@ealizads nos painéis da nave e da capmiar
neste mesmo capitulo.

A intervencao foi desenveida em gatrofases distintas: a pnieira fase consistiu no
tratamento doazulejosque permaneceram no suporte arquitetofircaitu); a segunda
fase abrange aos taatentos realizados a nivel do supe@ntguitetonico a terceira fas
corresponde aosatamentosealizadosematelier;, epor Ultimo seguenrse 0s tratamentos
finais da intervengéo de conservagao e restauro.

Tal como previsto na proposta de intervencéao,réailizado um registo gréafico

detalhado, contendo a referéncia @elapainel e a pos&p de cadaim dos azulejos

51



Conservacao e restauro dmailejos d Igreja dos TerceirosBraga

constituirtes. Este registo facilitou a identificacdo e localizacdo de varios fendmenos,
nomeadamente os problemas de leitura do painel, agsm os danos e patologias
existentes nos azuleffs Quanto ao rdgto fotografico est foi um pocesso realizado

desde onicio da intervencédo até a sua concluséao.

6.3.1 Painéisda rave e capekaor

Intervencéoin situ
A intervencao foimiciada com a realagdo de tratamento préviparao posterior

levantamento aks azulejogm destacamento. Posto isppocedeuse com ogratanmentos

dos azulejos que permaneceram no suporte arquiteténico.

Fixac&o pontual do vidrado

Uma vez que o0s painéapresentavam uma gnde
extersdo de destacamentos da stficie vidrada,
sobretudo nos azulejos da nave, torsedfundamental a
realiza@o de fixacdes prévias, de modo a evitar a peps
de material durante as varias fases dos tratamentos.

Estas fixacOe$oram realizadas comma soluéo c
Paraloid B72** a 20% em aceton. Esta solucgéo foi

aplicada diretamente sobre as areas a fixar conxibcau

de um pincel restabelecenda adeséo entre vidrado

Figura72. Fixacdo pontual de

ChaCOta(Flgura72)' vidrado. Fonte: Daniela Cruz.

O ParaloidB72 é uma resina acrilicermalastica,
bastare utilizeda reste tipo de intervene8. MENDES, 2015Este é caracterizado pela
sua boa estabilidade, vexsibilidade e compatibilidade com os materiais ceramicos
(KOOB, 1986 Para além disso, apresenta uma boa resisténcia ao enwetite, ndo
alterardo as suasaracteristicas Oticas cora tempo e é dificilmente atacavel por
microorganismos. A escolha do solvente recaiu no seu bom poder de penetracéo, retencéo
e da rapida epporacdo.CALVO, 1997

33Ver anexo .

340 Paraloid B72 é urmopolimero de acrilato de metilo e metacrilato de etilo, que g@datilizado como
adesivo, verniz, aglutinante na reintegrac&oreolidante (CALVO, 1997

35 A acetona pertencao grupo das cetonas, apresebéixaviscosidade e elevada volatilidadem um
bom poder de penetracdo, evaporacéo e alta toxicidade MGAL997)
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Apos a superficie se encontrar fexastavel, os excess de adavoforam removidos

com ajida de bisturi e cotonetes embebidos em acetona.

Limpeza superficial

Foi efetuada uma limpeza mecanica a seco, de modo a eliminar adesugiédraca
aderéncia depositadas sobre a superficiedédEstas impediam eorreta eitura da obra
e a percecados danos e alteracdes existentes nos azukgra. tal, foram utilizadas
trinchas de cerdas macias e um pano macio seco. Durante estesprdiouve uma
especial atengcdo com as areas mais fragitiz em particulanas areasle kcunade

vidrado, de mdo a n&o provocar o levantamento de lascas.

Faceamento/ AFacingbo

A aplicacdo ddacing teve como objetivo proteger as areas mais fragiléados
azulejos (arestas e vidraddg tensdes mecanicageecidas nas seguies fases de
tratamento. Pretendeu amevitar a perda de material ou a queda simultdnea dos mesmos
durante o processo de levantameRtussibilitando assim a execugao de uraméamento
seguro e minimizar eventuais danos que possanrescgarantindo a midade dos
azukjos. FERREIRA, 2009MENDES, 2015

Antes de se proceder a aplicacadatong foi realizada a etiquetagem dos azulejos
em destacamento e em risco de destacamento. Esta etiquetagem foi efetuada com
etiquetas autocolantesolocadas no canteuperior dreito, contendo a referéiacda
localizac&o e posicdo de cada azulejo em relagd@espetivo painel.

Posto isto, dfacing consistiu na colocacdo denagaze de algodéo, recortada a
medida da area a protegsobre a supeidie dos azulejos. &a foifixadacom umadesivo
de baixa concentracdes, diluido num solvente altamente vaiatiheadamentearaloid
B72a 15% em acetona, aplicadot@ancha Eigura73 e74. Esta solucéo permitiu assim
criar uma pelicula reversivel e mesno tempo sufi@ntementeasigente para proteger
osazulejos. FERREIRA, 2009
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Figura73. Aplicacédo ddacing. Fonte: Daniela Figura74. Facing Fonte: Daniela Cruz.
Cruz.

Abertura de juntas
Efetuouse a remocdo deuntas | & ¢

visivelmente degradadas e preenchldA(
com argamassasinadequadas, nao%4
cumprindo corretamente a sua funcao. i

Salientase que nos azulejos da nav
existiam juntas preenchidas co
agamasas de elevada resistéa
mecéanica e em algum situacoes :
provocaram um efeito visual indesejado ~ F9ura7s. Limpeéﬁ‘v‘;ier;“”tas' Font8onia
(Figura 75. Nestas situacdes foi remda uma remocao pontual das juntas com intuito
meramente estético. Para talraim utilizades espatulase matelo. Em alguns casos
tornouse necessario recorrer ao uso minicraft de diso diamantado de precisao,
sobretudo para a remoc¢ao dagqsmpreenchidas com argamassas de alguma resisténcia
mecanica.

Aquandodeste procedimento efetuse a abertura de juntaasndieas cujos azulejos
irfam ser removidos do suparf€al facto, permiti criar descontinuidades entre os
azulejos, facilitando oes levantamento e simultaneamente evitar tensdes que pudessem
provocar a fracturacdo dos azulegps destacamento do vida Durante este processo
houve uma especial atencao posicionamento eédhforca exercida com as respetivas
ferramentas mecanicase @nodo a evitar a ocorréncia de eventuais destacamentos do

vidrado na zona das arest@EERREIRA 2009; MENDES, 2015)
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Levantamento de azulejos

O processo de levantamento d

azulejos, exigiu uma atengao redobrac
dada a sua complexidade e possibilidade
originar novosdanos sobre o revestiment
azuejar (fraturas, fisswas, etc.).
Este incluiu aemocéo dos azulej@sn f-:,j, ¥
-}

destacamento e em risde destacamento,"g e

resultante dperda da funcéo do ligante da igura76. Remocao de azjbs. Fonte: Daniela

argamassas de assentamerfddENDES, cruz.

2015 Neste caso, o levantamto dos azulejos foi reahdo gradualmente de cinpara

baixo, o que permitiier um melhor control sobre o processosemultaneamente evitar

a queda dos azulejos por gravidade. Primeiramente foi selecionada uma area/ azulejo
(azulejo em falta, descala ou em destacamento), j@uremocéo iria facilitar o
levantamento dos restanteikejos. FERREIRA,2009)

Posteriormenteplicaramse fracas pancadas pelo tardoz dos azulejagmover
(Figura76) e sempre na interface das argamassas com o aparelhede, pgsando um
angulo dencidénciaentre 45° e 90°.

Para facilitar este processdesgastoigse as ggamassas de assentamoe para
promover o seu despreendimento, reas exercer tensdes perpendiculares excessivas
na superficie dos azulejos. Em algunmiasagdes foi necessariolgar f r acas fApanca
com o punho sobre os azulejos adavorecer a desaggacao da argamas#§pos o
desprendimento do azulejestes faam removidos comajuda da espatuldESTEVES,
201))

Denotase que no caso dos azulej@srdve esta acao foi readapontualmente, ao
contrario dos azulejos do capel@or que abrangeu umaaior area déevantamentos.

Nos painéis da capelmor, foi ainda percetivel a existéncia de dois tipos de
destacamento Nomeadamente o0 destacamento dmilejos das argamassas de
asentamentoKigura77) e o destacamento das argamaskasssentamento doporte
(alveraria), isto €, as argamassas apresentasamum bom estado de conservacédo (boa
adesédo ao azulejo), mas encontraxsntlestacadas do sugdifEigura78).

Nos casogm gue as argamassde assntament@presentavam um elevadivel de
aderénciaao tardoz dos azulejos, optea pela remocdo em blocos de dois ou mais

azulejos Figura79), ndocolocando em causa a integridade fisica dos mesmos.
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3 s

3 & tat e ek
Figura77. Figura78. Destacamento da Figura79. Destacarantode bloco de
Destacamento de  argamassa de assentamento azulejosFonte: Daniela Cruz.
azulejosda argamass: suporte élvenaria. Fonte:
de assentaento. Daniela Cruz.

Fonte: Danied Cruz.

Aquando doprocesso de levantento dos azulejos em destacamento, foram
analisadas as situacbes de azulejos trocamlosfora de posicgobem como
preenchimentos realizados cérmgmentos de padréo difererda dea ddacuna

No casados azulg@s da capelamor ogou-se pela remocao dasulejostrocados de
preenchimentos realizados com diversos fragmentos. O d&ctexistir uma grande
extensdo de azulejos em destacamento faciiteua remocéo, ndo cadmrloem causa
a integridaddisica do conjunt@ dos azulejos enmaasa.

Nos painéisda navea existéncia dexzulejosfora de posi¢cdcera muito pontual,
optandese por assumialguns preenchimentos com réplicas realizadasrianhente.
Para além disso a apria das réplicagncontavamse assentes oo argamassas de
elevada resisténcia mecaniaa cuja remocdo poderia contribuir patama maior

degradacéo.

Acondicionamento e armazenamento

Para facilitaio acondicionamentdos azutjos removidodpi realizadaumaremocao
das argamass depositadas n@ardoz e a separagdodos blocos destacados. Este
procedimento foi igualmente executado com o auxilio de usmnteho e espatuja
libertando apenas as argamassas mais grosseiras.

O acondcionamento foi realizadem @ntentores de plasticoesistentg sendo
devidamente monitarados para salvaguardar os azulefosazulejosforam dispostos
na vertical, com asafes vidradocom vidrado e tardozom tardoz, para prevenir a
ocorréncia de eveuais danos provocadosrpatrasao. MENDES, 201% No caso dos
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azulejs fraturados e/ou ampanhados com fragmentos do corpo ceramico/vidrado,

foram envolvidos em fita de papetievidamente identificados.

Remocao de intervencdes anteriores

Apos o levatamento dos azulejgsocaleusearemocao de interveedes anteriores
nos azulejos que peaneceram no suporte arquitetonico. Estas intervencdes para além
de ndo cumprirem devidante a sua funcdo, causam alteragfes fisicas e estéticas nos
azulejos.

Este processo incluiu a remocéae preenchimentoslegradads e reintegacdes
crométicasalteradhs, resultantes da degradacdo dos proprios materiais, mas também da
desajeitada utilizacdo dos mesnieste processo foi realizado com o auxilio de espatulas,

marteloe bisturi.

Remocédo delemeros metalicos e outrawateriais
Sobretudo nos painéis da capelar foram
removidos elementos metalicos (predgmsacadeiras de

cabos adtricos, cravasetc), buchasem plastico e tacos

demadeira que se encoatiam cravados nos@ejos e
ao longo das juntas. Estes foram removidos de for| .
mecanica, protegenege devidamente as érea; i
envolventes. :

No entanto, em algumas situacdes, a KgEnabs

pregos revelouse dificil, podendo em algunsasos

Figura80. Remecédo de bucha d

colocar em causa integridade fisicados azulejos. P .
plastico. Fonte: Daniela Cruz.

Nestas situacdes opt@e por ndo se efetuaremocao

destes elementos, procedersocom os devidos tratamentos. Como tal, efeteoa

desoxidicdocomajuda de um miniaft de pontaabrasiva e digacdo de uma protecéo

com Paraloid B72 45% em acetona, criando um filme de protecéo a oxidacéo
Reldgivamente as buchas de plastico estas foram remaoaidags da colocagédo de

parafusos no saaterior, extraindesecomajudadeum alicate Figura80).

36 O Paraloid B72, possui ndo sé uma boa estabilidadersifelidade e compatibitiade, como também
permite a formacédo de uma feella transparente com boa resisténcia mecéarécawgros fatores como a
oxidacao e radiacdo UV (n@marelece)(CALVO, 1997)
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Os cravos metalicos ostacos de made que outrora serviram para a sustentacao
de peanhas, envolveu um processo mais complexo. Nestas situacdes foi necessério
desgastar a argamassa em redor dedéssentos, com ajuda deaoefs, escopros e
pontualnente o uso de berbequitomando possivel sua remocéo. Em alguns casos os

tacos de madeira tiveram de ser desbastados com ajuda de formdes.

Limpeza com solventes

Esta limpeza contribuiu para a remocde sujidades e depodsitagregados na
superficie de azulejos e nas zonds junta, melhorand@ aspetcestétio do painele,
simultaneamente prevenindo uma degradacdo mais acentuadsomeadamente a
formacao de manch88ERREIRA, 2009)

Considerando a adéncia destas sujidadgstau-se pela utilizacdo diguacorrente
fria e um detergente neutr@ween2G’ a5%. Esta solucéo permitiu assiimmoleced e
dissolver as sujidades sem penetrar em demasia 0 corpo ceramico.

Para o efeito utilizoise um pano maeiparao amolecimento dasujidadese
depdsitos supéciais. Recorreuse ainda ao uso de urastegao de fibra verde para a
limpeza do vidrado e escovas de nylon de dureza madia limpeza das juntafigura
81). Pontualmente foi necessario recorreuao do bisturpara a rem¢aode depdsitos
agregadogFigura82). Duranteo manuseio do bisturfoi necessario ter atencdo ao seu
posicionamento e a pressdo exercida com o instrumento, de modo evitar danos por

abrasao.

Figura8l Limpeza comgjudade esovas Figura82. Limpeza conde juntas com ajuda d¢
de nylon. Fonte: Danie Cruz. bisturi. Fonte: Daniela Cruz.

870 Tween 20 é um detergente rdaico utilizado para preparacdo de emulsGest@veis de 6leo em
aguaFicha técnica disponivem: <https://www.sigmaaldrich.com >.
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Preenchimentos de fissura, fraturas, pequenas lacunas

Decorrido o periodo de libertacdo égua absorvida pelo prasmanterior, seguiu
se a gecucdo de pequenos pnehimentosao niveldo vidrado e do corpo ceramico
Estes foramrealizades partir da t ®c ndomuamehtatilizagasot aur o A
preenchimento de lacunae pequenasidme ns » e s . Oi oreveaseanum o fia f
processanuito simples e emomico, alcangcandoons resultados na area da azulejaria.
(ROSA, VIEIRA& COROADQ 2012 MENDESet al, 2012)

Neste tratamentopbouse pela utilizacdo de uma pasta a base de resiili@aac
nomeadamente Paoéd B72, realizada no momtenm da aplicacdo. Aesta foram
adicionalas cargas, como carbonato de célcio e pé de pedra, tendo como objetivo obter
uma pasta suficientemente catsnte e compacta apos a secagem. Foi ainda adicionado
oxido de titanio (pigmentmorganico), para aclarargasta sobre a guseria realizada a
reintegracdo cromatica. Esta mistura permitiu obter um tom homogéneo com o tom
original dos azulejoFERREIRA, 2009MENDESet al, 2013

Este tipode materiale preenchimento caracteriza pela boa resisténcia méuca,
boa aderéna ao suporte e rexgbilidade. Para além disso, os materiais envolvidos sao
de rapida e facil atuacao.

A aplicacdo da ade preenchimentfoi efetuada com o auxilio despatulas
Denotaseque no caso degguaas lacunas o preenchemto foi realizad@em sucessivas
camadas finas(Figura83). Este métodgermiiu uma secagem rapidadiminuicdo da
tensdo provocada pela evaporacao do solvemtmiltGneament@ermitiu terum maior
cortrolo sobre a sua aplicagzd&ontudo, foi necessari@correrse constatemente ao uso
da aetona para evitar a rapidecagenda pasta. Neste sentids proporcdes foram
variando consoante o preenchimento a realizar.

O processo foi finalizado com o tratanto de nivelamento, de o aobter uma
superficie lbmogénea e niveladpara a reintegragacroméatica. Este foi efetuado
mecanicamente com bistwilixasde baixa granuimetria (Figura84), tendese sempre
em atencdo para ndo danificar o original atrad@sabrasdosobretudo nagoras de
fissuras e fratws.No final de cda nivelamentdoi efetuadauma limpeza com papel

absorvente eliminandas poeira resultantes deste processo.
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Figura83. Preenchimento de lacunas. Fonte Figura84. Nivelamento de preenchiemtos com
Daniela Cruz. lixa abrasva. Fonte: Daniela Cruz.

Tratamentos do suportearquitetonico
Os tratamentos do suporte traduziraenna remocao de vestigios de argamassas

depositadas na pared@a resolucao de algun®plemas a nivel estruturdétetados nos
painéis da capelanor. Neste sentido, a capetaor exigiu a realizacdo deatamentos de
alguma complexidade, os quais incluiramntratamento de estruturas de tabique; a
estabilizacdo déenda estrutural existent® painel Ple a consolidgdo de uma area em
destacamento detetadno painel P2 Gararindo assima estabilidade do suporte

arquitetdnico e consequentemente a conservacao dos painéis azulejares.

Remocé&o de argamassas no supartgiitetonico

As argamassadegradadas presentes suportee junto
as arestas dos azulejpge permaneceram na parede fora
removidas com o auxilio de um martel@spatulgFigura
85). Durante esta operacdo, houvma especiatencdo com
as arestaslos azulejos, de modo a ficarem devidame
limpas, para permitir um bom ajustamento durante

processo de reassentamento.

Estrutura de tabique

Decorrente do proces anterior, deparamms ©m a

existéncia de estrutais de tabige,localizadas por baixdas Figura85. Remogéo de argarssas
. ] do suporte. Fae: Daniela Cruz.
molduras das quatro janelkgeraisda capelanor. Local

este onde se localizavam grande parte das réplicas.
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Tal fendmeno esta relacionado com alteracdes aelasz gposteriorino edifico e
respetiva decoracabescoberta asdruturas de tabiquii percetivel o mau estado de
conservagdo. Estas apresentaasm com as madeiras bastantes deterioradas,
comprometendo a estabilidade dos azulejos nessaqigpaa 36).

Considerando que &sstuacao se repetia ngsiatro janelaga capelanor (réplcas
assentes numa estrutura de madeandgiencia claramente umatervencao anterior que
resultou na elevacéo das molduras das janelas e colmatagé® efgFacos oo réplias.
Assim estas altra@es ndo fazem parte asstruturaoriginal da capelaor, nem do
préprio painel de azulejos.

Comotal, optouse pelaremocao da estrutura de madeira degradada e substituicéo
por uma estrutura semelhanki utilizada madeirade castanhorevestidacom uma
argamassa a base da bidraulicanatural(Figura87). Este processo foi desenvolvido
por profissionais de carpintaria e construcdo csiipervisionados pelo conservador

restauradar

. Gt ¥ &

Figura86: Estrutd?; dé tbique degrattaFonte: Figura87. Nova éstrdtua deie revest‘ic
Daniela Cruz. com argamassa de cal hidraulica. Fonte:
Daniela Cruz.

Tratamento de fenda do painel P1

Decorrenteda movimentacao estrutural fenda do paiel P1 colocavara causa a
estalilidadedo painele consequentemente a conservacao dagsrips azulejos Como
tal, considerando a profundidade da fenda na estrutkrguéra8) optouse pela
aplicacdo de um produto da FASSA BORTOLO da linhaatgst homeadamenta
ligante para injecd079C0%8, previamente preparado de @clo com a recomendacdo da

marca(Figura89). O ligantepara inje¢cdd@90 € um ligante a base de cal hidraulica natural

%8 Ficha &cnica disponivel em: WWW sistemaintegrado.fassabortolo.pt >.
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NHL 3,59 bastante resistente, utilizado sob a foroe argamssa liquida na
consolidacée estabilizacao de pareslantigas do interioe exterior.

Antes da sua aplicacdo os azulejos junto a area da fenda foram devidamente
protegidos com um plastico. pareck foi previamente saturada com agua e realizaram

se pequeos furos na estrutura, nqgeas foram aplicados tulsgara injetar a argaassa.

Figura88. Pormenor da fenda di  Figura89. Tratamento de ferad
painel P1 antes da injecdo da  do painel P1. Fonte: Dasla
argamassa. FontBaniela Cruz Cruz.

Conglidacao do painel P2

No painel P2 verificotse a existéncia de uma grande &pedestacamentfver
anexo IV, p.117). Neste caso especificcaagamassa de assentamento enconsaem
bom estadode camservagép contudo destacad do suporte (alvenaria) certamente
decorrentale movimentagdes da propria parede

Dadaaimpossibilidade de remocé&o dos azulejos, pois esta proloisgagvela lateral
do retabulemor e cujo acesso s6 seria possivel com a desgem do mesmo, optae
pelainjecdo de argamassasa mesmarea. Paréal, utilizouse uma argamasga313,
da FASSABORTOLO, restabelecendo a adesdo das argama@s&B13 € uma
argamassa a base de cal hidraulica, isenta de sais sollveis, utilizaebooo de
construcdes argas,apresentando uma btrabalhabildade e ad@ncia*® A injecéo da
argamassa KB 13, foi realizada segundo processo e o método utilizado na injecdo da

argamassa na fenda do painel P1.

39 A cal hidraulica natural NHL 3,5 € utilizada na producio de argasds revestimento em ditiios
antigos. Esta pode ser utilizada comacérigante ou misturada com outros ligantes hilicas ou aéreos.

A sua utilizacdo confere inUmeras vantagens r@anaassas, homeadamente boa trabalhabilidade e
flexibilidade, reduéo da retracdopossuiumaelevada permeabilidade ao vapor de 4gua erremé a
porosidade das argamasdasha técnicalisponivel em: WWW sstonewarestudios.com>.

40 Ficha técnica dispdvel em: WWW <sistemaintegrado.fassabortolo.pt>.
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Interveng&o ematelier
Esta terceira fasga intervencadoi realizach ematelier, que consisti naexecucéo

dos trahmentos dos azulejos removidos do suporte arquitetonico, trachsganas
processos diémpeza, fixacdes, colagensexonstituicdesolumétricas.

Remocdao de argamassas

Para gaantir um eficazeassentamén foi fundamental a renmgdo dos vestigios de
argamassas depositadas no tardoz e nos bordos dos azulejos. Para o efeito os azulejos
foram assentes sobre um tapete de borracha, que serviu para amortecer as vibracdes do
seu manusge e minimizar orisco de aprecimento de fissuras duwaturas, bem como a
abraséo do vidradoESTEVES, 20110 processo foi realizado recorrendo ao auxilio do
marteloe espétulas, utilizando sempre um menor angulo possivel em relagéo a superficie
do taraz, dimhuindo assim o riscada ocorréncia de ahos (Figura 90 e 91).
(FERREIRA, 2009

1 0L LB

Figura90. Remocéo de argamassas Figura9l Remé de rgamassas nas arestas d
tardoz. Fonte: Daniela Cruz. azulejos. Fonte: Daniela Cruz.

Remocéao do fang
A remocao ddacingfoi realizada recorrendo ao uso de acetona, aplicada diretamente
sobre a gaze permitindo a rapida diluicdo do adedB®TEVES, 2011Com ajuda de
um bisturi levantotse cuidadosamengegazgFigura @) e com um otonete embebido
em acebna removeranse 0s vestigios do adesivo.
Durante este processo as etiquetastificativas dos azulejdsram protegidas com
uma pelicula de resina acrilica, Paraloid B72, de modo a evitar a pst@adlgante os

seguintes tramentos.
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Limpezasupericial
Efetuouse uma limpeza mecénica a seco com o intuito de elimiaujidades
depositos superficiais que pudessem comprometer a efichcia dos tratamentos. Esta

limpeza foi realizadaom ajuda derinchas de cerdas maciabisturi (Figura93).

Figura92. Remocdao déacing Fonte: Daniela Figura93. Limpeza de sujidades superficiais cor
Cruz. bisturi. Fonte: Daniela Cruz.

Fixacdo de vidrado

As fixacOes foram realizadas tamos vidrads ja desicados comos vidrados em
risco de destacamento.

Antes de se proceder com as fixacbes dos vidrados tsendundamental a
realizacdo de uma limpeza minuciosa das arelcdea, removendo eventuaigidades
que pudessem comprotae a introduéo do adsivo e o b reajustamento dos
fragmentos. Esta limpeza foi realizada com o auxilio de escovas de cerdas macias, bisturi
e em alguns casos pachos de acétgeaa a remocaocedmanchas de sujidade.

As fixagOes foram realizadas com &aid B72 a 206 em aceaina Tal cano referido
anteriormente, esta solugcdo apresenta bons resultados em objetos ceramicos, sendo
também a solucdo mais comumente utilizada em ceramica.

O adesivo foaplicado diretamente nas asea fixar com ajuda de um pet fino, o
que permitii ter um melhoicontrolo sobre o procesgbigured4).

No caso dos vidrados ja destacados foi necessario realizar ensaios de montagem, de
modo a perceber a ordem de colagem wegpesicadoConsiderandagjue o vidrado é um

material exremamente fino enuito fragil, foi necessariarecorrera utilizacdode uma

4L A acetona é caideraca o solvente maisdequado para a eliminagdo de sujidades mfie foram
removidas pela via aquosa ou mecanfE&RREIRA, 2009

64



Conservacao e restauro dmailejos d Igreja dos TerceirosBraga

pincapara oseu manuseicOs fragmentos de vidrado foram ajustados nas respetivas
areas, exerceneke no final uma ligeira pressédo sobre estes, dibragpromover uma
boa adeséo.

Nos vidrados quepges@tavam fissuras se encontravam em risco de destacamento,
o adesivo foi aplicadsobre estas areas, sendo absorvido por capilari(BS8€EVES,
2011

Colagem de fragmentos

Tal como aconteceu no prosesanterior, o processo de aggm foi antecedial por
uma limpeza razonas de fratura e ensaios de montagem dos respetivos fragmentos,
€, N0S casos em que existia mais do que um fragmento.

A colagem de fragmentos foi efetuada cBaraloid B72a 40%em acetonaEsta
concentracdogumitiu o adesivabtera consisténcialeal para uma rapida ligacéo entre
os fragmentoESTEVES, 2011

O adesivo @i aplicado a pincel sobre as superficies das fraturas dos fragment
exercendese de seguida uma ligeira presséo perpendicularmentaaincolagem.

Contudodeparamenos com casos orda zona de contacto entre os fragmentos se
encotravan degradadse coom perda de material, ndo existindo pontos de unido entre
ambos. Nstas situacBes foi necessario adicionar uma carga ao adesivo, deamodo
conferir alguma consténciafavorecendo assim anido entre os fragmentos. Nestas
situacBes optpse pela utilizacade ParaloidBB72 a 40% em acetona com adicédo de p
de pedra, permitindo criar pontos de ancoragem entre os fragriféigtas.95).

Durarte a evaporacao do sehte,osazulejos forantolocados numa caixa de areia
(meio de suporte), coas zonas de fraturea posicédo horizontgbermitindo tirarpartido
da forca da gravidade simultaneamentpromover uma boa estabilidade e ajuste dos
fragmentos.

Apés a evapordp do solvente e a estabéliZAo do adesivo, procedsearemocao
dos excesos através do usalo bisturi e pontualmente ao uso deapel absorvente

embebido em acetona
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Figura94. Fixacao de vidrado. FontBaniela Cruz. Figura95. Colagem com Paraloid B7a 40% e p6
de pedra. Fonte: Daniela Cruz.

Limpeza com solventes

Posteriormente efetuese uma limpeza coragua correntéria e detergente neutro
(Tween20) a5%. Esta foi realiada com @uxilio escoas de nylon de dureza média para
a limpeza do tardoz dos bordos dos azulejdsqura96). Recorretse ainda ao esfrega
de fibra verde para a limpeza didrado e pontualmente ao uso de bisturi. Esta limpeza
permitiu libertar os estigios de argamassas poeiras depositadas nos azulejos
facilitando a suadentificacao(Figura 9).

Apoés limpeza os azejos foram colocadoem contentores de plastiaesistate,

dispostos na vertical, secando a temperatura ambiente.

Figura96. Limpeza com agua e escova de nylc  Figura97. Azulejo da nave das e depois da
do tardoz. Fonte: Déela Cruz. limpeza consolventes. Fonte: Daniela Cruz.

Ensaios de montagem/ apainelamento
Atendendo a gantidade de azulejosmevidos do suporte, sobretudo da capeta,

procedetse a realizacdo de ensaios de montagd@espainé. Este processo nosistiu na
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verificacdo daposicdo e localizacdo de cada unidade azulejar, através das referéncias
alfanuméricasatribuidas. Contudo emlguns casos houve necessidade de confirmar as
posicd@s dos mesmos de acordo com as marcas existenta@sloz dos azues.

Durante este processo foram também retificadas situacdes de azulejos trocados,
assim como de diversos graentos de azulejos litados no preenchimento de lacunas
de algumas areas.

No decorrer da intervencao, foramcontradosidersos azulejoso patio exterior da
igreja, quecorrespondiam #&acunas de unidades azulejades painéis Estes azulejos
foram sujeitos @s mesmodratamentosde conservacio e restaugoe 0Os restantes
aallejos

O ensaio de montagepermitiu assim ideficar grande partdas posi¢des originais
dos azulejos e reformular o processo de reassentamento evitando a ocorréncia de trocas.
Foi ainda possivel temma nocdodo aspeto geratlo painel, bem como verific a
necessidade de realiZaxde réplicas e dgeenclimento de &dcunas

Apos a verificagdazonsiderando a existéncia de uma grande quantidade de lacunas,
sobretudo nos azulejala capelanor e dada importancia destes (azulejos figurativos),

optousepelo preenchimento de grangartedaslacunas.

Reconstituicdosolumétrica

Este tratamento teve como principal objetivo a colmatacéo das lacunas existentes nos
painéis e naesttuicdode uma leitura mis homogénea. Pretendo devolver a unidade
estética ds painéis, optege por trés solucbes de tralam t o : reisat@aupar diaa f
col mata-«o de pequenas | acunas; restauro na
area de lacunaaplicacéo de réplicgsara a colmatacéo de faltas de unidades azulejares.

Rel ati vamente ao r e sithda dornesmd modéenciomado est e f
anteriormenté? Neste caso os preenchimentos foram realizados com uma pasta de
Paraloid B72, carbonatle dlcio, p6é de pedre 6xido de titanio

O restaur o 0 asrealizado hos @zuldjos da capglee deatinado-
se a colmatacdoedacunas de maiores dimensdes (40% da area de lacunasd ta
uma técnica de intervencdo de grande conigésle que consiste naeconstituicdo
volumétrica através de novos fragmentaistidos segundo os processos tradicionais de
fabricacdo de azulegoESTEVES &MIMOSO, 2014)Esta técnica de intervencao, ainda

42Ver capitulo 6, ponto 6.3.1, p9.
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que pouco utilizada em reconstituicdes volumasticapesenta resultadobastantes

satisfatérios do ponto de vista de confpitlade com os materiais originais,
reversibildade e durabilidadéos materiais empregues (boa adeséo ao suporte). Contudo
revelase num processo mais morésiempo de secageatozalura dos materigj testes

de ensaio de materiais e de cdres ecommicamente mais dispendioseonacde-obra

exercda, equipamentoseant er i ai s envol vidos. No entanto,
se num método mais rentavel, contribuindo para redago dos custos @hgo prazo,

permitindo assim alargar os intervalogrerintervenc6esHSTEVES &SILVA, 2012,

MELO; TRIAES & FALCAO, 2016)

No processo de manufatura de fragmentos ceramicos a argila (preferencialmente
branca) é trabalhada manualmeentoida, vidrada, pitada i segundo técnicas
tradicionaisi e novamente aida. Os azulejos originais nunca sao submetnosva
cozedura. Tdo este processo foi realizado patelierde Joaquim Pombajue envolveu
todo um processo de testesvitirado, de tintas ceramicasafinacdes de cor, de modo a
obter tons semelhante® original, mas sem criar falsificagbéSSTEVES & SILVA,

2012 Foram ainda realizados levantamentdss motivos decorativos das areas
correspondnies aos fragmentos ceramicdando continuidade asmieladas originais.

Finalizando este processo, 0s novomymentos ceramicos foram ajustados as
respetias areas de preenofento e assentes no suporte recorrendo aos mesmos métodos
utilizados no reassentamento dos azulejos aigfdNo entanto, as argaassas de junta
separavam estes dois fragmentos (fragmenginal e fragmento novo), causando uma
interferéncia na leiturala obra e na estética do conjunto. Como tal, foi realizado o
preenchimento destas zonas de ligag#io a nesna pasta utilizadanerst aur o fAa f r i
e posteriormente reintegradas cromatieata, minimizando assim impacto visuh
(Figura98 e 99).

43Ver capitulo 6ponto 6.3.1, p71.
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R APLIAT

Figura98. Lacuna entre zona da aresta do Flgura99 Colmatacao da Iacuna existemntre a
fragmento e aresta da nova peggdmica. Fonte: ligacdo do fragmento e da nova peceingca-
Daniela Cruz. reintegracé cromatica. Fonte: Daniela Cruz.

Tal como aconteceu no r ermrilicufoamadiusadg uent eo
para acolmatacao das faltas de unidades azulejexestentes nos paeis da capetanor.
Pois no caso dos azulejos dave existiam vés réplicas realizadautrora.

As réplicas para os painéis da capelar foram realizadas para zonas csja
reproducdo fosseogsivel através da existéncia de informacdo suficisptee a
continuidade formal dos motivos decorativesra taforam redizados levantamentos
dos deseni® com papel vegetal e lapis de carv@dgura 100). Nas zonas de
panejamerts e outras pequenaseas cujo desenho ou remate era desconhecido, foram
realizalos esbocos sobre a forma de mancha e/ou peanioergtos de linhas &cabadas
ndo comprometendo o dexto original pintado pelo autor dos painéis.

A utilizacao de réplicas@éma pratica muito conma nas intervencdes de conservacao
e restauro de azulejodMENDES & et al, 2015; CASTELO, 201BEsta tem omo
principal objetvo restabelecer mtegridade estética do painel azulejar, mas sem, no
entanto, falsificar ou deturpar atlega do original. EERREIRA, 2009;MENDES, 201%
Tratase de um processo moroso dispendioso pois, a maioria das empresas de
conservacao e restaugoie fazem intervegcoes sobre azulejos, encomendam a realizacao
de réplicas a oficinas ou fabricas de amuld@odavia a utiliza@o de réplicas, neste tipo
de situacbes, apresenta bonsulteslos a nivel de resisténcia, estabilidade e
compatibilidade comsapecas originaifFERREIRA VELOSA & COROADQ 20129

Estagéplicas foramealizadas pela mesma entidade gepalizou os fragméos para
a reconstitui-«o Vol un@®dadaments atefierde ddaquimr o A a

Pombal.
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O procedimento mais frpentemente exe@do para a obtencéo de réplicas, passa
pela utilizagdo de chacotas comerciais (de praultrgélicional ou indusial), sobre a
qual sdo aplicados vidrados e pigmentoSaiena a aproximase 0 mais possivel a
aparénciados azulejos origmis. MENDES, 2015 FERREIRA VELOSA &
COROADQ 20132.

De modo a cumprir os objetivos definidos para a @@ destes
azulejos/fagmentos novos, a entidade responsavel pela sua realdiegaese varias
vezes ao local onde se encanam 0s azulejosapa a realizacaoedacertos de cade
tons bem como da continuidade dos desenka@pifal0l). Para queo contexto global,
esas mesmasplicas fossem identificaveis, mas simultaneat@endo quebrassem a
continuidade formal da ohr&al facto demonstiru uma especial preocupacgéao e respeito
pela ética da conservacgao e restauro, evitando a criacdo de fatéasds e artisticos
As réplicasforam assentes no suporte, recorrendo aosmaesnétodos utilizados no
reassentamento dos &gos originais.

As réplicas que integraram atualmente o conjunto e os novos fragmentos realizados
pel o r est auoran nakcadas netarladm p anb a sua producéo e a

entidade que os reproduZidPombal 2018.

RN\ [N

Figural00. Levantamento € desenhos  FiguralOl Levantamento do desenho (réplicé&)nte:
Fonte: Daniela Cruz. Daniela Cruz.

Finalizag&o da intervencao
Esta dltima fase da intervelgconsistiu na realizacdo dos ultimos tratamgino

situ, nomeadamde 0 processo de reassentamento dos azulejos removidos do suporte

arquitetonico (ja tratadosyespetivgpreenchimento de juase a reintegragocromatica.
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Reassentamento

Neste sentido o reassentamento de azulejosdbzado com argamassas deactar
tradicional, a base de cal aérea hidratada e areia de silicica, na por¢éo 1:3.

De acordo com ogabdhos de investigacd@as argamassas de earea hidratada
sdoas que apresentam maior compatibilidade com as argamassas originais, azulejos e
supore arquitetonico.(VELOSA, FERREIRA, FERREIRA,2012 DAMAS 2017
Caracterizese pela sua resisténciso aenvéhecimento, boa capaEde de adesédo e
ressténcia mecanica cqativelcom os materiais originaisMENDES, 2015)Destaca
s e ainda ¢[ é] 0 l ent o endureci ment o, boa
el asticidade [ é] gue perigomdrcas arabieptaisoed a r as
pequenas tensdes no sufe sem fissurar ELOSA, FERREIRA & FERREIRA, 2012,

p.20)

Consideando a extensdo dos azuleftestacados do suporte, sobretudo na capela
mor e o desajuste existente entre as unidades azulejares giminfemél a realizacéo de
umaesquadria para aul todo o processte reassentamento.

Este processo foi antecedidelg humidificacdo do suporte, de modo a promover
uma boa aderéncia entre este e argamassa. O mesmo aconteceu com 0s azulejos, sendo
que estes bram mergulhados em éag durante um curtogpiodo, para a chatababsorver
a mesma e saturdstahumidificacaopretendeassimevitar dessecacéo da argaméssa
pois tanto o suporte, como os azulejos absorvem parte da humidade da argamassa.
(VELOSA, FERRERA & FERREIRA 2012)

Em algumas situacdesifnecessario a refguizacdo do suporte (parede), devido ha
existéncia de cavidades e espacos vazios no mesmo. Esta regularizacdo do suporte
permitiu assim obter uma superficie uniforme para o process@adsetamento.
(VELOSA, FERREIRA & FERREIRA 2012

O reassentamentoifrealizado gradualmente de baixo paraa tendese sempre
em atencdo o posicionamento dos azulejo® espacamento entre guntas. Para a
realizacdo deste processo recoseua utizacdo de colherins, martelo de borracha e
espofas. A argamassa faolocada no tardoz do azulejo em quaadies adequadas,

variando com a regularidade superficial do sugort

4 Uma humidificacdo excessiva, pode reduzirtransferéncia de humidadeara o suporte e

consequentemente o transig do ligante, impedindo a sua aderén€dELOSA, FERREIRA &
FERREIRA, 2012)
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De seguida, aplau-se o azulejo no
suporte, exercendge uma ligeira
pressao de modo a promover a

uniformizacdo da argamassa uma

melhor ligacdadesta com o tardoz e g
suporte(Figura1l02). Posteriormente
azulejo foi percutido com um martelg
deborracha, ajustando nasuacorreta
posicdo(FERREIRA, 2009)

Figural02 Reassentamento de azubsj Fonte:
No final com uma espga DanielaCruz.

humedecida, limparase 0s excessos de argase Em algumas sdgdes foi necessario
recorrer autilizacdo de pequenos grampos para marpesgao correta dos azusem
relacdo ao espaca&mto entre juntas. Este processo foi sucessivamente repataloada

unidade azulejar.

Preenchimento de juas

Depois de apliados os azulejos, preencheraeas juntas comrgamassa KB18a
FASSA BORTOLO. Esta permitiu conferum acabamento mais fine com menor
impacto visual no conjunto. A escolha deste tipoargamassa recaiu sobre a sua baixa
retracdopoa trabalhabilidade boa resisténciaecanica. A sua aplicacdo foi realizada
com o auxilio de espatul@isigural03).

Ap6s um breve periodo deesagem, removerase 0s excessos de argamassa com
papel abswente(Figural@), passandee de seguida comesfregao de fibra vde seco,

sobre a gperficie vidrada, devolvendo o brilho original do vidrado.
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Figural03 Preenchiento de juntas  Figural04 Remocgéo de excessde
com espatula. Fonte: Daniela Cruz. argamassa. Fosit DanielaCruz.

Reintegracdo cromética

A escolha do tipade reintegracédo foi condicionagela dimensédo das area® d
lacuna, pelo tipo de decoracdo existente nos azulejpslae importancia que estes
assumem enquanto paitgegral e de maiovalor daigreja (sobretudo os azulejos da
capelamor). Como tal, optose pelométodode reintegracadonimética quepermitiu
igudar as cores das areas a reintegrar com as cores origjncaisdantegFigural05 e
106).

Este método deeintegracdo teveotno objetivo tornase invisivel para o observador
comum, mas distinguivel a uma distancia convenieateum especialista. Dundée este
processo houve uma especial atencdo aos limatesueas periféricas, de modo a evitar
a criacAale falsificacbes(BAILAO, 2011)

A reintegracdo mimética foi realizadacami nt as acr 21l i cas, Winds
caracterizada pela sua boa reversilmlade, compatibilidadee durabilidade, nao
apresentandorpblemas a longo prazo. Estas permitiram ainda loa mistura de ces,
facilitando o processo de reintegracao. Primeiramioi aplicada uma cor base de acordo
com o tom @ cada azulejo e postermente aplicararse retoques de cor, dando assim
continudade formal quando esta era percetivel.

A intervencéo foi finalizadacom aplicacdo de um verniz aquogranivef®, de
forma a proteger as areas reintegradas e cotifi@salgum brilho.

45 Ficha técnica disponivel em: WWWhttps://tintasepintura.pt
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FiguralO5 Aspeto antes da reintegra¢. Figural06. Aspeto final da reintegracés
cromatica. Fonte: Daniela Cruz. cromética. FonteDaniela Cruz.
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Consideracdes finais

O trabalho desemlwido ao longado esta@ pemitiu colocarem pratica uma série
de questdes relmmadas essencialmente compratica daconservago e restauroa ar@
da azulejaria

Antes de se procedaintervencaale conservacao e restadiodelaborado @studo
e investigacdo ds painéisazulejares com o intuito deobter um conhecimento
aprofurdado sobre ®mesme@ quanto asua datacgoautori, técnicas de prod@do e
decoracaoAtravés dascaracteristicas identificativasogl mesmos, tornouse possivel
determinar a@pocados painéis da cate-mor (séc. XVIII) e da nave (finais séc. XIX). O
factode os painéis da capeteor se encontrarem conirscricdo da sua datdo e autoria
(1734,Nicolau de Freitasfacilitou emparte este estud@. estudo dstes exemplargda
designada fase da Gram@®roducao Joaningermitiu conhecer um pouco mehoautor
e a evolucaaa sua obraNao se trato de um trabalho félcdevido apoucainformacéo
documentasobreNicolau de Freitas ao facto de se conhecerem poucas obras dasina
e dataas pelo autorOspainéis da navedo compostos por azulejosphalrdo de fabrico
industrializado, ndo tendo sidopossivel a identiiar a fabrica de onde tiveram
proveniéncia.

O conhecimento sobretacnologia utilizada na producdo dos azulejeselouse
fundamentaho sentido em qupermitiu perceber quais as catadsticas dos materiais
ceramicos, bem como gmsovaveis fragilidade adquiridagddurante esta fase. Um dos
casos verificadqdoi a presenca deraquek. Em alguns casass efeitoccumulativos de
outros aitores deleterioracao traduzirassena perdgarcil do vidrado.

O levantamento exaustivo dos dane patologiagpermtiu perceber o estado de
conservacao dos azulejos, bem ca@porar fgumas dassuagprovaveis causasauxiliar
o estabelecimento de unaequadanetodologia de intervencapreviamente efinida
no caderno de encargos

Foi possivel contatar que a maioridas anomalias aqui apresentadas dewseao
processo natural de degradagcdo dos mateRaidera ainda resuftda acdoda agua
sendoque a constante humidificacdo das chacotas dos azulejosiradparparedes,
provoca ciclos anuais de humiddcéo e secagendesencadeando suadegradaga.
Destacase ainda a a¢do antropica e as incorretas intervencgeasieyacao e restauto
que contriburam para um agravamenida deterioracdo dos revestinies azulejares.

Serve de exemplo a ausénciardedidas de manutencd monitorizagdalo local, a
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utilizacdo de materiais incompativeis do ponto de vista plepriecadesfisicas e
mecanicas doszulejos originaiee 0 descuido durante as respetivas integées de
conservagao e restauagssimcomopor pate dosutilizadoresda igreja.

Quanto antervencaale conservagd erestaurcefetuada considerse ter encontrado
um ponto de equilibrio entra ética da conservacgao e restauro e o desejo devolver a sua
integridade estética. Pasobraapresentavaecom alguma fragilidades, mas catinha
elementos presentes e continuos que poderiam voltar a dignificar a intencad. origina
Neste sentidoo tramento envolveu a mitigac@lmsdanosexistentesa estabilizgédoe
recupergaoda integridade fisicaestétiada obra

Ambas agntervengdes foram finalizada®m sucesso. dNentanto a intervedo
realizada ns azulejos da capebaor revebu-semais conplexa.Pois o facto de se tratar
de uma intervencéion situ e deum painelde grandes dimensgenotivouuma sée de
condicionants que dificultsam a realizacdo de determinados processos.

A principaldificuldadecom que nos depamosfoi comaextensaaosenfolamentos
( A b ar reistertesna Jcapelanor, o queexigiu um grande esforgo fisico e uma
atencdo resbradadurante o proesso de levantamento dos azulejdsstacarrse as
situacbegle destacamentan blocos de dois ou fisaazulejos o que difidtou a sua
remocao, dado ao risco de queda dos mesim@steo levantamento

Ainda sobre osazulejos da capaimor surgiram algmas situacéeso decorrer da
intervencdoque ndo estavam previstas no caderno de encargos, 0 quée aigi
ponderacado cuidadmtes dejualquer acdo. Fa casada consolidacdo de umaearem
destacamento no painel IB2a remocao e egacdo & uma novadrutura de tabique
Estes tratamentos exigiram a colaboracdo de profissionais da area da constilugdo ci
carpintaria supevisionados pelos profissionais de conservacgao e restauro

Contudo aprincipal questdo com que nos deépaos ra intervencédo, foiam a
execucao daseconstiuicdes volumétricas.No caso dos azulejos da nave foi apenas
utiizado o méodo de r e s tda u rMa sii-aaor fevalgpaainanecessidade
maior de econstiticdovolumétrica quer pelas inUmeras lacunastexites, como pelo
seu valor historico e artistico. Como taém fungéo do aspeto final pretendifdwam
realizados trépos de preenchimentosomeadamente m®t odo de r est auro
método de restar o gant e0 e apli ca- «@rocdssos forap | i cas.
conduidos com sucesso, obedecendo aos critérios de compatibilidade e reversibilidade.
A aplicacdo de réplicas revelou-se num processo bastante satisfatorio, permitindo

colmatar as faltas denidades azulejares que perturbavam consideravelmente a leitura da

76



Conservacao e restauro dmailejos d Igreja dos TerceirosBraga

obra. Todos estes preenchimentos encontmutlevidamente relatados e registados, nédo
correndo o risa de falsificagao.

Em suma ede estagioproporcionou aportunida@ de realizar uma farvencaan
situ, permitindo perceber a complexidade da realizacdo de um diagnostico num local
sujeito a condicdes adversas, criando alguns obstaculos na observag#iecosdo e
acess@obra, podendo ainda gerar dificuldades na padiptervencdo deanservacgao e
restauro A realizacdo dos registdetogréficos,revelouse tambéntomplexa devido a
acessibilidade a criacdo deondi¢cdes dequadas de iluminacéo, palam do efeito
i @<= | pravacado pelos azulejos.

Este estagio r@louse numa expeni&ia enriquecedora, pois o facto de decorrer
numa empresa de conservacao e restparmitiu ter uma percecédo da realidade da
profissdo Contrbuiu tambémpara o desenveimentodascompedéncia e a analise das

capacidades mivel profissioral e gssoal.
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Anexos
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Anexo | 1 Identificacdo dos painéis azulgares

Figural07. Planta da Igreja dos Terceiros, com a identificagioinéis azulejees Fonte:
Manuel Joagun Fernandes da Costa.

84



Conservacao e restauro dmailejos d Igreja dos TerceirosBraga

Painéis da nave

Figural08 Nave do lado do Evangelho.tie: Daniela Cruz.

Figural09 Nave do lado de Epistola. Fonte: Daai€fuz.

85
























































































































