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RESUMO

No ambito da presente dissertacdo de mesteddctuouse o estudo dem biombo oriental

em madeira policromada, cuja intervencao se encontra ainda em desenvolvimento.

O biombq composb por seis folhas articuladas entre si, pertence a um colecionador
particular e gresentava extensos repintgsie pretenderam ocultanas pinturas de 12
cartelas, a origem ocidental das figuras e os simbolos cristdostesgiteram na alteracao
daimagem original

A intervencdo de conservagao e restauro, bem como o estudo efectuado, permitiram um
maior conhecimento dos materiais e técnicas de execu¢do da obra, bem como da histéria e
das razbes pelas quais o0s repintes terdo sido adicion@dmgnalmente estavam
representados actos da vida de Sdo Domingos de Gusmao e 0s repintes visaram a
dessacralizacdo do objecto, provavelmente durante o periodo em que o cristianismo foi
proibido na China (de 1724 até a década de 1840).

A remocao ou nao, dos remst colocou questog@ertinentesdo ponto de vista da teare

daética da conservacéao e restalrem como da metodologia e dos critérios que balizavam

a intervencéo propostaA.ponderacéo sobre esses aspectos levou a tomada de dac&éo
remocao deses repintes, ndo obstante a sua natureza grosseira, devido ao seu valor histérico

e documental.

Palavraschave: Biombo orienta] estudo técnico e material; repintes; dessacralizacéo;

intervengdo de conservagao e restauro.



ABSTRACT

A material study anda conservatiofrestorationintervention of an oriental polychrome
wooden folding screeweremade, as part of a master’s thesis dissertation.

The folding screen, belonging to a private collector, had six articulated pandis was
verified that 12painted catouches had extensiveepainting which tried toconcealthe
westernorigin of thepaintedfigures andhe Christian symbolsandtherefore altered the

original image.

The study and intervention allowed a better knowledge oftebbnical andmaterials
aspects of théolding screen, its history and the possible reasons for which the repaints
were added Originally, acts of he life of St. Dominic of Guzman were depicted and the
repaints probablymadeduring the period when Christianitgmainel bannedrom China

(from 1724 until the 1840saimedthe desacralization of the object

The removal or neiof the repaintingposed pertinenissues from the conservation theory
and ethicspoint of view as well as of the methodology and criteria thretrked the
proposed interventioThe detailed analysisf theissuesposed bythese repaintked toa

decisionthat contemplatesheir maintenancedespitethe crude natureof these additions

due to their historical and documentary value.

Keywords: Folding screen,technical and material studyepaining; desacralization;

conservatiofrestoration intervention.
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1. Introducao

A presente dissertac&odedicadao estudo e amatamento de um biombo oriental
em madeira policromada&alizadosno a&mbito do mestrado em Conservagao e Restauro do
Instituto Politécnico de Tomar.

O biombo pintad, de origem desconhecida, apresentava sgerepintes na sua
superficie, que alteravam vincadamente a sua mensagem inicial. Tarmdérhamento
das folhas ®s elementos de ligagcdo dassmasparentavam n&o serem os originais, pelo
que a ordem e a se@ncia das pinturas nas seis folhas poderiam n&o sbsawvadas

Os objectivos principais do estudo efectugdenderarrse como conhecimento
dos materiais e técnicas de execucao, estrutmigem data aproximadarepintes e as
consequentes al@gbes iconograficas e tematicaiagnostico e definicdo de uma
metodologia de intervencéo para o tratamento de conservacgéao e restauro do biombo.

Na primeira parte do traballwetendesecaracterizap biombo. Iniciase comuma
breve abordagem sobre bibas, seguida da identificacdo do biombo em estudo e a sua
descricdoa andlisedo simbolismo da sua decoracéo e o seu percurso histérigoisB3éo
descritasas técnicas e materiagsnpregues no método de estudo e nos exames e analises

realizados, seguidda caracterizacdo dos materiais e técnicas de producao do biombo.

A segunda parte diz respeito a intervengdiciandese com a descricdo @stado
de conservacdalo biombo De seguidaé descrita a metodologia adoptada para a
intervencaotendo em contas problemasolocadoelos repintes e por esséeahcdo da
imagem origingl bem como os principios teoricos e éticos que balizam a intervengéo

proposta. Por fim, é descrito o tratamento efectuado ao biombo.

A terceira partaliz respeito a preservac@endo dadas algumas bases orientadoras
para a exposi¢cao e armazenamento do biombo, no futmeyez que esta obra integrard,
muito provavelmente, o mercado de amepoderd atéadoptar a funcdo de painel de
parede. Por esta raz&®era necessario efeatuum documento que acompartheiombq
no qual se fard mengéo as medidas de preseryagia do mesmo, com o intuito de

evitar alteracdes e consequente degradacao da obra.






Parte | | Caracterizacao






2. Biombos

Um biombo éum movel de aparatale ostentacda;om uma "armacao portatil de
grades de pao, cobertas de panno, ou outra materia, pegadas humas as outras, &
dobradicas, que se empinao nas portas das casas apaigar do vento (...) "
(Bluteau,17121728)

Em 1637, Peter Mundy, um mercador e viajante inglés que relatou, por escrito, as
suas viagens pelo oriente, nomeadamente a China, refeaastes objectos como sendo
"certos écrans de 8 ou 9 pés de comerito, feitos de varias folhas, que servem sobretudo
para dividir um compartimento ou separar um parte desse espaco, assim como para
ornamento, colocandos junto as paredes. Produzem um efeito muito agradavel, sendo
pintados com uma variedade de coresrantes, alternadas com ouro, representando
histérias, animais, passaros, peixes, florestas, flores, frutos, etc. Estdo geralmente em dois

pares, contendo cada um cerca de oito folhas ou painéis..." (Mundy, 1919).

Um biombo tenportantouma funcéoutilitaria associada uma qualidade estética,
sendo um moévélde adorno e servico doméstig@ousa e Basto2014:53, utilizado para
decorar e dividir espacos, resguardando ora do frio, ou do catderindoprivacidadee

confortoa espacos demasiagmndes ou abertos.

Biombos §ilo moveisque contém em si todo um referencial histérico imporfante
uma vez quesao pecas orientais, cuja génese € inteirameliteesa(as primeiras
referéncias que existem sobre biombos na China remontam ao século IV .€)Il A
Chegaamao Japao mais tarde, através da Caalisseminaamseum pouco por todo o
mundo, sobretudo pela Europa, em finais do século XVII, inicios do X¥YHtisca,
2010:67).E por esta razdo que existem semelhancas Obvias entre biombos chineses
japoneses, no entanto, existem algumas diferengdsiombos chineses sédo mais pesados
possuem pé@Petisca, 201,0Silva, 2004:43) e sdo sobretudo para utilizacdo no interior da
habitacdo. Os biombos japoneses, por serem apenas em estruturas épgugddcula,
tornavamse mais leves, e podiam ser utilizados "para muitos fins: em ceriménias do cha,
em cenarios para concertos e espectaculos de danca, como separacao e criacdo de espagos
fechados para os ritos budistas, para procissdes no extgaor'der Reyden, 1988:2)

Podiam também servir de cenério a alguma figura importante que, sentada na sua cadeira,
5
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se destacava pela exuberancia decorativa e pelas grandes dimensdes do biombo atras de si,
gue reforcava a ideia de elevacédo sd8akhaw, 2001:96-207)

A partir de meados do século XVII, os biombos foram exportados em larga escala
para a Europa, e outras regides do globo, por serem muito apreciados. Este gosto pelas
artes decorativas orientais formse a partir daquilo que os europeus observavam
pouco por toda a China, nas casas mbhast@das, nomeadamente em Macau, ambiente

frequentado pelo jA mencionado Peter Mundy.

Os biombos séo obras de aytee reflectem a historia, a sociedade e a forma como
um determinado facto ocorrewejam-se os mmbos Namban, que narram a chegada dos
portugueses ao Japao, pelos olhos dos japoneses, ou 0s biombos mexicanos que narram
episodios histéricos. Ou seja, sdo bens artisticos com uma grande importancia historica,
sobretudo para Portugal, uma vez que a exiaténcia seelaciona, também, cora

expansao do império portugués@oente.

Apesar de terem caido em desugmis a forma de viver evoluiu e as habitacdes
dos nossos dias ndo comportam espaco para tanto mobiliario como por exemplo nos
séculos XVII, XVIII e XIX - os biombos continuam a ter a sua aura de exotismo e-valor
inclusive do ponto de vista financeiro, pois sdo pecas que se vendem no mercado de arte
por valores elevados, marcando presenca assituauitos antiquariose sendo muito
utilizados pordecoradores, ndo s6 em Portugamo por todo o mundo.

Uma vez mais, peltmteresse que os biombos nos suscitarele gua importancia
enguanto suporte de pintura e documentos histég@samos contribuir com este nosso
estudo, paraim melhor conhecimento das técnicas de produgcdo e materiais inerentes a

biombos como este.



3. Identificacéo

3.1.Descricaogeral

A obra de arte em estudo é lmmbo em madeira policromada, pertencentam
colecionador particular, composto por seis folhas, articuladas entre sil8@mm de

altura e 372 cm de largura, tendo cada folhaacdec6Zm de largura

A suadecoracéo é significamente diferente nas duas faces.

Figura 1 Biombo em madeira policromada- anverso fotografia cedida pelo proprietario)

No anverso, cada folha tem no topo uma cartelazoapresentacao dena ave e
uma quadra(Tabelal) de tema alegérico campestne seu interior, sendo rodeada de

elementos vegetalistas pintados ou em relevo, no exterior da mesma.

Por baixo da cartela superior podemos obsewaa barraverde com uma
sequénia deflores brancassemelhanta outra que se observa na base e que a separa das
outras duas cartelasa central e a inferior. A mesma barra de flores pode obssevaa

vertical, na aresta exterior da primeira e ultima folhas, emoldurando a composicéo
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propacionada pelas cartelas central e inferior. Esta barra verde tem um forte efeito
decorativo, pois para além das flores brancas possui também motivos geomeétricos

simétricos dourados.

Tabela 1 Transcricdo das quadras e das frases das filacteras

Quadra Filacteras

Folha 1 Extremozo Pelicano, Mais que avida os seintbes
vem esta gruthabitar
ver-te anceio atenra Prole Ama o Bruto singular
de teu sangue amamentar

Folha 2 Terna e doc8engualinha Teu molle, fagueiro canto
tua suave armonia
da canordillomella novas magoas dezafia
nao inveja amelodia

Folha 3 Timida pomba innocente Vive no ermaoDezerto
Doce imagem dacandura
vem repoizar nestaruta atimidesmais segura
sendo te enjoa amargura

Folha 4 N&o te assustécastaRolla, Vem acabar onde acaba
minha sentida expressao
vem gemer teu Fado triste Meu saudoz&oragao
junto amim nasolidao

Folha 5 Tu ésSuaveHarmonia Mas nem Soffre Canto alegre
das almas terné&urpreza
Etu doceFillomella minha exaltadd risteza
0 canbr daNatureza

Folha 6 Enfeixando agentil pluma Decrua nagoa passado
0 vaidozo Ruio
s6 nosfeios pés attenta, Vem buscar aSolidao
que tras negro o coragao

No interior d& cartelas central e inferior, aparecem representapigddios deida
de Sao Domingos ou respeitantes a ordem dominieasanto que sera desenvolvido mais
adiante O santo € identificavel pelos seus principais atributos: o cdo com a tocha na boca e

o livro.

Cada uma destas cartelas estd rodeada, tal como a do topo, por elementos
decorativospintados eem relevoessencialmente vegetalistaséeencimada por filactera
com frase que continuaadsuperior para a inferidifabelal). Duas cornucOpiaazuis e

douradas com frutos estdo colocadas simetricamente nos cantos superiores das cartelas,
8
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numa reentrancia do seu contorno. As cart@estral e inferiortém um cotorno mais
ondulado do que a superior, que se apresenta mais pequena e ovalada na h@sontal.
elementos decorativos em relevo, a forma das cartelas e o fundo vermelho, ao contrario das

guadras e das cenas pintadas no interior das cartelas, reygetenodas as folhas.

E evidente o jogo de contrastes de cor e textura entre o vermelho do fundo, as cores
variadas das cenas, os dourados, azuis e vermelhos dos motivos decorativos em relevo e o

verde, branco, vermelho e dourado das bawasemolduram a cqmosicao

Figura 2 Biombo em madeira policromada- verso (otografia cedida pelo proprietario)

No verso, a superficie enconteese revestida povarios papéis & paredecom
motivos florais.Este conjunto era composto pwés papéis diferentes: um papel que
forrava cada folha totalment®m um fundo de cor verde acinzentada com motivos florais;
uma tira depapel que emoldurava esse papem motivos florais em tons acastanha@os;
um papel que tapava a unido das folhaseido com que, vialmente, o efeito fosse o de
um grande painel inteiro, ndo se vendo as arestas de cada uma das folhas, nem o espago
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entre cada umaeths, em tons avermelhad@®s motivos floraise as coregontrastantes
dos papéiginhamum forte efefio decorativo, sobretudo quando o biombo esta aberto.

Em ambas as faces, a decoracdo desensgelvedividualmente em cada uma das
folhas, tal como € caracteristico dos biombos chineses, mas ndo dos @joaesker
Reyden 1988:64).

Importa referirque, actualmente, o biombo encorgeadesmontado, tendo sido

retiradas as dobradicas.

3.2.Decoracéo esimbolismo

Tal como ja referimos o biombo € profusamente decorgdmo entanto, os
elementos decorativos que observamos na superficie do anverso, podet@&o sido
escolhidos de forma aleatéria, tendo um intuito ou significado préprios, nomeadamente
tendo em conta que as cenas pintadas possuem significado iconogréfico, religioso e

simbolico.

Tratandese deuma obra de arte orienta,nossa proposta parargerpretacao da
simbologia dos elementos da decoracdo da superficie do hisedelaborada de acordo

com a perspectiva da simbologia oriental.

Como tal, &mportante ter em conta quea maior parte das vezes, a decoracao de
objectos chineses tem wignificado e uma intencdo simbdlica, mas, também podsedar
o caso de a decoracdo ser colocada de uma certa forma, apenas para preencher um

determinado espaco, e nada mai&idh 200812).

Antes de mais, podemos evidenciar a cor vermelha do fundooddbdicomo
sendo a cor com maior predominancia. Vermelho é a cor da vida e da longevidade, para os
chineses e tem especial significado quando combinado com a cor verde, que também
simboliza a vidgEberhard 2006305-306), simbolizando também a alegrsendo por isso
utilizado em festividade@Villiams, 2006:98).

A cartelaé umelemento arquitecténico que se comecgou &atino Renascimento
Europeu (Meyer 1999:623627), e que se continuou a usar nas artes decorativas, na

arquitectura, na ebanisterintre outras artes, composta por molduras com "recortes, em
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redor dos quais se colocam grinaldas, flores e folhagemmyd€iM1999:752). NaChina,

noutras pecas de mobilidrio é possivel ver decoracdo circunscrita em reservas ou cartelas
(nomeadamente biombjy uma vez que a decoracdo dos biombos chineses se desenvolve
folha a folha, ndo sendo sequencial, como acontece nos biombos japwaeseter(
Reyden 1988:64).

Relativamente a simbolos quedemosidentificar, notopo de cada folhao meio,
€ possivebbservar untogumelg que na China, simboliza a longevidade.-8eéque 0s
cogumelos s6 cresciam se houvesse paz e ordem no Império, pelo que a sua presenca
simboliza também um ambiente de harmonidei@lier e Gheerbrant,2010:210). O
cogumelo poderd aperer representado rodeado de vegetacdo e outros objentos
biombo aparece entre folhasrepresentando, o conjunto, a longevidade. O cogumelo
podera também simbolizar a imortalidadeafv 1996:277) e ser sinal de bons auspicios
(Eberhard 2006:241).

Da parte lateral do contorno onduladoasl cartelas central e inferiosai uma
cornucépia faustosa, carregada com trés frutos, dos quais saem flores. A cornucopia, mais
conhecida como corno da abundancia, simbaipaofusdo dos dons diving€hevalier e
Gheerbrant, 2010:231).

Os trés frutos que saem da cornucégaa roma, a mao de buda e éspego
chinés.De facto, a representacdo doéstfrutos juntos tem um significado especifico,
representando desejo de longevidade, fertilidade e felicidade ("May have long life,
many sons and every happinessgndo as trés frutas afortunadas da simbologia chinesa
(Eberhard 2006121-122). A roma simboliza a felicidade e a posteridade jde@aos seus
multiplos graos (Matgs1996:279) mas também a fertilidade prosperidade (kerhard
2006:296297). A mao de Budatambém conhecida por detiméo, simbolizaa riqueza
(Matos 1996:276) e a longevidade (Eberhar2006:122)E um fruto com excrescéncias
que se assemelham a dedos, dai a designacdo de mado déBéksegsimboliza a
imortalidade e o tempo primaveril e 0 casamento, conferimadrtalidade a quem o come
(Matos 1996:278) e a longevidade, sendo um dos frusogom mais simbolismma
cultura chines@Eberhard 2006208).

Outros elementos represetida que podemos identificar sdo as aves que se
encontram no topo da cartela superidas seis aves referidas no topo de cada folha, pelo

11
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menosduasestao relacionadas com a liturgia, como por exemplo a pemlpelicana A
pomba € uma ave eucaristicgpalicano € uma ave mistica, que fere o préprio pEita
alimentar as suas crias com o proprio sanas.outras aves, identificamos a bengalinha
que é uma ave da Asia ou AEica’, que tem uma plumagem de cor escarlate na cabeca; a

fillomela®, que gnifica rouxinol; a rolae opavéo.

Figura 3 A - pormenor do pelicano (folha }; B - pormenor da pomba (folha 3)

3.3.Mobiliario existente no biombo

S&o vérias as pecas de mobiliGrspreseredas no biombo, nomeadamente uma
mesa chinesa, duas cadeiras, um bal, uma cama com dossel e uma mesa coberta com
toalha ou tapecari& interessante a mistura de moveis de indole europeia e de indole

chinesa representados na mesma composi¢ao.

Em pelo menos uma cena de interior, podemaear pecas de mobiliario de
origem europeia mas representadas de forma achinesada, na cor vermelha, nos
apontamentos dourados. Exemplo disto, sdo as cadeiras, representadas na segunda cartela,
da quinta folha do biombo, de estif@ueen Anne,ue pareem ter uma decoracao

acharoada.

! Também pode referise ao Bengalindo Jap&o, que é uma ave originaria da China mas cujo nome
foi dado por japoneses, e que é uma ave de porte pequeno, equivalente a um pardal.

*TranscricadPhilomela: Um dos nomes que os poetas d&o ao rouxinol. Ave em que foi transformada
a filha de Pandion Rei de Atenas, chamada Philomela e irma de Proagmhael BluteauDicionario

Portuguez e Latinoaulico, anatomico, architectonico .Vpl.6, p.482
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Figura 4 A - pormenor da mesa chinesa (cartela central, folha)4B - pormenor do bau (cartela

central, folha 5); C - pormenor das cadeiras, cama e mesa (cartela inferior, folha 5)

3.4.Percursohistoérico

Pouco sesabe sobre o percurso deste biombo até ter sido adquirido pelo actual

proprietario,sendoa sua origene data de execuc@iesconhecida

Das informacbes cedidas pelo proprietario, sabemos que o biombo devera ter
pertencidoa coleccdo dos Marqueses da Praia e Monfatéi ha anos adquirido em
leildoi tendo entdo siddescrito comam biombo invulgarportugués, de finaisodséculo
XVIII ou inicios do séculXIX. Os papéis de parede do vetspdo sido classificados
como sedo similares aos utilizadosm cartonagens de livros impressos em finais do
século XVIII ou inicios do século XIXDesconhecemos data precisa do leildo, mas

sabemos que foi adquirido ja no século XXI.

O estudo agora realizado forneceu dadosomaptes pra o conhecimento da

histéria do biombo, comadiante é apresentado.
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4. Técnicas e materias

4.1. Métodos de estudo

A observacgéo da obmntecede qualquer outra forma de estudo e é das etapas de
maior responsabilidade para um conservador restaurador, pois €é necessario saber
distanciarse para observaem fazer juizos de valor, sendo esse 1° olhar simples e quase
ingénuo. A observagdo do objecto sO6 devera adquirir um teor @itegpecificaonuma
segunda instancia, sob pena de se formularem conclusdes precipitadas e infundadas
(Appelbaum 2007:28.

Sado as diversas etapasa ebservacdo iniciaque abren caminho para todo o
percurso a seguir no estudo e tratamento de uma@bcam base nas premissas iniciais e
necessidades especificas de obter determinadas respostas que se definem os exames e
analisesnecessariopara a caracterizacdo técnica e material, que permitem, depois,

estabelecer uma metodologia e desenvolver e o tratamento a efectuar.

Sendo este biombo uma obra complexpelas dimensdes, pela variedade de
materiais, pelas alteracfes que safrentre outros aspectesa observacaadetalhaa da

sua superficie é crucial para a recolha de informacao.

Com o estudo do biombo pretendemos tentar descortinar o simbolismo de alguns
elementos representados, por poderem estar relacionados com a e owgs até do

gue com a sua datacao.

Foram realizados diversesxames e analiseso ambito @ste estudotendoese
aproveitado a oportunidade Unica que uma intervencdo de conservacdo e restauro

proporciona.

4.2.Examese analissrealizados

Os exames tiveransomo objectivo especifico abtencdo deinformag¢bes mais
detalhadas sobias alteracdes e descontinuidades da superficie do biombo, nomeadamente
a extensao dos repintegestaurgse a forma como o biombo foi sendo alterado ao longo

dos anosEra também @ nosso interessgsualizar a obra por baixo da camada superficial
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de tinta,para tentaperceber imagem e as inscricbes originds®mcomo caracterizaa
estrutura da camada cromatigdentificar quimicamente os materiais do biombo

observar marcas estruturas, como por exemplo as técnicas de constru¢cdo empregues.

E importante salientar que se fizeram os exames e arggisitamente necessarios
de acordo com o0s objectivos pretendidos e gog permitiam conhecéa o nelhor

possivel sem, no entanto, a danificar.

Os exames foram feitos no Laboratério de Fisica e Quimica eXRamolnstituto
Politécnico de Tomar e no Laboratério de Pintura de Cavalete e Pintura Policromada do

mesmo instituto.

A sequéncia de exames e analisealizados ao biombo e o objectivo ou a

justificacé@o para a sua realizacdo apressataos paragrafos seguintes.

4.2.1.0bservacao, microscopia optica e microscopia digital

Como apoio da observac#ucial a olho nu, utilizoese a lupa binoculateica®
M320 IVC (com ampliagcbes entre 6,4x e 40x) que, por ser articulpdamitiu a
observacdo detalhada da superficie do biombo. Ut#seoainda o microscopio digital
(Dino-lite AM7013MZT com filtro polarizadoe ampliacdes de 50x e 230x) para observar

pormenores dsuperficie e a granulometria dos pigmentos.

4.2.2.Fotografia

A partir destas observacdes, foram feitdiversos tipos de fotografia no
Laboratériode Fotografiado Instituto Politécnico de Tomar, como forma de documentar o
biombo antes da intervencéo, entrerasitaspectgsnomeadamente colmatar falhas ou
davidas que a observacéo inicial levantbeste modo, as fotografias recolhidas foram as

seguintes:

. Fotografia documental, geral e de pormenor, fotografia de luz rasante (camara
Canon EOS 1100D e Canon EOS Blark I1);

Fotografia de fluorescéncia de ultraviole(elVV) (lampadas Philips TD
Blacklight Blue e camara Canon EOS 5D Mark I1)

Fotografia de infravermelhdV) (camara Sony DSGH9) fotografia de

infravermelho
16
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. Imagem de reflexdo de IYequipamentanulti-espectralESL FORTH IRIS-II;
imagens obtidas entre os 950 e os 1050 nm

4.2.3.Radiografia

Foram feitas diversasadiografias (equipamento analégicilardoni ArtGil®,
operando com intensidade de 5 mA e diferenca de potencial ki¢, 26m dstancia de 1
metro entre ampolae o biombg,com o intuito de perceber melhor a estrutura, os repintes,
0S encaixes, a existéncia de elementos de fixacdo metalicos ou cavilhas. Foram feitas em
areas seleccionadas, geeam mais repintes e alteras) lem como em zonas de encaixe,
para se visualizar pormenores da estrutdsaradiografias foram feitas pelo Dr. Vitor

Gaspar, técnico responsavel do Laboratério de Fisica e Quimica-® Raio

4.2.4.Recolhade amostraspara analise estratigrafica analise de fibrase
analise xilologica

Foram também recolhidas diversas amostras no anverso e verso do biombo, para
tentar perceber melhor a estrutura da superficie cromética, nomeadamente das zonas ja
identificadas como repinté analise estratigraficd muito relevant@o decurso do estudo
de uma obrauma vez que permite visualizar os diferentes estratos e camadas que
compdem asuperficiecromatica, nomeadamente a sua espessura, e auxiliam também a
percepcdo do método de execucgomesma, &m como o revestimentgue podera ter
sido aplicadoPara o &ito, asamostras foram englobadas em resina eporigalidasaté

a superficie da amostra estar a face de um dos lados do cubo de resina.

Para se procederanalise de fibraslo conjunto de papéis que decoravam todo o
verso do biombo foram realizaddsstes comos corantes Loftomerrit e Herzberg,
segundo a receita de HoftgHortal, 1988:151155) As amostras dos papéis foram
desfibradas depois de amolecidas com &gua desionizada, coradas com 0S respectivos

corantes, bservadas e fotografadas no microscopio optico.

Para uma correcta identificacdo da madeira do suporte, foi feiémahse

xilolégica®, de acordo com um protocolo especifico que se baseia na colordétirtes

% Protocolo em anexo

* Protocolo em anexo
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finas de madeira, observadas posteriormantenicroscopio. Para isso, foi recolhida uma
amostra de madeira de cerca de J.ame foi colocada em agua em ebulicdo, segusedo
as etapas da norma (ver qual), terminando com secagem em estufa dufaotas24
observacdo das laminas de madeira fatafeno microscopio Optico ja referido

anteriormente.

A andlise xilolégica pressupfe que se consigam obter os trés cortes da madeira
radial, tangencial e transversal. Houve alguma uldimde inicial na identificacad-oi

entdo que se pediu ajuda a bi@atp Instituto José de Figueiredo, a Dr? Lilia Esteves.

4.2.5.Microscopia Optica

Utilizou-sea microscopia @tica, imprescindiveparaa visualizagdo da estrutura da
camada cromatica e caracterizacdo ddstan como para a identificacdo de materiais.
Utilizou-se o microscopio optic@®lympu® CH3 com maquina fotograficaacoplada
Olympu® DP10 para observacdo e captacdo de microfotografias digitais de todas as
amostras recolhidg$érente e verso), bem como dos cortes estratigraficos olgidoglise
defibras e xilol6gicaem ampliacdes entre as 40x e as 400x

4.2.6.Espectrometria de fluorescéncia de raios X (XRF) espectroscopia
de infravermelho com transformada de Fourier FTIR

Para a identificacdo quimica, procedg®ua analise ndo invasiva spectraetria
de fluorescéncia de raios XRF) emdiferentes pontos da 5.2 folha (ampola de raio X com
anodo de prata e janela de berilio, detector AmpteklB®CR. Apds andlise dos
resultados doXRF optouse por fazer andlise p@spectroscopia de infravermelltom
transformada de Fourier (FTIR)

Estes dois exames foram realizados pelo Dr. Vitor Gaspar, técnico responséavel do

Laboratdrio de Fisica e Quimica e RXio

Para se esclareceremgumas dulvidas pontuais, realizaraen algunstestes

microquimicosem pe&uenas amostras removidas da pintura.
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4.2.7.Analise de fibras dosdiversospapéise da tela

Esta analise t& como objectivo a identificacdo das fibras que comp8em os varios
papéis, para tentar percelwetipo de papéis e, se possivelsua origene adataem que
foram produzidosuma vez que os diversos tipos deégm@ a histéria da producdo do
papel esio documentados
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5. Materiais e técnicas de producao

5.1.Estrutura/ Suporte

Antes de mais,mporta salientar o uso dos termos estrutura / suporte em conjunto
pela simples razdo de que, o biombo é uma tipologia do mobiliario, ou seja, €, antes de
mais, um movel em si, cuja estrutura de madesta adaptada a condigi®suporte de
pintura. Ambas s&o indissociaveis, neste caso, pelo que utilizaremos o binémio
estrutura/suporte quando nos referirmos quer a estrutura de madeira, quer ao suporte da

pintura

Apébs observacdo atenta da superficiebémmbo, dos topos de cada folha e do
Verso - nas zonas em que 0s papéis decorativos estavam sgitexebetse que a
estrutura de madeira é constitujglar diversas tabuas dispostas na vertical, lateralmente
unidas por cavilhas que aparentam ser de bafitas no topo e na base por encabeco que
entra & mekmadeira com um malhete a meio da largura do encabegoreforgcdo por

cavilhas de bambu

Figura 5 Esquema da estrutura em madeira do biombo
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Constatotse que aalturada barra verde do fundo era menor do que a da parte
superior, tendo sido encurtada cerca de 0,5 cm. Perante esta situagdo ainda se colocou a
hipétese de o biombo ter tido pés, que seriam o prolongamento dos montantes. No entanto,
apos observacdo mais cadh da estrutura, percebsel que o encabeco de cima era igual
ao de baixo, pelo que nunca teria tido pés. Além desncabeco cobre toda a largura da
folha do biombo, ndo sendo possivel ter havido prolongamento dos montsies.
encurtamento devese muito possivelmenteggo mau estado da madeira da base, uma vez
gue assenta directamente no chéo, e tera sido feito num dos momentos de restauro

anteriores por que passou.

O encabeco no topore base, @ sua ligacdo as outras tabuas com o recurso a
cavihas de bambu é algo que tem sido observado em obras de origem ¢8ivesa
2004:43).

A robustez da constru¢do do suporte remete parauma estrutura pesada como
sdo as dos biombos chineses ou de influéncia chinesa, distinta das estruturasamuito m
leves dos biombos japoneggan der Reydenl988:64; 8va, 2004:28).

As radiografias mostram, para além da presenca de cavilhas, dispostas com
espacamentos idénticas existéncia de pregos de fenos topacs, alguns dos quais foram
entretantoremovidos ou cairam,com a caracteristica forma de escpula dos pregos
utilizados em obras chinesas ou de locais sob influéncia portuguesa para onde,
eventualmente, se deslocaram artifices chinédbsey 2008:55).Estes pregos fazem
parte da estrutura doombo, sendo unelemento de reforco da ligac@lo encabeco as
tabuas verticais. Deve notse que, ao contrario do que sucede nos biombos chineses, nédo
€ comum haver pregos metalicos nos biombos japoneses, sendo as unides feitas através de

encaixes e pgos ou cavilhas de bamkdilva, 2004:29; Usamij 1988:60).

Figura 6 Fotografia de um dos pregos em forma de escapula
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Figura 7 Radiografia da cartela inferior da folha 5 onde se observam as cavilhgRadiografia de Vitor
Gaspar - Laboratorio de Fisica e Quimica e RaioX do IPT e fotografia de Gongalo Figueiredo-

Laboratdrio de Fotografia do IPT)

As radiografias mostram tambénpresenca massas de preenchimento nos espacos
de unido das tabuas e em alguns dos elementos decorativos em relevo. Também se observa
a presenca de pregos comuns, que deverao ser de restauros anteriores e da fixacao da tela e

dospapéisno verso.

Figura 8 Pormenor dos pregos visiveis na radiografiéRadiografia de Vitor Gaspar- Laboratério de
Fisica e Quimica e RaioX do IPT e fotografia de Gongalo Figueiredae Laboratoério de Fotografia do
IPT)
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Através da analise xilologica @pa observacdo microscopica dos diferentes cortes
de madeira, foi possivel identificar a madeira utilizado na estrutura do biombo.

Assim sendo, a madeira é de criptoméria, muito possivelmente da espécie japonica
(Cryptomeria japonicg uma conifera utilizéa com frequéncia na producao de mobiliario

oriental, nomeadamente japonés e ch{#dseu2008:55; $ami 1988:60).

Apesar das dificuldades iniciais ja mencionadas, foi possivel observar com
pormenoros trés cortes- radial, axial e tangencial, e identificar texodioides(que
distinguem a criptoméria de outros géneros, como 0S cupressojl@s exemploa

sequoid

No anverso, entre o suporte de madeira e a camada piceinianas adjacentes a

fissuras na camada pictodadetectararse algumas fibras soltas

Figura 9 Pormenor de fotografia obtida com Dinolite, numa zona de lacuna, em que se observam as

fibras soltas, ampliagdo 230 x

Apbs observacéo da morfologia dasd#®no sentido longitudinal, com captacéo de
imagens com ampliagbes de 40, 10@0Ox, foi possivel identificar as mesmas como
sendo, muito provavelmente, pertencentes a planta da ardogiegel Broussonetia
papyrifergd, que é um arbusto, ndo uma arvar€ um papel fabricado e tddo naChina
pelo menos desde o século 11l d. C., tendo sido o tipo de papel mais produzido em toda a
Asia desde o século V d. CEnami, 2010:13L5).
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A identificacdo destas fibras ndo nagpreendewma vez que papel feito com
esta espécie foi 0 mais utilizado no oriente para fazer biombos, objectos lacados, entre
outras coisas, devido ao comprimento e resisténcia das suas fibras e a sua leveza
(Grantham 2002:84) No entanto, ap0s observacdo de uma das amostrascroscopio
optico, constatotse que existia uma parte da madeira do suporte agarrada ao papel, e as
fiboras da madeira estavam no sentido cruzado ao sentido da orientacdo dadefibras
amoreirado-papel Além disso,estaspareciam estar dispostas de umdo orientado, e
nao aleatorio, como seria previsivel, numa folha de papgle foi 0 que se pensou
inicialmente ser, papelo que nos fez colocar a hipdtese de as fibras terem sido aplicadas
numa pasta, com um pincel ou outro instrumetconheido o uso de fibras de amoreira
do-papel ou de outras espécies, como o canhamégrma de pasta, misturadas com laca
ou sangue de porconascamadas de prepara¢c@&endaoguepor vezes eram aplicadas entre
estratos com outra composig@&dreu 2008:55; Rtisaet al, 2011 Petisca, 2001:104

Para despistar esta questdao foram recolhidas mais amostras, no mesmo painel de
onde se tinha retirado a amostra observada, e também de outras folhas do biombo. Apés
nova observacdo ao microscépio Optico constatowgjuese tratava, efectivamente, de
papel aplicado sobre a madeira, e ndo fibras aglomeradas numa pasta de argila ou outros

componentes, como inicialmente se tinha pensado.

Observouse aindague o papel observadndo sendo muito espesso, era no entanto um
pouco grosseiro e com textura, sendo possivel distinguir bem as fibras com uma ampliacéo

de apenas 40x.

Tambémapods a observacdo do verso de uma das fabdsombo, com a lupa
binoculay com diversasampliacdeq16 e 40 x),foi possivel perceber que, no verso, na
unido entre tdbuas existia uma mistura de am@acaulinite,cuja funcdo seriaa de
preenchimento e refor¢o da estrutura, sendo que sobre essas unides das tabuas, existe uma
tira de papel #do o comprimento, criando uma superficie mais lisa e homogénea, na qual
as descontinuidades decorrentes das unides entre as tabwagn) ficsfarcadas, obtendo
se uma superficie uniformizad&om efeito, éconhecido o uso de tiras de papel
constituido pr fibras de amoreirdo-papel, comgrande tenacidade, coladas sobre juntas

do suporte de madeira de obras de |ht@esaspara reforcar a ligacg&®ondot 1848:43).
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No versodo biombg a preencher toda a area de cada folha, existiria um outro papel
de cor vermelha que cobria todo o verso e as arestas. Inicialmente {sengoe seria um
papel vermelho mas, constaise queera papel da mesma espédiBroussonetia
papyrifera coberto com tinta vermelha. Consegs@iperceber esta particularidade pois a
tinta vermelhadeste papel, na qual se detectou a presenca de goma aapbésgntava
estalados semelhantes aos estalados de uma camada pictérica e, ao destacar, o papel por
baixo mantinha a sua cor origin@ma cor clarg ou seja, a tinta ndo penetroas suas
fibras nem as tingiu. Pensamos que isto se deva a uma espécie de impermeabilizacdo que o

papel sofreu por ser colado sobre a madeira com a mistura de argilas.

Posto isto, importa referir que este refor¢co das juntas com papel se insere entao
numatradicdo ligada a construcao de mobiliario lacado no Japédo e na China, uma vez que,
nestes dois paises, o reforco das juntas podia ser feito com papel de atograpal ou

outros papéis, ou ainda com tecidos, nomeadamente derseataille, 1814:3738).

. CARTBLA S cxairpl —i
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Figura 10 Esquema das diferentes camadas de revestimento da estrutura/suporte, no anverso e

reverso, mostrando o que € original e nao original.
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5.2.Camadas preparatorias

Diversas amostras apresentam sob a camada pictérica um estrato espesso e
grosseiro, de cor acastanhada, constituido por materiais pouco opacos que, por estas
caracteristicas, deve corresponder a uma camada de prepassgéelhante a observada

na pinturaocidental sobre madeira.

A grande intensidade dos picos do espectro de &&Xdos ao célcionuma zona
em gue essa camada esta exposta a superficie, e a efervescéncia que ocorre por reaccao
com acido cloridrico permitem concluir que a preparacdo € ad&ecgfuimicamente
carbonato de célcio), de acordo com o que era usado no (kinter, 2008:3637). O
tom mais alaranjado de algumaarticulas e a deteccdo de femwgerem que a calcite
contém alguns compostos de ferro ou que com eles foi mistiemdia que as amostras
estejam incompletas, nalgumas € possivel perceber por baixo daquele estrato grosseiro um
outro estrato semelhante, que apenas se distingue por uma pequena diferenca de cor,

sugerindo que a camada de preparacédo é constituida, pels, p@ndois estratos.

Figura 11 Pormenor das formasem relevo,delineadas ao nivel d@amada preparacao

Considerando as caracteristicas toscas dos repintes observados no biombo e,
nalguns casos, a sua transparéncia, pareceo gmogavel que esta camada preparatéria
seja de um desses repintes, pelo que muito possivelmente é original, ainda que o uso de
camada de preparacao seja pouco frequente na pintura qiféimtsr, 2008:79)
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Ao nivel das camadas de preparacdo, obssrvanda que a decoracdo em relevo
foi executada nessa fase, como se pode obsenrgmall, em que se vé&, numa lacuna

do contorno do friso em relevo, o contorno dsdfa branco.

5.3.Desenho subjacente

Constatotse a existéncia de um desenho subjacente nos contornos dos principais
elementos decorativos, como por exemplo os das cartelas, das barras de flores, dos motivos
em relevosobretudo pela observacdo com a lupaoditar de zonas décuna nos

contornos em relevo.

Figura 12 Pormenor do desenho subjacente a separar o contorno da barra verde de flores inferior

O desenhdoi aplicado sobre o papel que cotigaa a superficie do anversmtes
da pintura,muito possivelmente com um pincelma vez que o traco é fluido e de
espessura variaves terésido feito, possivelmente, com uma tinta a base de carbono, como
por exemplo dinta-daching uma vez que sob uma radiacédo IV o traco coatiawser
observavel $tuart, 200775).

Através da observacao das fotografias de IV obtidas da superficie do biombo (com
0 equipamento multiespectral), € possivel observar desenho subjacente nas aves que
encimam a cartela superior, em especial nas f@has 5.Ha pelo menogrésaves cujas
asas néao estéao no formato previamente desenhado, podenttoicams arrependimento,

sendo que dessas trés, a ave da fblldi#fere significativamente da ave desenhada, por
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exemplo, nas asaBste desenho foi feito bee a camada de preparagéo, antes da pintura, e
teré sido feito da mesma forma que o desenho dos contornos dos relevos, com um pincel e

com uma tinta a base de carbono.

Figura 13 Pormenor do desenho subjacente da ave da folhafbtografia de IV a 1050 nm.

Existetambémdesenho subjacente no interior das cartela®res (as do meio e as
inferiores) que da conta dos elementos arquitecténicos, dos fundos, dos motivos e figuras
que povoam o interior dessas carte@slesenho teréido feito com um pincel, uma vez
que o traco é fluido e de espessura varidgvehaior parte dssexontornos da composicao
sao feitos, e depois preenchidos com as cores respeastieasalgumas zonas de desgaste
da policromia, € possivel observar amlu 0 deenhqg no entanto, todo o desenho fica

visivelna imagem de reflex&o d¢.

No verso, através da observacdo da superficie a olho nu e com a lupa binocular,
detectaranse uns caracteres, que se confirmou serem caradtangs contendo a
numeracdo de 1 a 6, mas por ordem inversa, ou seja, a humeracao estd completa e o
biombo esta completo, s6 que os caracteres foram pintados no verso, da esquerda para a
direita, sendo que o niumero 1 comeca na folha 6, e termina na fodmadd sido pin@dos
ao contrario Com esta descoberta confirmsel que aequénciariginal do biombo néo é
a apresentada actualmef(ier esquema em anexa) excepcao da folha 1 e a folha 6, que,
por causa da moldura estdo na posicao correcta (confirmada pela nunefatféenl tem
0 numero 6 e a folha 6 tem 0 nimejoAL sequéncia que apresentava no inicio do estudo e

tratamento, dacordo com a numeragao do veesoKaniji é: 6,2,4,5,3,1.

® Alfabeto utilizado na China e no Japao, que deriva do alfabeto chinés

29



Estudo e tratamento de um biombo oriental em madeira policromada

Figura 14 Pormenor do desenho subjacente da awka folha 3, fotografia delV a 1050 nm.

Nas duas cartelas inferiores da 4.2 folha também é evidente o desenho, igualmente
solto, especialmente em motivos em que a pintura ndo seguiu o desenho. E o caso, por
exemplo, de aderecos como as lamparinas e a tacarteda central e dos animais na
cartela inferior, onde, além de outras alteracdes, se percebe que ha dois animais que foram
desenhados, mas néo pintagi@igurals).

Figura 15 Pormenor do desenho do contorno de um animal que néo foi pintado, cartela inferior da
folha 4

Também séo visiveis situacdes em que o desenho subjacente contirnga poisr
a pintura ndo seguiu exactamente o caomtodefinido, como se pode observar no céo
representado na cartela inferior da folha 5
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Figura 16 Pormenor do contorno do focinho do céo, na cartela inferior da folha.9~otografia obtida

com lupa binocular (ampliagéo 25x)

5.4.Camada pictéricae decoracdo em relevo

De uma forma geral, a camada de tinta € fina, mesmo no caso do vermelho do
fundo, constituido por vermelhdo ou cindbrio, que parece ter sido aplicado em varias
demaos(Figura17). De modo coerente, os motivos parecem ter sido preferencialmente
executados sem sobreposi¢des, obviamente com a excepc¢édo dos de reduzida dimenséao e
das zonas de fronteira. E o caso, por exemplo, do fuexdoelho, que foi aplicado apenas
na area em que € visivel, tendo ficado de reserva o espaco das cartelas. O mesmo
aconteceu com o fundo destas, que foi aplicado de forma a deixar de reserva o espaco para

o contorno dourado, em relevo, que s6 no finatkacutado.

Figura 17 A - corte estratigrafico da amostra 3.2 do vermelho do funddB - corte estratigrafico da

amostra 3.12 do vermelho do fundo, na ilharga
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Dentro das cartelas, a avaliar por aquilo que € pogséreeber na radiografia da
cartela central da 3.2 folha, também foram evitadas as sobreposi¢cfes, versieautoos
religiosos do registo superior ndo se sobrepdem aos elementos arquitectonicos, tal como
também ndo houve sobreposicdo do corrimdo aoofubé forma analoga, como é
evidenciado por um corte estratigréfico, a barra verde com flores também nédo se sobrepde
ao vermelho do fund@~igural8).

Figura 18 A - pormenor do corte estratigrafico da amostra 3.4B - fotografia da recolha da amostra
3.4

Os resultados relativos ao desenho e a sequéncia estratigrafica mostram que a
composicao estava definida no essencial quando fadd a execucédo pictdrica, mas nao
ao nivel dos detalhes. Por outro lado, sugerem uma racional economia de récursos
especialmente significativa no caso do vermelh&o ou cinabrio do fundo, tendo em conta a

grande superficie dessa cor e o preco relativearedavado do pigmento.

Existem excepc¢des, como por exemplo as duas filacteras com uma frase, que
assentam sobre o fundo vermelho, podendo ter sido acrescentadas cemstituindo um
repinte ou adicdo, ou serem originais e estarem sobre o fundo v@mmethmente pela
técnica de execucdo do biombo. No entanto, as filacteras apresentam uma inscricao

subjacente, pelo que, se forem repintes, estaremos perante dois niveis de repinte.
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Figura 19 A - pormenor da filactera inferior da folha 3 do biombo, com frase que a olho nu se percebe
gue se sobrepde a outra frasd - imagem no espectro visivel (Gongalo Figueiredo, IPT); a direita

imagem de multiespectral no IV a 1050 nm.

Figura 20 Pormenor dafilactera inferior da folha 6, com frase sobreposta a outra frasdptografia de
IV a 1050 nm.

Figura 21 Pormenor da sobreposicaalas filacteras ao vermelho do fundo, visivel num estalado da

pintura . Fotografia obtida com lupabinocular (ampliagcdo 25x)
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No caso das cartelas com as quadras, as cartelas mais pequenas no seu interior
foram posteriormente feitas ou repintadasseaves que saooriginais, tiveramalguns
pormenores repintado¥endo em conta a enorme opacidaderaas X e 0 numero de
estratos observados numa amqsrpossivel que tenhevido mais do que um repinea
zona das quadras. Além das camadas de cor branca, obseseaaédramadas finas de cor
azul que, pela sua continuidade, ndo parecem corresponder a tragos de uma inscricdo como
a da superficie, mas sim a um fundo de cor azul ou a um motivo des€abtanco que
serve de fundo a inscricdo actualmente visivel (recente) na cartela superior, com a quadra,
é devido a um pigmento de chumbo tal como acontece nas outras zonas, originais ou nao,

da mesma cor.

Existem outros pormenores pintados que estdo sdaicepaomeadamente a cor
azul do fundo das cornucoépias da decoracao lateral das cartidasmotivos concheados
por baixo das cartelas central e inferiue esta pintado por cima do vermelho e devera ter
sido feito depois de aplicar o ouro nos contsfnona vez que o azul se sobrepde ao ouro

em diversas zonas.

Figura 22 Pormenor sobreposi¢cédo do azuo vermelho do fundo num motivo concheado da folha 5

5.5.Pigmentos

Vermelhdo e cinabrio sdo duas designacbes que, do ponto tdequisnico,
correspondem a uma mesma substancia (sulfureto de mercurio), distingiagenas
pela sua origem (artificial e natural, respectivamente). Ambas as variedades do pigmento
eram comuns no Orien(®Vinter, 2008:1417), mas os resultados obtid¢zor FRX), tal
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como € habitual, ndo permitem distingps. Considerando a extensdo do fundo vermelho,

o vermelhdo ou o cindbrio, conforme o caso, foi o principal pigmento usado no biombo.
Este material foi também usado noutras zonas de cor vermelhas rimisgrafias de UV
sugerem que, nalguns motivos pode ter sido aplicado um outro vermelho (eventualmente
vermelho de chumbad) por exemplo, na borda vermelha das janelas da cartela inferior da
3.2 folha.

Relativamente aos outros pigmentos utilizados nanb@ os resultados obtidos,

sobretudo por FRX e microscopia éptica, permitem concluir o seguinte.

Como branco, foi empregue um pigmento de chumbo, quer em zonas originais,
guer em zonas de repintes. Ainda que no Ocidente pigmento de chumbo com cor branca
seja praticamente sindbnimo do designado branco de chumbo (quimicamente um carbonato
basico de chumbd) o qual, durante séculos, foi o principal pigmento usado pelos pintores
I, no Oriente também foram utilizados outros compostos de chumbo com cor branca
(Winter, 2008:3536; Winter, 1981:89.01; Figueira, 2001:4%; FitzHugh 2003b:15051).

Os resultados até agora disponiveis ndo permitem excluir a possibilidade de ter sido
empregue neste biombo um desses outros pigmentos. De qualquer forma, o principal
pigmento branco no Oriente ndo era um pigmento de chumbo, mas sim o branco de
conchas (quimicamente carbonato de cal¢k)zHugh, 200&:6-7; Gettens, 1993:69

Como material da mesma cor, na obra em estudo também foi usada calcite, tal como
igualmente ja se ancionou, na camada de preparagio que ndo se exclui a hipétese

de estarmos perante branco de conchas, uma vez que quimicamente sao iguais

Nas zonas azuis, quer nas originais, quer nas de repintes, 0s espectros de FRX
apresentam intensos picos de rderque permitem identificar o azul da Prassia
(quimicamente, um ferrocianeto de ferfoguja presenca foi confirmada através de testes
microquimicos. Trat&e de um pigmentaintético preparado pela primeira vez, na
Alemanha,alguresentre 1704 e 1710 Eastaugh et al., 2004:36809; Kraft, 2008) no
entanto, no Orient® seu uso iniciose significativamente mais tarde e foi muito reduzido
durante o século XVIII (Winter, 2008:33). No Japdopara onde era importadmrp
chinesessé na 22 metade dsgculo XVIII é que comecou a ser usadede forma muito
limitada (FitzHugh, 2003a:2@1; Leona e Winter, 2003:80; Winter et al., 2003:157
158). No entanto, o seu uso na China era ainda menor, datando de 1775 a mais antiga
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referéncia conhecida a suanuercializacdo, pelo menos na zona de Cantdo (Bayley,
2012:117).

Ainda que ja tenha sido identificado em pinturas de cavalete executadas a partir de
1709 (Bartoll, 2008), a sua producéao foi limitada e o seu uso ficou restrito a determinados
meios artisticosom fortes relacdes com algumas cortes europeias até, precisamente, 1724,
quando se iniciou a sua producéo industrial em diversos paises europeus e a sua utilizagéo
passou a ser frequente (Berrie, 19%@rtanto,é pouco provavel que biombo oriental
sga anterior a finais do século XVIII, sendo muito mais provavelmente do século &IX
que é refor¢cado pela mistura em quegewnas zonas de cor verdo Ocidente, o azul da

Prussia tornowgse comum logo na primeira metade do século XVIII.

100 000

————— Preparacéo
s -Branco
Pb —— Azul
Verde
Dourado

10000 +

Intensidade / impulsos

1000 +

100

E/ keV

Figura 23 Espectros defluorescéncia de raios X obtidos em diversos pontos de zonas originais da 5.2

folha do biombo: preparacéo, branco, azul, verde e dourado

No verde da barra de flores, por microscopia Optica verdfsmoque néo foi usado
um pigmento verde, mas sim azul. Por FRX, detestowarsénio em concentracao

significativa e ferro, o que permite concluir que o verde resulta da mistura de azul da
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Prassia com auripigmento (um sulfureto de arsénio). O auripigmento, ou amarelo real, foi
muito pouco usado no Ocidente, mas, isoladamente ou na forma de mistura com um
pigmento azul, era comum no Oriente, especialmente na GNimater, 2008:23;
FitzHugh, 200&12-14; FitzHugh, 1997:489; Pitthard et al., 2016:100 A mistura
especifica de atwda Prussia com auripigmento, no entanto, ndo parece ter sido frequente,
ainda que sejam conhecidos exemplos do século gRXzHugh, 2003&:24; Ernst,
2010:280)

Nalgumas zonas foi empregue um pigmento preto, que aparenta ser de carbono,

mas que nao podeer identificado com os meios usados.

Além dos pigmentos referidos, o ouro, que surge na forma de folha, também
contribui significativamente para a cor do biombo. Nalgumas zonas, a folha esta assente
sobre um estrato castanho relativamente homogéneo gabsee/ou quer nos cortes
estratigraficos, quer em zonas em que ocorreu a fissuracdo da folha e a exposicdo dos

estratos subjacentes.

Noutras zonas, a folha de ouro parece estar assente num estrato vermelho, que nuns
casos pode ser o estrato de vermelb@oespondente ao fundo, mas noutros casos,
considerando o intenso pico de ferro no espectro de FRX, deve ser um pigmento com
elevado teor de ferro (ocre vermelho) que, no entanto, nada tem que ver com o estrato de
bolo da Arménia que habitualmente se emi@na pintura ocidental.

A

Figura 24 Corte estratigrafico da amostra 5.1; B microfotografia da frente da amostra, onde se pode
observar um tom azul sobreposto, que equivale a sobreposicdo do azul sobre o ouro, mencionada

anteriormente
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A folha de ouro também surge sobre outras comas exemplo, o preto de alguns
motivos decorativo§ e, no essencial, as observacdes realizadas a seu respeito s&o
compativeis com a técnica de douragem oriental, utilizada noutros biaqubavolvia a

colocacao da folha de ouro sobre mordente aquoso aplicado a(Sihae2004:36).

5.6.Papéis decorativos do verso

Apesar da desmontagem do biombo ndo ter sido realizada nas instalacées do
Laboratério de Conservacao e Restauro do InstitulitéBmico, nés acompanhamos o seu
transporte e fomos qoeo desmortdu e sepasu as 6 folhas, cortando o papel que tapava a
unido das folhas com u-ato e desaparafasdoas dobradicas, pelo que conseguimos

perceber a forma de montagem inicial dos papgétesale qualquer intervencao.

A forma como os papéis estavam montados sobre a tela, e colados depois sobre o
verso do biombo, com um dos papéis com a face decorada virada para a frente, para se ver
entre a unido das folhas, anulando a passagem da lugl &g todas as folha&.forma
como foram sobrepostos amlados por cima das dobradicaemonstra que terdo sido
aplicados com o biombo montado, e com as dobradicas com que vinha quando foi

adquirido.

Figura 25 A - pormenor dos papéis decorativos do reverso antes da desmontagem;@rmenor da

dobradica, que estava ocultada pelos papéis, fotografia tiraddurante a desmontagem
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Quanto a caracterizagdo técnica e material dos papéis e datéddayee servia de
base as papéisde acordo com a anélifatano Laboratério José de Figueir@doonclui
se ser uma tecelagem de tafetomposta por fibras de algoddo, uma fibra de origem

vegetal.

Os restantes papéis, conchsie@ serem feitos de uma mistura de trapo
nomeadamenteuma nistura de cadnhamo e cana (papel Al) e algoddo e canhamo (papel
A2 eA3).

A forma como o papel do funde com motivo floral grande foi produzido
assemelhae a uma producéo feita com stencil em rolo, por sobreposicdo de camadas de

coresdiferentes, cada uma com 0 seu motivo.

A tira de papel que emoldura o papel do fundo, e a tira de papel que cobria a uniao
entre folhas, sdo de papel aveludado, cuja textura se diferencia nitidamente do papel do

fundo, quando observada ao microscépioaapti

Figura 26 A - pormenor da superficie i papel A1 (ampliagcao 40x); B pormenor da superficie do
papel A2 (ampliacdo 100x); G pormenor da superficie do papel A3 (ampliacdo 100x}Jotografias
obtidas no microscopio 6ptio

8 Ver relatério emanexo
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6. Estado de conservacao

6.1. Estrutura/ Suporte

Ao nivel do suporte, o biombo apreserdaalgumas fragilidades, nomeadamente
nos encaixes de topo e na unido entre as tabuas, uma vez que estas \&nesentua
maioria, empenos em meia cana. O empeno destas tabuas copaiauim empeno geral
de cada uma dafolhas do biombo, sendo visivel uma ligeira curvatura no sentido da

largura.

Figura 28 Pormenor do empeno da folha 5 observavel na fotografia de luz rasante
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A retracdo danadeira em consequéncia da sua secdgaerthém contribwi para a
fragilidade do suporte, uma vez que provocou o desenvolvimentisslras e fendas
verticais e o afastaemto entre algumas tabuas, ficando parciatmarvista as cavilhas de
unido. Apesar dessas fragilidadés, possivel manusear o biombo para efectuar o seu
tratamento mascom algum cuidado para ndo fazer forca contraria a dos empenos da

madeira, sob perde esta quebrar, uma vez que tipbaca espessura.

4

JF

Figura 29 Pormenor da retragdo da madeira, no verso da folha 2, deixando uma cavilha & mostra

A base do biombo, que assesatdirectamente no chdo, apresentava muito desgaste
e faltas de madeira, em especial nas zonas de aresta, sendo visiveis algumas adi¢ces de
madeira em varios sitios, precisamente para substituir madeira que se tera partido com o
passar dos anos. Algumas destas maddoean coladas e fixas com pregos mas
apresentaam-se fora da esquadrimdo esindo a face (apresentam-se mais altas
relativamente a superficie do biombo).

Por néo ter pés, a forma como foi concebido para ser usadoazaesaasiado
atrito na madeira, sendo este desgaste intrinseco aemspé se abre e fecha o biombo e
a madeira arrasta directamente sobre o chdo), dai a maior perda de madeira do suporte

fossena zona de contacto com o chéo.
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Figura 30 A - pormenor do desgaste e lacuna da estrutura/supa@it na aresta inferior esquerdada folha

5; B - pormenor do desgaste e lacuna da estrutura/suporte da aresta inferior direita da f& 4

Numa tentativa de endireitar este desgaste, a zona inferior foi cortada, sendo
perceptivel pela observacédo da baeede com flores, que estamais curta relativamente

a barra igual, representada na parte superior.

Figura 31 A - pormenor da barra verde superior, B - pormenor da barra verde inferior, notando-seo

encurtamento e maiordesgaste

6.1.1.Restauros antigos

O biombofoi alvo dediversas intervencdes arranjosgque, mesmo fazendo parte
da sua histéria, se destacam da composigégpnal. Sdo alteracbes efectuadas, muito
possivelmente, em momentos diferentes, pois ndo sao uniformes. Algumas foram feitas

com o intuito de refor¢co, preenchimento, tentando fazer perdurar o biombo no tempo.

Na estrutura do biombo, devido ao desgaperdas de material e eventuais
fracturas, foram aplicadas madeiras como forma de preenchimento em zonas de topo e

aresta, ndo estando a maior parte delas a face da madeira original do suporte.
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Figura 32Pormenor de preenchimento£om madeira e com massas, ja envelhecidas

As madeiras foram niveladas com massas, em alguns casos, e depois pintadas de

vermelho, ou foram cobertas com papel vermelho, para ndo se notar.

Em zonas de fissura e em unifes entre tdbuas que se apresenttamntavez
devido a quebra das cavilhas que as uniam, foram aplicados adeggssivelmente

grude- e massas, ha tentativa de refor¢co dessas unides.

Na folha 5, uma das tdbuas da estrutura fractseoe foi colada, pregada e unida a
tabua seguinteom massas, no entanto, ficou com um desnivel, que se tentou atenuar

através da aplicacdo de massas, posteriormente pintadas de vermelho.

Figura 33 A - pormenor da fractura na folha 5; B - pormenor do desnivel resultaie do restauro

anterior
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6.2. Camadas preparatorias

No computo geral do biombo, é visivel um nimero consideravel de lacunas ao nivel

da camada de preparacao, sendo possivel ver o papel ou a madeira do suporte subjacentes.

Figura 34 Pormenor do destacamento da camada de preparacgéo, deixando ver o papel que reveste a

estrutura/suporte.

Sao visiveis estalados na camada preparatéria, que acompanham o sentido do veio

da madeira

Em zonas de destacamento, em @penasse vé a camada de preparacdo por
destacamento ou perda das camadas policromas, a preparacdo apeepaitarulenta,
muito possivelmente devido a perda de coesdo do aglutinante, resultante do

envelhecimento do mesmo (Ramon, 2007:128).

6.3. Camada pictorica e decoracdo em relevo

No reverso do biombo, a camada pictériays nas zonas de fenda ou fissura
vertical devido a retracdo da madeira, onde se podem observar alguns destacamentos,
apresentse coesa, mas 0s relevos decorativos do anverso encesgr&m mau estad
com grande perdaedmaterial Esta situacdo decorre quer da pulveruléncia das massas em
consequéncia da sua alteracdo, quer do manuseamento do biombo, em particular da pressao
a gue as massas sdo sujeitas, devido ao contacto entrihass fuando o biombo é

fechado.
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Figura 35Pormenor de lacuna num friso em relevalourado

No geral, a camada pictorica apresenta alguma sujidade, estando escurecida
nomeadamente nas zonas de aresta e no fundo, devido ageararato a que esta peca
esteve sujeita. Existem manchas causadas por liquidos, com salpicos generalizados até
cerca de um terco da altura do biombo, bem como se podem observar restos de detritos
gordurosos na barra verde da base, de cada uma das folhasa Auperior dos motivos
em relevo apresenta poeiras, bem como se observam alguns excrementos de insecto, em

especial nas zonas de aresta superior e laterais.

As superficies douradas apresentam grandes perdas, nomeadamente 0s relevos
decorativos nas calfas superiores, uma vez que os estalaghiculares- decorrentes da
retracdo dos materiais e manuseamento do bienfilzeram com que algumas particulas
de ouro se levantassem face ao nivel da superficie do biombo, ficando desniveladas e

destacandse @ menor toque ou friccao.

Alguns contornos das cartelas, bem como alguns dos apontamentos decorativos a
volta das cartelas, sofreram uma espécie de redouramento, ja referido no capitulo anterior.
E possivel perceber que alguns desses contornos estdo nitsastés, com maior
opacidade e menos estalados (foram cobertos). Neste processo de retoque dos dourados,
foram deixados muitos vestigios de ouro sobre a superficie do biombo, sendo visivel

algumas zonas em que se ultrapassou o contorno origigaftg36).
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Figura 36 Pormenor do retoque de ouro que foi para além dos limites da decora¢éo dourada, folha 5

Ao nivel da camada pictorica, podenudservar extensos repintes, que alteraram a
estética e a histéria do bitm dessacralizando. Sdo também visiveis marcas de
vandalismo, como a figura que representaalgnz que, num dos painéis, € representado a
esquartejar um religiosiouma alusdo adesejo de martirio afirmado por Sdo Domingos a
um herege(Réau, 1997:392)Sobre a alteracdo da imagem original pela adicdo destes

repintes ver capitulo 5.5.

Tal como foi referido anteriormentesdo ainda visiveis no anverso diversos
restauros que envolken a aplicacdo de distintas massas e de folha metélica nos
elementos decorativos em relevo, que foram aplicadas de forma exagerada, cobrindo o

original, na maior parte dos casos.

A olho nu, portanto, alémod danos ja mencionados, € possivel percebeoque
biombo sofreu uma profunda alteracdo ohaagem, sobretudo ao nivel estético,
iconografico e simbodlico,provavelmente associada a uma igualmente pdafu

descontextualizacgéo.

6.4. Papéisdecorativosdo verso

O papel de parede do verso apresertgvam matestado de conservagédo, com
diversos rasgdes, marcas de ataque de lepismas, manchas causadas por humidade. Os
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papéis estavam quebradicos, estando a perder o seu revestimento cada vez que se

manuseava o biombo.

Figura 37 A - pormenor do desgaste dos papéis decorativos;-Bapéis decorativos descolados do

suporte, na zona de aresta inferior

Os papéis assentavam sobre uma tela colada directamente sobre o verso do biombo,
estando solto ou descolado do suporte em alguns loagi® permitiu ver a cor vermelha

do fundo e a forma como o biombo foi construido e como eram 0s seus encaixes nos topos.

6.4.1.Restauros antigos

Algumas das intervencdes sao identificaveis pela observacdo da superficie do
biombo a olho nu, pela diferenca de texturas, cor ou materiais, e abrangem nédo sé a

estrutura/ suporte do biombo, como a sua decorac¢éo policromada.
Relativamente ao anverso, @pintes serdo descritos com pormenor mais adiante.

Como se pode observar na figura seguintecanto superior esquerda folha 5
existia uma fractura da estrutura/suporte que causou danos na camada pictorica. O restauro
de que esta fractura foi alvo mmssado, deixou a madeira desnivelada, tendo sido
preenchida com massas que, so prejudicaram a camada pictorica original. A policromia sé
nao ficou mais danificada por ter o papel de amoreira por baixp,dgueerta forma, a

salvaguardou esolou das mownentacdes da madeira.
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Figura 38 Pormenor do canto superior esquerdo da folha 5, onde se observa o desnivel da fractura da

estrutura/suporte que danificou acamada policroma(fotografia de luz rasante)

Observaranse algumas zonasm que foi aplicado papel pintado de vermelho
como forma de disfargar lacunas no fundo vermelho, sobretudo em zonas de canto e aresta
(Figura40 A). Em algumas lacunas de elementos em relevo dourados, foram aplicadas
massas, semelhantes as aplicadas na unido entre tabuas da estrutura, para tentar colmatar
essas falhas, e foi aplicadm papel dourado, na tentativa de disfarcar a lacuna. Este papel
tem uma cor diferente do dourado original, mas é também evidente, a diferenca na

espessura ena textura, mais lisa.

Figura 39fotografia ampliada de pormenor do pagl dourado de um restauro antigo, aplicado por

cima do ouro original (foto obtida com Dinolite, 230 x)
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Esta documentado o uso de papel dourado em restauros antigos, em biombos
orientais, na tentativa de disfarcar pequenas lacunas em fundos douradass aptigar da

sua diferenca face awiginal (Reyden, 1988:67).

Também algumas zonas de dourado foram retocadas pontualmente, distisguindo

de outras zonas sem retoque.

A

Figura 40 A - pormenor de restauro na aresta, colxéo com papel; B- pormenor da colagem de uma

folha de ouro diferente, aplicada sobre massa, para preencher uma lacuna no dourado.

Em lacunas do vermelho do fundo, foi aplicada, por vezes, uma tinta vermelha
semelhante a cor original, mas que se distingela diferenca de brilho. Em alguns

motivos vegetalistas, obserga uma tinta que foi aplicada por cima, pouco opaca.

Figura 41 A - pormenor de lacuna disfarcada com tinta vermelha baca; Bpormenor de motivo

vegetalista azul escuro, coberto com uma tinta pouco opaca
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No verso do biombo, o papel decorativo aplicado ndo € o original, havendo
evidéncias de outros papéis decoratigos baixq que foram aplicados em, pelo menos,
dois momentos diferente®s papéis assentam sobre uma tela, e foram pregados e colados
ao verso, que era pintado de vermeNo.entanto, &o se apresitam sobrepostos, ou seja,

retiraramse uns papéis parglecar outros.

Figura 42 Pormenor da montagem dos papéis no verso do biombo (folha 4)

Os motivos da barra verde inferior e superior foram retocados em diversas zonas,
naturalmente mais desgastadas pelo uso, sendo estes rditpedirectamente na
superficie original, ou sobre a madeira de preenchimentos antigos, para disfarcar esses
desgastes e os proprios preenchimeriagi(as3).

™ C

Figura 43 A - pormenor de retoque de dourado feito por cima do original, barra verde superior; B
pormenor de retoque feito por cima da madeira e dos restos de camada de preparacao, barra verde
inferior; C - pormenor deretoque feito por cima do original e de uma madeira colocada a preencher

uma lacuna da estrutura/suporte, barra verde inferior
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6.5. A alteracao da imagem original: a dessacraliza¢cao do biombo

Tal como ja referimos anteriormente, todas as cartelas do biowfberas
repintes, tanto as superiores, que sao as de menor dimensao, como as do centro e da base
das folhas, que contéimou continhanmi cenas pintadas no seu interior com representacées
hagiograficas de & Domingos de Gusmaalesignadamente os episédibsscritos na
Legenda Aureaelacionados com o seu desejo de martirio, a salvacio da igreja de S&o Jodo
de Latrdo, a fundagdo da ordem dominicana ou a ressurreicdo de um naufrago, entre

outros.

De uma forma geral, nas cartelas superiores, esses repintaglimse as quadras,
as quais, como se verificou através de andlise estratigrafica, ndo séo drigindis que
ndo tenha sido possivel apurar o que ocupava inicialmente esse espaco (se outras quadras
OuU Se outros motivos). Ja as aves sO pontualmerdenfoepintadas. As filacteras que
encimam as outras cartelas também nao séo originais e sob as frases visiveis existem outras
que ainda nao foi possivel perceber se sdo originais ou se correspondem a um repinte mais

antigo.

Nas cartelas hagiogréaficas, @pintes, certamente executados noutra ocasido, sao
grosseiros, em nada valorizando a composi¢ao inicial, e ocultam varios pormenores,
nomeadamente simbolos religiosos, como rosérios, crucifixos ou altares, entre outros, que
foram completamente dissimuladd&stes repintes visaram também a transformacdo das
personagens, sucedendo que as figumaginalmentede faces e trajes ocidentaisram
Afachinesadaso atrav®s d a bigaded alématereno sidd e | on

acrescentadashapéusle forma oriergl a umas enquanto outras foram tornadas calvas.

Nos paragrafos seguintes, sdo exemplificadas algumas dessas transformacdes,
nomeadamente as que se podem observar na cartela central da 32 folbh&, felima do

biombo.

As alteracdes iconograficas dateda central da 3.2 folha sdo as que melhor se
visualizaram, por ocorrerem numa das zonas radiografadas. Do lado esquerdo do
observador, numa composicdo que nao é facil de compreender, onde agorans® Vvé

figura de bragos abertos em cima de uma longanaokob um arco, observasa
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inicialmenteum retabulo eucaristico com frontal tripartido e camarim preenchido com
trono piramidal em degraus, onde se dispunham diversos tastmarados, jarras e
palmitos semelhante a retdbulos portugueses do séculb (K&ineira, 2005:91)Do lado

direito, em vez das actuaersonagens achinesadas, estavam antes religiosos de habito e
rosério nas maos ou ao peito, tendo ficado encobertos alguns do registo inferior, a frente
das figuras que continuam a vista. Muito @esmente a composicao inicial representava,

nointerior de uma igrejaa fundacao da ordem ddsminicanos.

Figura 44 Imagem visivel da cartela central da 32 folha

W g

Figura 45 Fotografia das radiografias da cartela central da 32 folha (Radiografia de Vitor Gaspar

Laboratério de Fisica e Quimica e RaioX do IPT)
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Na cartela centradla folha 1 sdo actualmente visiveis quatro figuras com aspecto
oriental olhando para o edificé frente do qual se encontram. Na figura da esquerda, a
olho nu, observde um rosario ao peitb um dos atributos de S&o Domingos (Réau,
1958:392)1, mas os restos de tinta existentes sobre 0 mesmo sugerem que a actual
visibilidade resultou de uma tentaet de remocdo dos repintes. A imagem de
infravermelho obtida mostra que essa mesma figura, em vez do chapéu conico, parecia ter
tinha um barrete eclesiastico e, em vez dos calcbes e meias, uma tunica. Tunicas
envergavam igualmente duas figuras da diraltaa das quais também segurava um
rosério nas maos. Os bigodes de todas as figuras foram acrescentados de modo
extremamente tosco, assim como 0s chapéus da figura da direita e de uma quarta figura no
varandim. Quanto ao edificio, era uma igreja, uma vez eglavam pintados sinos nas
duas janelas da torre central, actualmente ocultos por uma camada de tinta cinzenta
aplicada de forma muito descuidada. A pintura original, com semelhancas de composicéo
com uma pintura medieval espanHtolparece representama das vezes em que S&o
Domingos chegou a um mosteiro com as portas encerradas, por ser tarde, e nele entrou
com os seus companheirgor efeito da oracdsem incomodar os frades que dormiam
(Varazze, 2003:61820)

" Tabla de santo Domingo de Guzméaio século XIV, proveniente de igrefan Miguel de
Tamarite de Litera, actualmente no Museu Nacional d'Art de Catalunya

(http://museunacional.cat/es/colleccio/tallasantedomingede-guzman/anoninrarago/01582%00).
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Figura 46 A - aspecto visivel da cartela central da 1.2 folha do biombo (fotografia de Gongalo de
Figueiredo, IPT); B - imagem de reflexdo de infravermelho (1000 nm), obtida com o equipamento

multiespectral, da cartela central da 1.2 folha do biombo

Na cartelapor baixo desta, a comparacao entre a imagem visivel e a imagem de
infravermelho mostra que a figura no 1.° plandireita usava tinica e um rosario ao peito
e tinha a sua frente uma figura ajoelhada e de maos postas, presentemente oculta sob uma
informe mancha acinzentada. Na mao esquerda parecia ter o que pode ser um ramo de
lirios T um dos atributos de Sdo Domingos (Réau, 1958:392). Duas figuras no centro,
agora calvas, ostentavam longos cabelos (tal como outras) e chapéu de modelo ocidental.
Também gui, como na generalidade do biombo, os longos e finos bigodes foram
acrescentados de modo muito tosco. Neste caso estava represecaaidacdede S&o
Domingos para comos doentes e desfavoreciJofrequentemente referida na sua

hagiografia.
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B

Figura 47 A - aspecto visivel da cartela inferior da 1.2 folha do biombo (fotografia de Gongalo de
Figueiredo, IPT); B - imagem de reflexdo de infravermelho (1000 nm), obtida com o equipamento

multiespectral, da cartela inferior da 1.2 folha do biombo

Como foi dito, as alteracbes descritas sdo semelhantes as observadas nas outras
folhas do biombo. Essas altera¢cdes ndo parece terem sido efectuadas todas de uma sé vez,
pois nalguns casos manchas de tinta escondem figuras com l@goddbkantes aos que se
observam nas figuras a vista, mas as caracteristicas técnicas sugerem terem sido realizadas
em ocasifes muito proximas, eventualmente correspondendo a duas etapas de um mesmo
processo. Independentemente desse pormenor e do congreficaglo das 12 cenas
representadas nas cartelas, que nem sempre € facil de apurar, é evidente que originalmente
estavam pintadas cenas da vida de Sdo Domingos ou dos dominicanos e, naturalmente,
incluiam um significativo nimero de elementos com mawifsishbolismo cristdo que, em
determinado momento, foram escondidos, a0 mesmo tempo que as figuras ocidentais
representadas foram orientalizadas. Ou seja, uma obra com uma forte componente
religiosa, que, independentemente da funcao utilitaria de qualgumebd também tinha
uma funcéo catequética, foi transformada numa obra aparenteméntioldesecular, sem
qualquer evidente referéncia a religido cristd, com excepcdlesioembramento de um
corpo que se observa numa das cartelas, que ilustra o desegotitieo de Sdo Domingos

(Varazze: 2003:616) uma cena que pode ter um significado bem diferentdorme
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surge num contexto hagiografico, como inicialmente, ou num congpdcentemente
laico, como passou a suceder a partir do momeEmtque foram feitos os repintegaso em

que poderia ter (ou, pelo menos, poderidiseratribuida) uma intencéo dissuasora.

Em contrapartida, esta mesma cartela que representa o martirio exibe marcas de
vandalismo semelhantes as apresentadas, com alfreéepaéncia, por outras obras
(Freedberg, 1985:27p algoz que desmembra o corpo foi desfigurado com instrumento
cortante, especialmente nos olhos, num acto que, além de traduzir a confusdo entre a
imagem e o representado e a convic¢cao de que danificaagein diminui o poder do
representado ou de quem este simboliza (Freedberg, 1989:28emonstra igualmente o
ambiente de devocdo em que o biom#ado se inseria. O facto de essas marcas se
sobreporem a um repinte que esconde uma figura permite comeduiesse vandalismo
aconteceu depois da dessacralizacdo da imagem, sigpifica, por sua vez, que 0

biombo permaneceu num meio de fé cnsié obstante aquela transformacao.

Figura 48 Marcas do vandalismo a que foi sujeito @algoz figurado na 4.2 folha do biombd 4.2 folha da
sequéncia em que foi recebido e ndo necessariamente da montagem original (fotografia de Gongalo de
Figueiredo, IPT)

Os extensos repintes que ocultam os simbolos cristdos e a transfiguracdo dos
religiosos correspondem a uma dessacralizagcdo que, muito provavelmente, esta relacionada
com a proibicdo do cristianismo na China em 1724, no seguimento da controvérsia dos
ritos (Bays, 2012:282). No contexto de perseguicdo aos cristdos que se seguiu a essa
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proibicdo, é facil de compreender essa dessacralizacdo como uma forma de, sem a
destruicdo fisica do biombo, preservarmdcomo movel de aparato ou de uso comeen

evitarem as consequéncias da posse de objectos com simbolos cristaos.

Portanto, essa profunddteracdo da imagem causada pelos repintes, ao contrario
do caso do algoz, ndo resultou de um acto de vandalismo, nem, mais especificamente, de
um acto iconoclasta tal como este geralmente € entendido, isto é, realizado com o objectivo
imediato e visivel @ danificar ou destruir as imagens (Cordess e Turcan, 1993) e,
indirectamente, com a intencdo de atacar o que estas representam (McClanan e Johnson,
2016:3). Essa aparente destruicdo das imagens religiosas teve, antes, uma intengéo
protectora, quer da comidade a que pertencia o biombo, quer do préprio objecto (que
simplesmente podia ter sido destruido). O vandalismo a que depois foi sujeita a figura do
algoz mostra claramente que ndo houve intencdo de atacar o que as imagens de natureza
hagiogréfica repmentavam. Talvez este caso se possa descrever como de iconoclastia ndo

intencional.

Ainda que a interpretacdo avancada para 0 repinte sugira que 0 mesmo tenha
ocorrido em 1724 ou pouco depdissendo o biombo, portanto, anterior a 1724tal
datacdo, norganto, € muito pouco provavel, uma vez que na pintura, em zonas em que
nao foi detectado qualquer indicio de repinte, foi utilizado azul da Prassia, um pigmento
criadoalgures entre 1704 e 171&astaugh et al., 2004:3@®9; Kraft, 2008).Portanto, a
presenca do azul da Prussia no biombo leva a conclusao de que este foi executado ja depois

da proibicdo do cristianismo na China.

Parece, no entanto, que a perseguicdo dos cristdos ap6s 1724 uwndifofoie e
que, até a década de 1840, quando o cristianidemnou de ser proscrito na China,
sucederanse momentos de perseguicdo mais feroz, como na década de 174078534
1805 e 1813, com periodos em que, nas regides mais afastadas da capital, eram comuns e
visiveis praticas catdlicas (Bays, 201232. Sedo assim, o repinte a que foi sujeito o
biombo pode datar de um desses momentos de mais intensa perseguicao que, tendo em

consideracéo as frequéncias de uso dos pigmentos, serd mais provavel ser um dos ultimos.

Quanto ao contexto em que o biombo foi mdb, 0 programa iconografico da
pintura original mostra o conhecimento directo ou indirecto Légenda Aurea

possivelmente por parte do encomendante, e denota um estilo claramente ocidental, ainda
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que de pouca qualidade, enquanto, simultaneamente,&aaigstrutura, a obra envolveu

0 uso de materiais e técnicas de construcdo orientaisjue sugere ter sido pintado o
biombo por um artista europeu no Oriente. Ja a ocultacdo dos simbolos cristdos e
ocidentais, pelas caracteristicas extremamente tadesses repintes, parece ter sido
realizada por alguém com reduzida experiéncia artistica, ao contrario do que sucedeu com
0S repintes quer das cartelas superiores com as quadras, quer das filacteras que encimam as

outras cartelas, que certamente foramzadbs noutra ocasiao.
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7. Metodologia da intervencao

A metodologia que serviu de base para a escolha e discussao dos principios éticos e
pragmaticos da intervencdo, teve por base a metodg@ozpasta poBarbara Appelbaum
e alguns dos conceitos tedriqueconizados pord/ador Mufioz Vifias (APPELBAUM,
2007; Vifias, 2009).

7.1.Cronologia, funcdoe valores associados ao biombo

Os dados recolhidosobre o biombo e as possiveis etapas da su#éwidpor base
a caracterizacao técnica e mategedposta por Appelbaum alguns esclarecimentos do
actual proprietaripou seja,0s aspectos materiais € ndo materguge 0 eracterizam
(Appelbaum 2007:1021). A mesma autora dividem cincoas etapas cronoldgicda vida

de um objecto criacdo, uso original, abandono, cofée@ aquisicao institucional.

Sabemos que® biombo € oriental pela presenca de papel de amalejpapel
(Broussonetia papyrifeda o que o aproxima geograficamente do Oriente, mais
precisamente China e Jap&oé pouco provavel que seja anterior ao sEXilX, ndo
podendo ser, de forma alguma, anterior ao século X\fitir causa da presencaairil da

Prussia

Consideramos que biombo nunca tera sido um objecto museoldgico e que o seu
uso original se relaci@ancom a sua funcdde movel de aparate divisorig até porque
apresentanarcas de uso e desgagtee demonstram a evidéncia de ter sido usado com

essas funcdetendo sidaalvo de diversas intervencdealteracées

Sobre a etapa de abandono do uso original ndo temos qualquer informacao
entant sabese queo biombo passou para a fade colecdo a partir do momento em que
foi adquirido pelo actual proprietarioum leildo,nos primeiros anos do século X>ais
recentemente, em 2014 ,biombo deu entrada no Laboratério de Conservacdo e Restauro
de Pintura do Instituto Politécnico de Tomar, e comecou a ser estudado no ambgealo
projecto final de licenciaturalandese enfoque as folh&e 4.Esse estudo foi retomado
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em 2016 nasmesmas instalacdeaso contexto da dissertacdo, aqui apresen@danto ao
futuro do biombo, salmeos por parte do proprietarigue a obra ir4 integrar o mercado de

arte

Appelbaum fazambémreferéncia aos valores inerentes a cada objecto, ao longo
dasdiferentes etapas, e que ajudam a caractec@ar mais pormenoa cronologia ds
mesmos Os valores inerentes ao biombo, desde o momento da sua criacdo até hoje, ndo
sdo osmesmosNo momento da sua criagc@d@o tinha valor histérico, apenas estético ou
artistico e de usoré¢lacionado com #uncéo), sendo que o biombera sidoconcebido
como um moével de aparato, de indole religiosam uma intencdo possivelmente

catequética ou moralizante, expressa nas pintlassartelas, frases quadras escritas

Apesar de ndo se conhecer o0 seu percutacgnte o qual, naturalmente, foi
adquirindo outros valores (envelhecimento, sentimental, histérico, de uso), sabernos que
biombotinha um conjunto de valores que se alteraram drasticamente no momento em que

Ihe foram acrescentados os repintes, tendo adquirido outros.

No hiato temporal entre os repintes e 0 momento em que € adquirido pelo actual
proprietario, o biombo passou a ser um objecto de cbegnvestigacdo e estudo pois
constitui um documento da formaro a pintura se podia associar a um objecto de uso, no
contexto que o associa &0riente, pelas suas caracteristicas materiais, técnicas e

construtivas, anteriormente mencionadas.

No momento actual podemos atribuir ao biombo valor estético e artistiocodea
investigacdo e estudo, mas, sobretudo, valor histérico, pois a mudanca de paradigma em

gue esteve inserido, teve como repercussao a total anulagéo da intencao religiosa inicial.

7.2.Definicao do estado ideaé metodologia da intervencao

Appelbaum defie 0 chamado estado ideal dos objectos como sendo o estado a que
se pretende chegar no fim da intervengdocom a definicdo do estado ideal que o
conservador ndo so baliza a intervencdo que vai levar a cabo, como define os objectivos e
critérios da mesma. Este estado ideal € definido com base na informacdo obtida sobre o
objecto, nomeadamente os valores hist&@ido objecto, a sua funcéo, as etapas da vida do

mesmo.
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No caso do biombo, e dada a alteracdo da imagem original a que ja nos referimos
anteriormenteha um valor histérico especifico, relacionado com a adi¢cdo dos repintes.
Independentemente dos outr@dores do biombo, o valor histérico € o mais importante no
contexto da definicdo do estado ideal, que € como quem diz, na definicdo da metodologia e
objectivos do tratamento de conservacgéo e restBara. definir a metodologia a seguir, é
necessario avalr os problemas inerentes a dessacralizagdo do biombo que os repintes

causaram.

Tendo em conta a importancia do estado actual e as inerentes implicacdes éticas,
consideramos que o estado ideal do biombo é o actual, com toda a carga histdrica que os
repintes espelham, mas com uma estrutura estéggl perdas de material.

7.3.0s problemas de conservacdo e restauro colocados pela

dessacralizacdo do biombo

Apesar das dimensdes consideraveis do bigeoonultiplicidade de materiais que
o compdene da aplicacdo dpapéis de parede no reverBram osextensogepintes e a
tomada de decisdo, para os manter ou naolegaataram maiproblemas, constituindo a

guestao central na definicdo da metodologia.

Os repintes, em particular os efectuados com o objectivo Wiaoos simbolos
cristdos, colocavam e colocani problemas mais complexos. Se no passado era habitual
a guase automatica decisédo de eliminacdo dos repintes, muito especialmente nas pinturas
de cavalete, com o objectivioilusério T de recuperar a obraiginal e preservar 0 seu

significado, nos tempos mais recentes a situacéo é bem diferente.

Com efeito, &onsiderado que qualquer parte de um objecto, original ou ndo, € uma
legitima parte do mesmo e a decisdo sobre a sua preservacao, ou ndo, nacagepasde
de ser ou nédo original, mas também dos valores que |he sdo atribuidos (Appelbaum,
2007:257258).

Por um lado, os repintes apresentam valor histérico e documental (Calvo, 2003:
189190), fazem parte da historia do biombo, e demonstram a sua retagam contexto
em que esteve inserido, num determinado momento do seu percurso (Goltz e Stoner,

2012:498) e, por outro ladoao contrario do que aconteceu no passado, sobretudo nos
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altimos cinquenta anos do século XX em que tudo o que era repinte eygid@m
(Boersma e Giltaij, 1998:153), como se apenas o original fosse importaata sé o
original importa e tem valor e, nem sempre remover 0s repintes para devolver as pinturas,

0 mais possivel ao seu aspecto original, € o mais importante (Cruz, 2005:41

Neste caso, independentemente do efeito estético que possam ter, e, como qualquer
outra modificacdo de um objecto, sdo parte integrante do bidAdrosso, remowos
significava mutilar a obra, ou seja, uma intrusdo no objecto, alids como qualquer outra
intervencao (Vifias, 2009:52), e na aparéncia ndo era uma intervencdo minima. No entanto,
nao remover os repintes das cartelas hagiograBaasficava manter algo feito de forma
muito tosca que esteticamente prejudica a pintura origia@&hda que esta ndo seja de
elevada qualidade, e esconder o seu significado. Mas, por outro lado, valorizar o
significado da pintura origina@ remover os repintescarretava a perda do significado
histérico e da memoria, registada noesmos da perseguicdo aos cristdos na China
durante os séculos XVIII e XIX.

Figura 49 A - Pormneor de repinte sobre carnacdo; B pormenor do mesmo repinte de A, observando

se a textura e a sobreposicao ao original (fotografia obtida com Dinolita, 230 x)

Se no caso dos papéis do reverso foi admitido que as consequéncias positivas da
intrusdo que conistliu a sua remocao superavam as consequéncias negativas, no caso dos

repintes isso ndo sucedeu. Entre a perturbacdo estética dos repintes das cartelas
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hagiogréficas e o seu significado historico e documental, foi considerado que este era mais
relevante, anferindo especial valor ao biombo. Idénticas razbes levaram a pensar que

também deviam ser mantidas as marcas do vandalismo da figura do algoz.

Importa referir que, muito ajudou a esta tomada de demsfTto destes repintes
nao constituirem um riscapm a conservacao da obPelo contrério, era menos favoravel
o facto de o biombo integrar uma coleccao particular, situacdo em que geralmente séo
menos valorizados o0s critérios historicos e documentais do que nas coleccdes

institucionais.

Quanto aos reptes das cartelas superiores com as quadragas filacteras,

também foi tomada a decisdo de ndo os remover, ainda que com outro argumento.
Aparentemente podia ser evocada a sua manutencdo por coeréncia com a decisdo tomada a
respeito das outras cartelasas essa razao nao foi valorizada uma vez que sao repintes
bem diferentes, qualquer que seja o ponto de vista considerado: estético, material,
cronoldgico ou significAncia histérica. O factor decisivo, que evitou a ponderacdo de
outros critérios, foi o tal desconhecimento, ndo obstante as radiografias e os outros
exames realizados, do que esta por baixo desses repintes e do seu estado de conservacéo,

sendo, por isso, muito arriscado equacionar o seu levantamento.

A solucdo adoptada tem a vantagem dega@drario da resolucdo oposta, nao ser
necessariamente definitiva, ficando aberta a possibilidade de, em qualquer ocasido, com
mais informacdo ou outros critérios, poder ser anulada, ndo condicionando, portanto, o

futuro material da obra.

7.4.Critérios e objectivos da intervencéao

Com base no que foi dito anteriormente, a interveteaoum caracter de restauro,
e ndo apenas conservativo, pois ndo era possivel minimizar os danos sem intervir um
pouco mais a fundo no biombo, como por exenmaleestabilizacaala estrutura, que, tal

como ja referimos, requereu a prévia remogao dos papéis que cobriam o verso.

Apesar de parecer um paradoxo, qualquer intervencdo é destruigdas (V
2009:52) e, o conservadogstaurador v8e, muitas vezes, entre a espada e a par@gua
linha de accéo, pois, independentemente das decisdes que tomar face a uma intervencéo de
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conservagdo e restauro, algum dano advird ao objecto intervencionadod€Wall,
2005:197).

A materialdade do biombo foi respeitada ndo s6 na teoriaca da conservacéo e
restauro, mas também na parte pratica da intervencao;gendidizado materiais estaveis,

compativeis, e reversiveis, de acordo com principios preconizadds.feC.C’,

Tendo em conta outros principios da intervencdo, como oipiondo futuro,
preconizado por Brandi, € importante referir quératamento proposto nédo invalidara
outos, no futur¢Brandi 2006:18).

Por fim, importa referir que, no caso dos biombos e de outros objectos orientais,
existem formas diferentes de intere de conservar os objectos, havendo uma tradicéo
oriental e outragita, ocidental. A tradicdo oriental € a que estd mais documentada, na qual
habitualmentese desmontam os biomhoa excepcdo das camadas superiores que
suportam adecoracao policromad&ifva, 2004b:5% e se substituem por completo os
materiais da estrutura, fazers® a remontagem de acordo com a tradi¢do da producao dos
biombos, em especial os japoeesNos biombos lacadawientais também se utilizam
técnicas especificas para baigdaca em destacamentashimbaridai, e utilizase oki-
urush como preenchimento e adesiyBeyden 1988;6468, McClintock, 2006:1322,

Webh 2000;Silva, 2004858-64).

A tradicdo ocidentataracterizese por intervencbes menos invasivas, de acordo
com a especificidade de cada caso, na qual seématatdos os materiais constituintes do
objecto, sempre que possiv@ilva, 2004b:54) procurandoutilizar outros que sejam
compativeis e estaveisle acordo com algumas teorias do restauro, a que ja fizemos

referéncia

Em muita da bibliografia consultada, nomeadamente sobre intervencbes de
biombos de varios tipos (papel, laca, madeira), o que seetgado fazeé assumir um
compromisso entre as duas tradicGasma abordagem multiculturéHatchfield et al.
2016:117123; Silva, 2004b:54; Silva, 2004a: 58pnforme o objecto em tratamentmma
vez que as técnicas orientais também podem trazer vantagens, como a utilizagdo do

shimbari dai e do ki urushi dado que existem wperficies lacadas que foram ja téo

8 European Confederation of ConservaRestore's Organizations
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intervencionada$o passadajue repelem a maior parte dadesivos testadosSi{va,
2004a59-60)

A tradicdo oriental apresenta solucbes muito especificas pprasarvacaale
biombos e outros objectos, nomeadamente os rolos pintedeaspenderalgumasdas

quais daremos conta no capitulo da preservagéo

A intervencao que pragemogara o biombo é balizada pela tradigdo ocidental, no
entanto,0 sistema de ligacédo sugerido para eventualmattar a unir o biombo, tem por
base a tradicdo orientakndosido feito com base no quse observa e assume como

primitivo nos biombos chinesesima dobradica de espigao e argola.

Com base em tudo o que anteriormente foi dito neste capitilobjectivos da

intervencdo passaram por:

. Consolidacdoe fixacdodas camadas em destacamentaonsolidacdo pontual
da camada de preparacao; fixacdo pontual do owta eamada pictorica em risco de
destacamento.

. Remocéao do papel de parede do versm seu acondicionamento para memoria

futura e, eventualmente, tratamentdutoiro, de acordo com a vontade do proprietario.

. Tratamento da estrutura/suporte possibilitando a sua estabilizacdo enquanto
suporte das camadas cromatidasmocao de pregos; limpeza da superficie (remocédo dos
vestigios de adesivo resultantes da cotagta tela e do papel no verso) de forma a
uniformizar a superficie nas seis folhas. Revisdo dos restauros anteriores, com eventual
remocao dos que estejam a causar pressao ou deformacédo na madeira original da estrutura
(madeiras coladas nos topos dos pajn@assas colocadas nas unides entre tdbuas e em
algumas zonas de encaixe fragilizado). Refor¢o, colagem e preenchimentos das unides das
tabuas, do encabeco e das zonas de aresta inferierapmsentem, perda de madeira, dos

orificios deixados pelos @gos Imunizacao, se necessaria.

. Limpeza do reverso:limpeza geral com remocéao de poeiras, manchas de ceras e
escorréncias, tentando atenuar as manchas e pingos escuros da zona inferior de cada folha.
Limpeza dos elementos em relevo douradBsetentb-se fazer uma limpeza que
uniformize a superficie, tendo em conta que cada folha pertence ao conjunto formado pelas

6, e que qualquer accao tera de ser feita de forma igual, no todo.
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. Nado remocao dos repintes do interior das cartelagporque fazem parte da
histéria do objecto; desconhecimento absoluto sobre o que se encontra por baixo dos
repintes. Pretemdse apenas fazer uma limpeza geral, com remocéo de poeiras, detritos e

pequenas manchas.

. Preenchimento das lacunas ao nivel da camada preparatoripara unificar a
leitura do biombo, reconstituindeolumetricamente a decoragdo deevo em falta,

preenchendo lacunas; nivelamento.

. Reintegracdo cromatica(diferenciada tanto quanto possivébrande perda de
material em &reas douradas, intencdo dézatinguarelas com micas aglutinadas e/ou
micasdouradasaglutinadas em verniz de retoque, para obter o efeito do brilho do ouro,
gue nem sempre se consegue s6 com a utilizacdo de aguarelas comuns. As lacunas do
fundo vermelho, serdo reintegradas o maism@licamente possivel, para ndao perturbarem
a leitura da obra. No verspretendb-sereintegrarcromaticamente os preenchimentis
reforco da estrutura, aplicangmpel japonésm tiras, sobre as unides das tabuas, na
vertical, respeitando a técnica deeencado originaltonalizando o papel antes da sua

aplicacdo Reintegracao escolhida tem em conta a vontade do proprietario.

. Exposicdo do biombo:medidas para exposi¢cdo do biombemontado ou em
painéis avulsos, na perspectiva de proporcionar uma hadieup preservacao da obra.

O biombo poderado ser remontado, no entantie, acordo com o observado na
bibliografia especifica sobtdombos orientais, em especial chineses (Petisca, ZBI6;
Webb, 2008:222 Silva, 2004a:4%, conceberanse umas dobrdicas prototipo, cuja
montagem é simples e permite unir e desunir as folhas do biombo rapidamente, sem
exercer forca na estrutura, pois funcionam com um sistemesglgdoe argola, que é
aparafusado directamente as laterais das folhas (ndo necessitelfazars na madeira).
O protétipo darigura50 foi mandado fazer pelo proprietargnb nossa orientaca® apos
pesquisa do tipo de unidesigentes em biombos semelhantes, como ilustram as imagens
A, B e C daFigura51
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Figura 50 Protétipo de dobradicas para o biombgconcebido com base nas dobradicas da figura

seguinte

Fig. 5

Sistema de pino e argola que
permite colocar os biombos
em semi-circulo. O sistema
usado na maioria dos biom-
bos em estudo € similar ao
aqui representado.

A B

Figura 51 A - exemplo de dobradi¢ca com pino e argola, sugerido por M. Jodo Petisca (Fonte: Petisca,
2008, p.75); B- dobradi¢ca de biombo chinés lacado (Fonte: Webb, 2008.214); G Dobradicas
sugeridas por Marianne Webb (fonte: Webb, 2008, p.222).

O biombo também podera ser fixo a parede através de um suporte em fornea de L
poderd ainda crisseuma base de sustentacdo pestendo assentar directamente no chao
(Hare, 2006:76)
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8. Tratamento do Biombo

Antes de iniciar a intervencdo foi fundamental realizar testes de resisténcia a
camada de superficie (pigmentos, aglutinantes, folha de ouro, areas de repinte). Os testes
consistiram ngassagem de um cotonete humedecido em agua desionizada ou white spirit
para verificar a resisténcia aos materiais no respectivo solf@atiela6). Esta accao teve
como objectivo determinar, a partida, o tipo de materiais e produtos a utilizar em testes
mais especificos, como por exemplo os testes de adesividade (aquosos ou nao) e os testes

de solventes a usar em cada area, na fase de limpeza (Ramédn, 2Q61)248

Pdos testes realizados percelsique as zonas douradas eram sensiveis arigua
entantg a cor vermelha do fundo e dos elementos decorativos aplicados sobre esta eram
resistentes aguadesionizada e aohite spirit.

No interior das cartelas, verificese que algumas tintas resistiam pouco a agua, e,
em menor grau, também ao white spirit, homeadamertastanheescuro e o verde
escuro No entanto, o teste nédo foi inteiramente conclusivo, uma vez que a mesma cor, em
zonas diferentes, ora se mostravastesite aos solventes do teste, ora ndo, o que nos levou
a ponderar a existéncia de repintes com tintas diferentes ou a alteracdo dessas mesmas
tintas de forma nao uniforn{¥illarquide, 2005:7577; Ortiz, 2012:176)

8.1.Consolidacdo da camada de preparagcaofixacao do ouro

Os elementos decorativos lisos e em relevo, cobertos com folha de ouro,
apresentavam um numero elevado de lacunas, de pequena dimessévam em risco de
destacamento pois estavam levantados da camada policroma. Um dos factordagara es
perdas e quebras de material era a pulveruléncia da camada de preparacéo e das massas dos
relevos, causadas pela perda de coesao do ligante. Com base nesta observacase decidiu
que a consolidacdda camada de preparacéeria o primeiro tratamentoedectuar, sob
pena de se perder mais material durante o manuseamento inerente ao tratamento do

biombo, uma vez que a pulveruléncia dessa camada coloca em risco todas as camadas
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aplicadas sobre a mesma. Essa consolidacdo antecedeu a fixagdo do ouro, quea vez
ndo se pode fixar uma camada sobre outra que ndo esteja estavel, além de que a presséo
gue € necessario exercer para fixar a folha de ouro faria colapsar as camadas subjacentes se

estas nao fossem previamente consolidadas.

Para a seleccédo dmnsoldanterealizouse um teste de adesividade com cola de
coelho a 1:18 em &gua desionizddama concentracdo reduzida a que corresponde uma
solucéo fluida que facilita a impregnac@ogmovendo a consolidacdo das particulas em
desagregacadFigura 52), preenchendo 0s espacos vazios, restituindo a resisténcia
mecanica (Ramoén, 2007:23Bste teste revelese muito satisfatorio, uma vez que, depois
de seca, a camada de paeacao da zona de teste ndo apresentava sinais da pulveruléncia
qgue tinha. Face a estes resultadgapwse por este adesivama vez que, é também,
muito estavel e ndimvalida um tratamento futuro com outros materiais, pois ndo os repele
(Ramaon, 2007:26-238)

Figura 52 Aplicacédo de consolidante na camada de preparacdo pulverulenta

Pontualmente, em zonas mais degradadas, numa segunda aplicacdo foi usada a

diluicdo de 1:13 para aumentar o poder consolidante.

De acordo conws testes iniciais, percebemos que o adesivo para a fixacdo do ouro
nao poderia ser aquoso, pois a agua solubilizava o mordente e promovia 0 amolecimento
da unido da folha de ouro. Deste modo, foram testados alguns adesivos ndo aquosos. Foi
testada uma satdo em etanol de um éter de celulose (Kluc® & 2 %, tendese

verificado que apds uma aplicagdo ndo provocava qualquer alteracdo perceptivel na folha
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de ouro, tal como pretendido, mas, por outro lado, mas ndo promovia a fixagao pretendida.
Preparotse entdo uma solugdo com concentracdo de 4%, mas que também se mostrou
pouco satisfatéria, uma vez que a fixacdo dos fragmentos da folha de ouro da area testada,
gue se econtravam levantados, ocorreu, maioritariamente, na base desses fragmentos sem
os fixarcompletamente. Quando se insistiu com um cotonete, para baixar os fragmentos,
estes ndo ficaram planificados e quebrasgrem particulas mais pequenas. Ou seja, a
maior parte da folha de ouro ndo ficava baixada totalmente, continuando assim a estar
suscefivel a uma quebra, ao minimo toque. Sendo o Klu&ehé&uficiente para promover

a planificacdo das particulas levantadasde sendo possivel uda com concentrago

maior (pois asuaelevada viscosidade impediria a penetractm testado de seguidaru
etilenoacetato de vinilo (Beva 371 a 15% em white spirit (de acordo com as
recomendacOes do fabricante). Tragade um adesivo termoplastico que, tal como o
Klucel G®, ndo mancha as superficies douradas nem cria filme sobmesasas (Calvo,
2003:39) Além do maior poder adesivo e fluidez, relativamente ao Klu€ebGacto de

ser um adesivo termoplastico, cuja activacdo é promovida através de calor, era previsivel
gque ao utilizasse a espatula quente ocorresse a nivelacdo dos fragmentos de ouro

leventados, ficando a superficie planificadiglras3).

Figura 53 Esquema representando o nivelamento e fixac&o obtidas com o uso da espéatula quente ao

activar o adesivo Beva 37%8em zonas cobertas com folha de ouro
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Figura 54 A - superficie do ouro antes da fixacao e planidacao; B- activacdo do adesivo com espatula

guente; C- superficie do ouro depois da fixagdo e planificacao

Os testes realizados, porém, ndo tiveram os resultados esperados pois alguns dos
fragmentos planificados com calor voltavam a levasgarainda ge menos do que
inicialmente. Por isso, fizerase novos testes aumentando a concentracdo do adesivo de
15 para 20 %. Os resultados foram melhores, mas, ainda sem promover a fixacao
necessaria. Verificoge no entanto que uma segunda aplicacdo com a t@gdnde 20
% ja permitia resolver satisfatoriamente o problema e assim,-eptpala fixacdo do ouro

com duas aplicacdes de Beva 37dm white spirit, a 20 %.

8.2. Tratamento da estrutura/suporte

Antes da remocdo dos papéis do versadtal para o tratamea estrutural do
biombo - fizeramse alguns testes de fixacdo das camadas crométicas dos mesmos, uma
vez que havia ja destacamento de material em algumas zonas. Tagaalguns dos
adesivos mais utilizados na conservagéo e restauro de documentos ggarcodo criam
filme nem mancham os papéis: um adesivo de metilcelulose (Tylose 300 % em
agua desionizada, Klucel®G 4 % em etanol Beva 37f a 15 %em white spirit este
altimo, activado com esjiula quente depois de evaporado o solvente. Aplicaeaws

adesivos em diversas areas do papel onde havia maior destacamento das camadas de cor
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mas, depois de os solventes evaporarem e de se fazer a for¢ca necesséria para se retirar o
papel, concluitse qie nenhum fixava suficientemente as camadas de cor ou, quando isso
acontecia, fixava também o papel ao suporte de madeira, dificultando a pretendida
remocao deste. Nao se tendo encontrado um adesivo adequado, e como objectivo principal
era a remocdo dos péis, fezse a remocdo destes sem qualquer fixacdo da camada

cromatica, ainda que com o risco de ocorréncia de alguns destacamentos

A remocdao ds pageis foi efectuada@om o auxilio de espatulas de bambu, tendo
saido quase por inteiro o conjunto formadmpdtés papéis de parede colados sobre uma
tela. Em algumas zonas de rasgdo a remocdo foi mais dificil, dada a fragilidade, mas,
dentro do possivel, consegtsa remover bem os papéis e com perda relativamente

reduzida da camada cromatica.

Figura 55 Teste de fixacdo das camadas de tinta dos papéis do verso: gormenor do revestimento a
destacar; B- pormenor de aplicacéo da Tylose MH30%) C - teste a capacidade de fixacdo do adesivo,

depois de seco.

Figura 56 A - pormenor da remogédo gradual dos papéis, com espatula de bambu: Bormenor do

conjunto dos papéis depois de descolados do verso.
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Depois de removidas, as folhas de papel foram etiquetadas e acondicionadas,
sobrepondese osseis conjuntos de papéis colocados entre folhas de papel de seda com 22
g/m? acid free(pH 7.0). Por fim enrolaramse num rolo largo feito com cartaoid freede
350 g/nt e cobriuse o rolo final com mais papel de seda, fixo com fita de algodao.

Ficaram asim acondicionados até futuro tratamento.

Uma vez desimpedido o acesso a estrutura das folhas do biomis® ohécio ao
seu tratamento. Por serem as folhas com maiores problemas estruturais;seiociou

tratamento das folhas 3 e 5.

O biombo ndo aprestava qualquer tipo de ataque bioldgico, a excepcdo de uma
das madeiras acrescentadas num restauro antigo, na aresta inferior direita da folha 5, que
apresentava orificios de saida de insecto xiléfago, embora muito poucos. Esse acrescento
de madeira estavem bom estado e sem problemas de fixac&do pelo que foi mantido, tendo
apenas sido injectado um liquido imunizador a base de permetrina, 6leos minerais e

destilados de petréleo (Cuprifijl

Os pregos foram removidos no verso, nas zonas de aresta e eagfesvestigios

de oxidacao foram eliminados.

Figura 57 Pormenor da remocé&o dos pregos do verso

Devido a retraccdo da madeira, as unides entre tabuas apresentavam alguma perda
das argilas que as preenchjardas tiras de papel de amoreira que as cobriam, pelo que

foram preenchidas de forma a estabilizar e dar resisténcia ao suporte.
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Inicialmente ainda se colocou a hipétese de colocar caudas de andorinha como
reforco das ligacdes, um procedimento muitoaado em tratamentos de conservacao e
restauro de pintura sobre madeira (Ramoén, 20072296 Knut, 1999:553), ou de
utilizar chapas de metal aparafusadas entre as unifes (permitiriam as movimentacdes
naturais da madeira), mas acabou parosesiderar ge nenhuma das hipéteses era viavel.

As caudas de andorinha ndo se podiam executar dada a curta espessura da madeira do
biombo, além de que seria necessario desbastar a madeira original num numeroso nimero
de zonas (uma vez que seriam precisas varias cdedasdorinha por folha). Quanto as
chapas metdlicas, uma vez que a madeira é branda, os parafusos néo ficariam
suficientemente fixos e, a breve prazo, ndo assegurariam a fixagdo necessaria das chapas

metalicas.

Por isso, como referido, optae pelo preeshimento dos espacos vazios nas
juncdes. Nesse sentido, foram feitos testes com a utilizacdo de papel japohésetato
de vinilo) (PVA) diluido, em sucessivasamadasplicadas, apds secagecom as fibras
cruzadasO PVA é um adesivo polivinilico eslhido pela sua compatibilidade com a
madeira, bom poder de molhagem e de adesividade, aliado a transparéncia depois de seco e
a sua estabilidade fisica e quimica (Horie, 201614B). O uso de papel japonés e PVA
estd documentado em diversos tratamedésonservacéo e restauro, quer de mobiliario

orientaf, quer de outras obras (Chao, 2016:158).

Apesar dos resultados satisfatorios, percebemos que seriam necessarios mais testes
para se poder utilizar, com mais certeza, este procedimento, em taobwm paferindo a

sua resisténcia mecanica numa obra com estas dimensdes.

Por isso também foi experimentado o uso de madeira de balsa colada com PVA. A
madeira de balsa € branda, leve, estavel e compativel com outras madeiras pois ndo exerce
tensdo contrda as estruturas originais (Ordofiez et al, 20021%8E), e tem utilizacdo
amplamente conhecida no preenchimento de estruturas/suportes de madeira policromada
(Horns, 1998:29B01) e de mobiliario em geral. O teste efectuado mostrou que

° Exemplo desta utilizagdo esta documentado nos processos AP/95 e C/12 do arquivo de Mobiliario
da Biblioteca do Laboratorio José de Figueiredion bat e uma chavena pertencentes a colec¢do do Museu
Nacional de Arte Antiga que, devido ao restauro, puderam integrar uma exposi¢do temporaria recente (o0 bau)

e a coleccao permanente (a chavena).
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possibilitava o petendido reforco da estrutura/suporte do biombo e a manutencdo da

flexibilidade das folhas, com a vantagem de n&o acrescentar peso significativo.

Optouse entéo pela utilizacdo da balsa, cujos resultados nos testes séo igualmente

bons, além de ser um magilargamente testado (Horns, 1998:2311).

Figura 58 Nivelamento do preenchimento com balsa com um forméo

As zonas de unidentre tdbuas dafolhas 3 e 5 foram entéo preenchidas com balsa.
Nas lacunas das arestas inferiatas folhas 3 e 5 foram removidas as colas antigas e, com
um forméo, endireitararee 0s angulos, pafxeencherssas lacunasom uma madeira
mais dura do que a balsa (casquinha) devido a ser uma zona em contacto directo com o
ché@o e, portanto, sujeita a imastress. A madeira foi cortada com a direccdo do veio
coincidente com a dire¢do do veio da madeira original. Ficou ligeiramente abaixo do nivel
da superficie policromada uma vez que é para ser preenchida e reintegrada

cromaticamente.

A

Figura 59 A - pormenor da lacuna da estrutura/suporte antes do preenchimento; Bpormenor do

preenchimento da lacuna estrutura/suporte com madeira
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Apéds o preenchimento das juntas com madeéfarcararmse algumas das ligacdes

com recurs@ cavilhagde bambu

No caso da folha 3, na zona superior esquerda, a tabua da extremidade apresentava
se solta e as colas e massas que outrora colmataram a fractura das cavilhas estavam em
mau estado. Estas zonas foram limpas destes materiais jéfeieone, com uma broca
comprida, procedese a furacaala ilhargada tabua solta e, numa extensdo de uns 5 cm,
da tdbua adjacente. Foram entdo colocadas as cavilhas de bambu feitas a medida,
previamente pinceladas com PVA. Para haver uma boa colagernarnsevimentacdes
do suporte, este foi apertado com duas fitas de aperto no sentido da largura (para equilibrar
a forca exercida) e, com a folha do biombo na horizontal, coloesgaamiguns pesos para

manter a tdbua recéamlada, nivelada.

Figura 60 Pormenor da fractura da aresta superior da folha 5: A- estado inicial; B- durante a
remocédo das massas e adesivos envelhecidos;g@rmenor do verso depois de limpa unido das

tabuas; D- a fractura em fase de nivelamentaos preenchimentos ao nivel da camada preparatéria

O mesmo procedimento foi efectuado na folha 5, na zona da aresta inferior, do lado

direito, uma vez que nessa area a tabua exterior estava muito fragilizada, quase solta.
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A

Figura 61 A - pormenor da furacdo para colocar as cavilhas de refor¢co; BAperto das colagens

Figura 62 Pormenor das cavilhas durante a secagem do adesivo: Borte com serra japonesa

Depois dos preenchimentos do verso da estrutura, premdialicar tiras de papel
japonés (tonalizado ou nao), no sentido do comprimento, sobre as unides entre tabuas, tal
como sucedia originalmeniger cajtulo 5.1), de forma a uniformizar a supercdo
biombo. No entanto, considerge que isso s6 sera feito depois de todas as folhas terem a

estrutura estabilizada, para se garantir que essa aplicacdo € executada de igual forma em
todas as folhas.

Por fim, obturaranse osorificios dos preggsdas dbradicas e das novas cavilhas

com uma pasta de celulose N preparada com agua desionizada e gotas de PVA e
nivelaramse estes preenchimentos.
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8.3.Limpeza

A limpeza é das operacfes mais importantes e delicadas numa intervencdo de
conservagao e restaurpgis tudo o que € removido ndo pode voltar a ser adicionado,
sendo, portanto, irreversivel. Na limpeza estdo envolvidos diversos principios de ordem
tedrica (aos quaig nos referimosnteriormentgassim como fisicos e quimicos, ligados
ao uso de solvees, e de ordem estética, baseados ndo so a sensibilidade do conservador

restaurador como na cultura da sociedade em que este estibifRarnon, 2007:247).

Antes de inicia este tratamento, foi necessario realizar testes de solubilidade da
sujidade, tend sido seguido o protocolo de limpeza do Institut Royal du Patrimoine
Artistique (IRPA) Qrtiz, 2012:185192), tendo em conta a boa resisténcia dos pigmentos a
agua desionizaddl ébelab), os solventes disponiveis e a experiéncia propria. Os testes
foram efectuados na frente do biombo em zonas onde existiam quer poeiras e detritos
varios, soltos, quer sujidade agregada na superficie pictérica como pingos e manchas

escuas, existentes, sobretudo, na zona inferior do biombo.

Para o fundo vermelhoa cor com maior presenca na superficie do biongbagua
desionizada pura ou com gotas de surfactante (T®emoistrou uma boa solubilidade da
sujidade nas zonas em que néxistiam manchas nem escorréncias. No entanto, as
manchas escuras ndo foram removidas pelo que se testaram novas misturas de solventes
utilizados na remocéo de vernizes resino3@b¢la7). Concluiuse que eramamistura
1:1 de tolueno e isopropanol pois outras mistum&ntualmente nis eficazes s
provocavam a descoloracdo das manchas e ndo removiam mais sujidade. Por estas razdes,

esta foi a mistura adoptadar@a limpeza destas manchas.

De seguida, experimentae a limpeza da barra verde inferior, que se apresentava
escurecida, com aspecto engordurado. Apesar de se pretender fazer uma limpeza
superficial, as misturas de solventes com melhores resultados &wramormalmente
utilizadas na eliminacdo de vernizes resinos@octano e isopropanol 1:1 e tolueno e
isopropanol 1:1. A hipétese de um solvente mais fraco considerayue ndo era
adequada, sendo preferivel a utilizacdo de um solvente mais forte maiompoder de
remocdo de sujidade desde que nado exija tantas passagens de cotonete nem promova

excessiva humidificagdo da camada policroAshley-Smith, 198718-21).
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Figura 63 Pormenor da limpeza da barra verde inferior

Na barra verde superior, de acordo com os testes efectuados, o white spirit puro ou

com gotas d&eepof, foi utilizado para fazer a limpeza superficial.

No interior das cartelas centrais e inferiores, onde existia a maioria dos repintes,
pretendiase apaas uma limpeza superficial, tal como nos outros motivos, ndo se
procedendo a remocao dos repintes, como ja foi discutido anteriormente. Como tal, essas
areas foram apenas limpas com &gua desionizada e white spirit, alternando um solvente
com 0 outro nasanas em que, nos testes iniciais, se tinha observado pouca resisténcia dos
pigmentos- castanheescuro e verdescuro. Apesar destas dificuldades, estas cartelas das

folhas 3 e 5 foram limpas.

Figura 64 Pormenor da limpeza supericial da cartela inferior da folha 5

Nas cartelas superiores, sobretudo onde estdo as quadras e as aves, foi usado o
white spirit puro ou com gotas de surfactante (Tédpoéra remover algumas manchas

84



Estudo e tratamento de um biombo oriental em madeira policromada

ligeiras. Verificouse que a agua desionizestdubilizava a tinta azul com que as quadras
foram pintadas, apesar de néao solubilizar a tinta branca da cor do fundo.

Nas filacteras, a agua revelea eficaz na limpeza pelo que foi o solvente utilizado

para estas areas.

Nas zonas douradas, uma vez gwehite spirit foi 0 solvente veiculo do adesivo da
fixacdo do ouro, seria contraproducente o seu uso, pelo que se efectuou a limpeza com
isoctano e isopropanol 1:1, a excepcdo das zonas mais escuras, em que se utilizou tolueno
com isopropanol 1:1, tentamdiniformizar as diferencas entre as zonas mais escuras e mais

claras do ouro.

De seguida efectuese a limpeza do vers&emoverarrse as poeiras superficiais
com um trincha larga e maatalguns vestigios de fios da tela foram removidos com o
auxilio dobisturi. Como ainda néo tinha sido testada a resisténcia dos pigmessias n
face por inicialmenteesta coberta com pais, comecou por se realizar essestes.
Verificou-se que avhite spiritdeixava manchadepois de evaporar, couma espécie de
linha de mar mas que, por outro aldo, a cor do fundo resistia bem a agua, condaindo

portanto que se podia utilizar solventes aquosos.

Figura 65A e B- pormenor do amolecimento de adesivos e restos de papel, e remog@eéanica dos

mesmos; C- remocao de restos de papel e tela do verso que ficaram agarrados a superficie

Como tal, iniciouse o teste de solubilidade da sujidaBabgla7). A agua removeu
as manchas de adesivo e restos de papéis, sem contudo, remover a cor vermelha ou
amolecer o papel por baixo dessa tinta, pelo que foi o solvente escolhido para esta limpeza.
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Porém, observese que apods a limpeza, enquanto estava aimdgoucohumedecidaa
superficietornavase ligeiramente pegajosa, efeito que desaparecia apods total secagem da
agua.Provavelmenteo fenbmeno devee ao usale goma ardbicaomo aglutinante da

tinta vermelha do verso.

Pontualmente, foi necessario fazer uma limpeza mecénica com bisturi,
nomeadamente em zonas de sujidade concrecionada ou dejectos de insectos. Também de
forma mecénica, removerase massas acastanhadas bem cordouoalo resultantede
restauros anterioreque ndo estaam em bom estado e egémn aplicadas em areas
superiores as das lacunas que tentavam disfafsaas zonas foram depois limpas e

desengorduradas com etanol, uma vez que iam ser preenchidas.

Figura 66 Remogdo mecanica de sujidade agregada a superficie pictérica

Figura 67 A - Pormenor da remo¢do mecénica restauros antigo; Bpormenor do tamanho da lacuna,

bem mais pequena do que o preenchimento que tinha sidotéei
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8.4.Preenchimento das lacunas ao nivel da camada preparatoria

Para os preenchimentos ao nivel da camada de preparacéo, -s8linma pasta
sintética, branca, muito utilizada em conservacao e restauro, estavel, de secagem répida, e
ndo téxica (Modostft), que permite criar texturas e relevos, de forma a mimetizar o

original, quando necessario (LOpez et 2008113-114).

Os elementos decorativos em relevo que estavam em falta foram reconstituidos

volumetricamente e alguns chegaram a ser nivelados.

O preechimento ao nivel da superficie ndo foi ainda concluido.

Figura 68 Pormenor da diferenga entre a folha 5 que foi intervencionada e a folha 1, a qual so se

consolidou a camada de preparacéo e fixou 0 ouro em destacamento

8.5.Pontoda situacéo a respeitaa intervencéo

A intervencdo ndo ficou concluidppis o tratamento da estrutura/suporte s6 se

realizou nas folhas 3 e 5, as que apresentavam mais danos na estrutura.

Relativamente a consolidacéo e fixacdo das camadas preparatddasuro, esta
accao foi efectuada em todas as folhas, por ser importante estabilizar todos esses materiais,

evitando o seu destacamento e perda.

A limpeza superficial foi feita em quase émdas as folhas, mas nao totalmente. As
folhas 3 e 5 ficaram limgs. Das restantes, foi limpo o fundo vermelho uma vez, a
excepcao da folha 1. Apesar de ser uma limpeza superficial, serd necessario limpar a
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superficie vermelha novamente, em algumas zonas mais sujas, bem como limpar o interior

das cartelas e filacterase restantes areas de outros motivos.

As restantes folhas (1, 2, 4 e 6) terdo de ser intervencionadas de acordo com 0s
procedimentos seguidos nas folhas 3 e 5, de acordo com a proposta de tratamento

formulada.

O preenchimento e nivelamento das lacunasfaéam concluidos nas folhas 3 e 5
e ndo foram iniciados nas restantes. Portanto sera necessario terminar essa operacao e,
depois, proceder a reintegracdo cromatica e, se necessario, a aplicacdo de camada de

proteccdo em todas as folhas.

Esse trabalho iréer concluido j& fora do ambito da Dissertacao.
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Figura 69 A - aspecto geral da folha 3 na fase dos preenchimentos da camada preparatoria; &pecto

geral da folha 5 na fase dos preenchimentos da camada preparatéria
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9. Bases orientadoras para a preservacao do

biombo

Existem algumagparticularidadeso que diz respeitosua preservacao.

Antes de mais, importeeferir que desconhecemos local para onde o biombo ira
depos de terminada a intervencgdo. Podera ir para oja ou uma leiloeirauma primeira
fase edurante um periio de tempancerto. Para salvaguardar a integridade do objecto,

sera entregue ao proprietario um documento asmecomendacdes aqui mencionadas

Existem condicionantes gerais e especificas para a preservacdo do [Gomioo.
condcionantesgerais entendemps bom estado do edificio que vai albergar o biombo,
com um telhaddoem isolado, que impeca infiltracbes de agua na estrutura do edificio ou
variacfes térmicas bruscas; com boas portas e janelas, também devidamente isoladas.
Outro aspecto muito importante € o da seguranca do edifi@iobém relacionado com o
bom estado d#e e dos seusomponentg, em que se recomenda a utilizacdo de sistemas
de alarme e vigilancia, bem como detectores de fumo e extintores estrategicamente
colocados. E importante referir que a maioria das recomendacées acima descritas carecem

de cuidada mautencéo, bem como de limpeza regular.

Relativamente as condicionantes especificas para preservar o biombo, é muito
importante ter em contgue o biombo é um movel compdsito, composto por uma

multiplicidade de materig, e que tem dimensdes e peso conamiss.

A madeira do suport& um magrial higroscopico e como tal, permanezm
continuo equilibriode humidadecom o ambiente a sua volta, através de fendbmenos de
adsorcao e dassorcdo de agua, o que faz com que a madeira retrage @xpanda
(Monfardini, 2009:488). A humidade relativa a temperatura estéo interligadas e sédo os
dois factores fundamentais para manter condicdes ambientais favoraveis a preservagédo do

biombo.

A decoracdo policroma do biombo taénbpode degradase por causa da

natural que incida na sua superfjaiena vez queas tintas sdo materiais particularmente
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sensiveis a luz (Calvo, 2003:119), em especial se forem utilizados pigmentos de origem
animal ou vegetalA luz natural e a radiagdo ultravioleta sdo muito agrasspara a
maioria dos materiais, uma vez que 0s seus danos sédo nefastessiveis e, pior que

isso, sdo cumulativw (Camacho, 2007:58Casanovas e Roméao, 2001:22) continua
exposicdo aos raios ultravioletaausa:alteracfes fotoquimicas, que levam a quebras

molecularesenvelhecimente degradacados materiais

A poluicdo € um outro factor que pode também contribuir para a degradacdo do
biombo,uma vez que os peentes(compostos gasosos de enxofre, peroxidogjcodas
(p0O), 6xidos de azoto, vapor de agua e diversos tipos de a@dosntrarem em contacto
com a superficie do biombo, aceleram a sua degradpo® vaese alterando
gradualmenteO tipo de poluente causard um dano maior no biombo, quanto meiar fo
sua concentracdo e quanto mais este tiver exposto a valores desequilibrados de luz,

humidade relativa e temperatura.

E importante que se fagca um controlo biolégico regular ao biombogpelar o
desenvolvimentale qualquer organismo nocivecomo pa@ exemplo insectos xiléfagos
fungos, uma vez que biombo se encontidirectamente em conticcom o chdolmporta
também que osalores de humidade relativa e temperatseg@am equilibradgspois o
excesso de humidade e calor, por exemplo, propiciandigies favoraveis para o

desenvolvimento de fungos.

A titulo de exemplo, no caso de um biombo encostado a uma parede ou colocado
por trasde um sofa (contra uma pareda)impeza regular devera incluir o afastamento do
biombo da parede, para limpeza esidfeccao perfeitas do chdo, bem como se devera
verificar se existem teias de aranha ou alteracbes na parede e que possam estar a

influenciar o estado de conservacao do biombo.

Tal como ja referimos anteriormente, a tradicdo oriental apresenta solucdes mui
especificas para a preservacao de biombos, nomeadanseragExposicapmanuseamento

e acondicionamento

Expbr um biombo requer atencdo a todos os parametros ja referidos mas, €
necessaria especial atencdoodicdo em qué colocadotendo em conta sua estrutura e
a sua alturaPreferencialmente, lbiombo devera sexpostointeiro, com as folhas ligadas

entre si, quilibrada, sem haver zonas que exercam maior pressao ou forca e que
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provoquem encurvamentos ou outras alteragbes da madewrsgulo @ abertura entre as
folhas deverd ser equilibradedo sendalemasiado abertpois pode causar instabilidade

ao biombonhem demasiado fechadpois perdese aleiturada composicao. A abertura de

90 © entre as folhas € a recomendada para uma correctaag@sedo biombo. Importa
referir que abrir um biombo totalmente pode quebrar as ligacdes entre folhas, pois a maior
parte dos biombos néo foi concebido paragahdo que, a Unica forma de o expbr aberto
totalmente é encostado a uma parede, preso atest@sade uns suportes proprios para
esse efeito (Hare, 2006: ;7®eyden, 1988:66 No caso do biombo em estudo, este
encontrase ja separado, podendo ser exposto desta forma, tal como ja referimos
anteriormentedagtulo 7.4).

A forma como o biombo deveisacondicionado quando ndo estiver a ser exposto
também é importantéda que ter em atencédo a dimenséo do biombo e o facto de ter uma
superficie fragil devido aos relevos. E necessario ndo danificar esses relevos, ndo causar,
de forma alguma, o seu esmagato, bem como € necesséario assegurar um equilibrio
perfeito de todos os painéis (isto, se estiverem unidos por dobradicas) para que nao existam
zonas de maior pressédo ou forca do que outras, assegurando adsibilidagte fisica e
mecanica da estrutusaiporte.O biombo pdera ser fechaddicando as folhas recolhidas
mas, deverdo ser tidos os cuidados necessarios para evitar 0 esmagamento da superficie ja
referido e deveréo ser colocados uns apoios para que o biombo ndo esteja diretamente em
contacto om o chaa(Silva, 2004b:67)Além disso, € importante cobrir o biombo para o
proteger do po, utilizando reiais respiravei, que nao retenham a humidada.tradicao
oriental, € normal utilizarerse sacos de tecido de algodao feito a medida do biombo que
se vai armazenar, sendo que o tecido cria uma barreira contra poeiras, insectos (Hare,
2006:8283), atandese o biombo com duas voltas de fita de algoddo, sem exercer muita
pressédo, para fixar a posi¢cdo do biombo, ndo criando desnivelamentos ou modesentac
indesejadas (Hare, 2006:83).

Para manusear e movimentar um biombo, é necesséricléeehagarrdo apenas
pelas ilhargagendo una base para ajudar a deslocap#eferencialmente com rodas, para

evitar que haja atrito, e eventuais desequilgbrio
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Tabela 2 Tabela resumo das recomendac@es para a correcta preservacdo do biombo

Factores Recomendactes

. tentar manter temperaturas constantes
. evitarabrir janelas em demasia, ou ter o aquecimento no maxin
(para evitar ciclos repetidos de expansao e contrac¢ao dos

materiais)
Humidade relativa | . utilizacdo de desumidificadores para diminuir a humidade do af
e . instalacédo de equipamento de ar condicionado para controlar a

Temperatura temperatura
. valores ideais de humidade relativa: 50 a 60 %
. valores ideais de temperatura: entre 19 a 20 graus

. utilizacdo de persianas, estores, telas ou cortinas em jgcammas
Luz janelas
. aplicacéo de filtros de ultravioleta nas janelas

. manter janelas e portas fechadas, calafetadas

. limpar e renovar os filtros do ar condicionado com regularidade
Poluicédo instalar filtros especiais para poluentes

. utilizar materiais de construcéo e de decoragdo inertes possive
(que nao libertem, ele préprios, poluentes)

. limpeza regular.

. limpeza eficaz e regular

. verificagéo periddica do biombo

Controlo biolégico | . isolamento de portas e janelas

. utilizacao de armadilhas para insectos e rastejantes e sua
verificag@o periddica

. desinfestagéo

. abrir o biombo ®0 °para haver equilibrio suficiente para estar
Exposicao aberto, em pé
. utilizar calgos para estabilizar as folhas

. utilizar uma base de apoio para evitar conitapgrolongado com o
chéoe parafacilitar a sua deslocacéo

Acondicionamento| . Fechar o biombo mas com material de amortecimento entre as
folhas (evitar esmagamento das massas em relevo)

. cobrir o biombo com materiais respiraveis (tecido de algodao)
atar com duas voltas de fita de algodao (sem exemugita pressao)
para evitar abertura e desnivelamento das folhas

. limpeza regular e monitorizac&o de pragas ou infestages
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10. Conclusao

O tratamento do biombo néo foi concluido durante o decdadrabalho em que

assenta estissertagao, no entanto, iremos terminar a intervencao em breve

Durante o estudo e a intervencao, foram varias as dificuldades de ordem pragmatica
com que nos deparamos, como por exemplo a morosidade de algumas etapas da
intervencdo, devido a dimensdo consideravel de cada folha, ou a multiplicidade de
materiais- originais ou ndo- e que eram parte integrante dbjecta No entanto, as
grandes questdes, no decorrer deste estudo, que, naturalmente, demoraram mais tempo a
decdir, sdo de ordem teorica, e relacionaisgncoma remocao ou nao dos re@ste a

reflexdo necesséria para a tomada de deciséo.

Apesar das dificuldades mencionadasngamos ter conseguido esclareosr
principais aspectos respeitantes a origem e maeat@biomboe aforma comoestefoi

alterado através da adicdo dos extensos repintes que descrevemos

Para este estudo, foi vital 0 acesso aos exames e analises disponiveis, que em muito
ajudaram a tomada de decisdgser do ponto de vista tedrico quer glanto de vista da

factibilidade da intervencéo.

No decorrer de todo este trabalho, foi mantido contacto com o proprietario, que,
apesar de ser um colecionador particular, esteve sempre atento e concordante connosco nas

decisdes respeitantes a ética e aspeito pela obra, em detrimento de um restauro
excessivo, dado o caso da obra em questéo.

Nesse sentido, concordamos com Boris Groys quando afirma que "quem quer que
seja que decida alguma coisa sobre arte pode cometer ermag/s (@008:5), e séo
precimmente 0s erros de remover repintes com valor para a histéria do objecto, que

tentamos evitar ao mankés, enquato testemunho do que aconteceu.

As questbes inerentes ao biombo, ndo sendo lineares, conseguem-geegrara

decisdo de tratamentaneque & assume 0 respeito pelos valores historicos da obra,
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mantendo quase intactd'aura inicial" do mesmo, no conceito de aura enquanto esséncia

do objecto, segundo Walter Benjamire(@amin 2010:16).

Por fim, € de suma importancia referir que, ao remoserepintes estariamos a
alterar a sua iconografia e iconologia, uma vez mais, e também da mesma forma radical
com que foi alterada antes, sendo que, uma alteracao tdo forte ndo cabe na ética de um
conservadorestauradorN&o levantar os repintegal comoja referimosg€ mais reversivel

do que levantar.
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|. Mapeamento de dans
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Figura 70 Mapeamento de danos da folha 3
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[.2. Folha 5
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Figura 71 Mapeamento de danos da folha 5
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